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TECHNONICOL MATERJALIDE KATALOOG

ETTEVOTTE AJALUGU

EUROOPAS

1993

KORPORATSIOON

TECHNONICOL
ASUTATI JA

ESIMENE KONTOR
AVATI MOSKVAS

TechnoNICOL

1993

Ettevote TechnoNICOL asutati
1993. aastal. Ja juba aastal
1994 kaivitas see Viiburis oma
esimese tootmisettevotte rull-
katusematerjali valmistamiseks.
Jargnevate aastate jooksul avati
ule kogu Venemaa kimneid
muugiesindusi.

1998

Viiburi ettevotte alustas
koostood Skandinaaviamaadega
ja tegi oma esimesed materjalide
tarned  Rootsi ja  Soome.
‘See esitas ettevotte jaoks
uued valjakutsed - teadmiste
omandamise valismaise
ehitusmaterjalideturu kohtaning
regulatiivse  ja tehnoloogilise
baasi omandamine, mis koik
muutus hadavajalikuks.

1999

Ettevottel oli 5 tootmislksust
ja 35 jaemdudgiharu erinevates
Vene Foderatsiooni regioonides.
Selle aasta jooksul sisenes
ettevote Ukraina turule ja avas
oma jaemuugiharu Kiievis.

Ehitatud 1998. aastal Rjazanis,
sai Technoflex tehas Uiheks koige
kaasaegsemaks katusekatte- ja
hudroisolatsiooni - materjalide
tootjaks Euroopas. 1999. aastal
algasid tarned Ida- Euroopa
maadesse  (Tsehhi  vabariik,
Slovakkia ja Poola).

2000

Ettevotte jatkas oma ekspansiooni
Euroopas. See omandas oma
esimese valismaise tehase, Leedus
asuva

Gargzdai MIDA. Samal ajal
laiendas  TechnoNICOL oma
tootevalikut. MIDA tehas tootis
lisaks rullbituumenmaterjalidele
elastseid bituumensindleid.
See andis ettevottele voimaluse
tundma Oppida uut ja huvitavat
segmenti.

Tooted viilkatustele. Materjale
hakati aktiivselt tarnima Balti
riikidele (Lati. Leedu, Eesti).

2001-2008

Toodete valikut oli aktiivselt
laiendatud ja  kaivitati uusi
tehaseid:

+ Kivivillast  soojusisolatsiooni
sari TechnoNICOL, XPS;

 Soojustusplaadid valmistatud
poliistlreenist, kaivitati
TECHNO kaubamargi all;

* SHINGLAS elastsete plaatide
tehas avati Rjazanis;

» Organiseeriti mastiksite
tootmine Euroopa piirkondade
jaoks  hudroisolatsiooni-  ja
katusekattematerjalide tarnete
tegemiseks. Tarned tehti Viiburi,
Rjazani ja Osipovichi tehaste
abil.

Samas avati nimetatud perioodil
esindused Latis, Poolas ja Turgis



2008

TechnoNICOL omandas Tsehhi
ettevotte Dehtochema, mis asub
Béla pod Bezdézemi linnas. See
tehas oli tootnud bituumenil
pohinevaid isolatsioonimaterjale
enam kui 100 aastat. See
ettevote oli asutatud 1868.
aastal. TechnoNICOL pikendas
oma hankeketti Kesk - Euroopa
maadeni.

See aeg oli ettevottele raske,
kuna TechnoNICOL nagu paljud
teised suured Euroopa tootjad
olid mojutatud  globaalsest
majanduskriisist.  Kuid firma
on sellest kriisist edukalt jagu
saanud, samas hoides ja iseqi
tugevdades oma positsiooni
teatud toodete turgudel.

TECHNONICOL MATERJALIDE KATALOOG

2009-2013

Ettevote tegi koostood enam
kui 50 iseseisva Laane- ja
Ida - Euroopas, Pohjamaades
ja Baltimaades tegutseva
muugipartneri ja jaemuujaga.

Samal ajal kulges Valgevene
linnas Osipovichis asuva
tehase suuremastaabiline
rekonstrueerimine.  Toodangu
valiku ja voimsuse suurendamine
oli suunatud rullmaterjalidele
ja pidades eksklusiivselt silmas

Euroopa turgu.

Finland

‘ Noyway

‘ Denmark

' Great Britain

‘ Sweden

‘ Estonia

‘ Latvia
. Lithgania

@ o @ Beloris

‘ Germany

. Ausfria . HupGary

@ Czech Republig

Ukraine
.S\ovakia . e
‘ Moldavia
‘Romania
‘Bulgaria
‘Turkey

‘ Serbia

TechnoNICOL on suurim Euroo-

pa katusekatte-, hidroisolat-
siooni- ja soojusisolatsiooni-

materjalide tootja ja varustaja.
Korporatsiooni koosseisus on
35 tehast, oma jaemiiiuigivork
ja esindused 33 maal. Korporat-
siooni kdive on enam kui 870
miljonit eurot.

TechnoNICOL-i eesmirk on luua
kuluefektiivseid materjale ja la-
hendusi keskkonna ja inimese
tervise kaitseks.

Enam kui 200 miljonit inimest
tle maailma elab ja té6tab hoo-
netes, mis on ehitatud korpo-
ratsiooni TechnoNICOL materja-
le kasutades.

. Russia
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KATUSEKATTE JA HUDROISOLATSIOONI RULLMATERJALID

TECHNOELAST EKP 5.5 SLATE

Voib kasutada thekihilise katusekattena

Ulihea vastupidavus ja kvaliteet

Premium klassi rullmaterjal

SBS poliimeeridega modifitseeritud bituumenist
katusekatte ja hiidroisolatsiooni rullmaterjal

Kasutusvaldkonnad

Materjal on moeldud kasutamiseks hoonete ja rajatiste katusekatte ule-
miseks kihiks ning ehituskonstruktsioonide hiidroisolatsiooniks. Mater-
jali saab kasutada uue katuse ehitamiseks ja vana parandamiseks. Voib
kasutada uhekihilisena, seal kus on vaja paigaldada kiilma meetodiga,
mehaanilise kinnitamisega. Paigaldada on voimalik ka tavalise sulatami-
se ja osalise sulatamise (keevitamise) meetodil.

Kirjeldus

TECHNOELAST EKP 5.5 on kiltkiviga kaetud polimeerbituumenist katu-
sekatte rullmaterjal.

Toodetud standardi EN 13707:2004 + A2:2009 kohaselt.

Materjal on toodetud poltimeeri ja bituumenit siduva aine, mis koosneb
bituumenist, polimeeri modifikaatorist SBS-ist (stireen-butadieen-
stiireen) ja mineraalsest taiteainest (talk, dolomiit jne), kahepoolsel
pealekandmisel tugevdatud pollesteralusele. Kaitsekihtidena on Ule-
misel kihil kasutatud jamedateralist segu (hall kiltkivi) ja alumisel ki-
hil kergsulavat kilet. Kaitse eesmargil on materjali Glemine kiht kaetud
jamedateralise seguga ja alumine kiht kilega. Pikisuunaline kattuv aar
(120 mm lai) on kaetud kergsulava kilega.

Materjal ei sisalda inimestele ja loomadele kahjulikke aineid.

Paigaldamismeetod

Materjal paigaldatakse ettevalmistatud alusele gaasipoletiga sulatades-
keevitades. Materjali saab aluse kiilge kinnitada ka mehaanilistelt.

Peamised fiilisikalised ja mehaanilised omadused

Tulekatse

Paksus, mm

1 m? kaal, kg

Aluse tiilip ja kaal

Piki- /poikisuunaline katketugevus, N

Piki- /poikisuunaline vastupidavus pragunemisele rebendkatsel, N
Piki- /poikisuunaline eriomane venivus, %

Kiilmapainduvus, °C

Vastupidavus kuumusele, °C

Veesurvetaluvus, kPa

Auru labilaskvuse maaramine

Kaitsekatte tilp
pealmine
alumine

Pikkus /laius, m

TechnoNICOL

EN 13501-5
ENV 1187:2002, Boor (12)
katse 2
EN 1849-1 4.3
EN 1849-1 5.5+0.25
poluester, 250 g/m?
EN 12310-1 820/600 +150
EN 123111 300/300 +120
EN 12311-1 40/40 £20
EN 1109 -20
EN 1110 295
EN 1928 500
EN 1931 p=20000
jamedateraline halli kiltkivi sequ
kile
EN 1848-1 8x1



KATUSEKATTE JA HUDROISOLATSIOONI RULLMATERJALID

MIDA FIX TOP PV5

0AFIXTOP

Uhekihiline katusekate

Suureparane paksus

Korgeim turvalisus ja kvaliteet

Premium klassi rullmaterijal

SBS poliimeeridega modifitseeritud bituumenist
katusekatte ja hiidroisolatsiooni rullmaterjal

Kasutusvaldkonnad

Materjal on moeldud kasutamiseks hoonete ja rajatiste katusekatte
uheks kihiks voi tlemiseks kihiks. Tagab Uhekihilise katuseisolatsiooni.
Materjali saab kasutada uue katuse ehitamiseks ja vana parandamiseks.
Materjal ei ole moeldud katuseterrassil veekindluse tagamisek.

Kirjeldus

Materjal onl kiltkiviga polimeerbituumenist katusekatte rullmaterjal.
Toodetud standardi EN 13707:2004 + A2:2009 kohaselt.

Materjal on toodetud polliimeeri ja bituumenit siduva aine, mis koosneb
bituumenist, polimeeri modifikaatorist SBS-ist (stlireen butadieen-sti-
reen) ja mineraalsest tditeainest (talk, dolomiit jne), kahepoolsel pea-
lekandmisel tugevdatud poltesteralusele. Kaitsekihtidena on Ulemisel
kihil kasutatud jumedateralist sequ (hall kiltkivi) ja alumisel kihil kerg-
sulavat kilet.

Materjal ei sisalda inimestele ja loomadele kahjulikke aineid.

Paigaldamismeetod

Materjal paigaldatakse ettevalmistatud alusele gaasipoletiga sulatades-
keevitades. Materjali saab aluse kilge kinnitada ka mehaanilistelt.

Peamised fiilisikalised ja mehaanilised omadused

EN 13501-5
Tulekatse ENV 1187:2002, B, (1)
katse 2
Kaal pinnathiku kohta, kg/m? EN 1849-1 6.3+0.25
Aluse tuip poluester, 250 g/m?
Piki-/poikisuunaline katketugevus, N EN 12311-1 1100/900+200
Piki-/poiksuunaline vastupidavus pragunemisele rebendkatsel, naelavarrega EN 12310-1 2300
Piki-/poikisuunaline eriomane venivus, % EN 12311-1 40/40%20
Vastupidavus kuumusele, °C EN 1110 2100
Kilmapainduvus, °C EN 1109 -25
Veesurvetaluvus, kPa EN 1928 300
Niiskuse labilaskvuse maaramine EN 1931 u=20000
Kaitsekatte tllp
pealmine jamedateraline halli kiltkivi

alumine kile

Pikkus/laius, m EN 1848-1 75x 1
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KATUSEKATTE JA HUDROISOLATSIOONI RULLMATERJALID

TECHNOELAST K-PS 170 /5000 SLATE

Vaga vastupidav ja kvaliteetne materjal
katusekatte pealiskihi jaoks

Premium klassi rullmaterijal

SBS poliimeeridega modifitseeritud bituumenist
katusekatte ja hiidroisolatsiooni rullmaterjal

Kasutusvaldkonnad

Rullmaterjal on moeldud hoonete ja rajatiste katusekatte llemiseks ki-
hiks. Materjali saab kasutada uue katuse ehitamiseks ja vana paranda-
miseks.

Kirjeldus

TECHNOELAST K-MS 170/5000 on kiltkiviga kaetud rullmaterjal, pin-
nale sulatatav, bituumenpoltmeerist katusekatte- ja hldroisolatsiooni
materjal. Toodetud standardi EN 13707:2004 + A2:2009 kohaselt.
Materjal on toodetud poliimeeri ja bituumenit siduvast ainest, mis
koosneb bituumenist, polimeeri modifikaatorist SBS-ist (stlireen-buta-
dieen-stiireen) ja mineraalsest taiteainest (talk, dolomiit jne), kahepool-
sel pealekandmisel poliesteralusele. Ulemise kaitsekihina kasutatakse
kiltkivi sequ, bituumenit ja polimeeri siduva aine UV-kiirguse eest kaits-
miseks. Sealjuures voib kaitsekihina kasutatav segu olla eri varvi, mis ai-
tab lahendada hoone esteetilisi probleeme. Alumisel kihil on kasutatud
kergsulavat poltimeerkilet.

Materjal ei sisalda inimestele ja loomadele kahjulikke aineid.

Paigaldamismeetod

Materjal paigaldatakse ettevalmistatud alusele gaasipoletiga sulatades-
keevitades.

Peamised fiilisikalised ja mehaanilised omadused

Tulekatse

Paksus, mm

1 m? kaal, kg

Aluse tlilip ja kaal

Piki- /poikisuunaline katketugevus, N

Piki- /poikisuunaline vastupidavus pragunemisele rebendkatsel, N
Piki- /poikisuunaline eriomane venivus, %

Kilmapainduvus, °C

Vastupidavus kuumusele, °C

Veesurvetaluvus, kPa

Auru labilaskvuse maaramine

Kaitsekatte tllp
pealmine
alumine

Pikkus /laius, m

TechnoNICOL

EN 13501-5
ENV 1187:2002, Boor (12)
katse 2
EN 1849-1 4.0
EN 1849-1 5.0 £0.25
poluester, 220 g/m?
EN 12310-1 700/500 100
EN 123111 180/180 £50
EN 12311-1 50/50 £20
EN 1109 -25
EN 1110 2100
EN 1928 300
EN 1931 p=20000
jamedateraline halli kiltkivi sequ
kile
EN 1848-1 8 x1
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KATUSEKATTE JA HUDROISOLATSIOONI RULLMATERJALID

TECHNOELAST K-MS 170 /4000

i" e i

Véaga vastupidav ja kvaliteetne materjal
katusekatte aluskihi jaoks

Maa-aluste konstruktsioonide
hiidroisolatsiooniks

Premium klassi rullmaterijal

SBS poliimeeridega modifitseeritud bituumenist
katusekatte ja hiidroisolatsiooni rullmaterjal

Kasutusvaldkonnad

Materjal on méeldud kasutamiseks hoonete ja rajatiste katusekatte alu-
miseks kihiks ning ehituskonstruktsioonide hidroisolatsiooniks. Mater-
jali saab kasutada uue katuse ehitamiseks ja vana parandamiseks. Ma-
terjal sobib vaga hasti vundamentide kahekihiliseks hldroisolatsiooni
materjaliks, mis on erinevatel sligavustel. Materjali ei soovitata kasutada
uhekihilise katusekatte voi thekihilise hiidroisolatsioonina.

Materjali voib kasutada mehaaniliste kinnitustega bituumensindli alus-
kihina.

Kirjeldus

TECHNOELAST K-MS 170 /4000 on rullis, pinnale sulatatav, bituumen-
polliimeerist katusekatte ja hiidroisolatsiooni materjal.

Toodetud standardi EN 13707:2004 + A2:2009 kohaselt.

Materjal on toodetud poliimeerija bituumenit siduvast ainest, mis koos-
neb bituumenist, polimeeri modifikaatorist SBS-ist (stlireen-butadieen-
stlireen) ja mineraalsest tditeainest (talk, dolomiit jne), kahepoolsel pea-
lekandmisel poliiesteralusele. Ulemisel kihil olevat peeneteralist segu
kasutatakse kilmalt ja kuumalt paigaldatava mastiksi pealekandmiseks,
peeneteraline liiv ainult parandab hidroisolatsioonikihtide Gthendumist.
Kaitsekihina kasutatakse alumisel kihil kergsulavat polimeerkilet.
Materjal ei sisalda inimestele ja loomadele kahjulikke aineid.

Paigaldamismeetod

Materjal paigaldatakse ettevalmistatud alusele gaasipoletiga sulatades-
keevitades. Bituumensindli aluskihina kinnitatakse mehaaniliselt.

Peamised fiiiisikalised ja mehaanilised omadused

Tulekatse

Paksus, mm

1 m? kaal, kg

Aluse tiilip ja kaal

Piki- /poikisuunaline katketugevus, N

Piki- /poikisuunaline vastupidavus pragunemisele rebendkatsel, N
Piki- /poikisuunaline eriomane venivus, %

Vastupidavus kuumusele, °C

Kllmapainduvus talal, °C

Veesurvetaluvus, kPa

Auru labilaskvuse maaramine

Kaitsekatte tllp
pealmine
alumine

Pikkus /laius, m

EN 13501-5
ENV 1187:2002, Byoor (12)
katse 2
EN 1849-1 3.2
EN 1849-1 4.0+£0.25
pollester, 220 g/m?
EN 123111 700/500 £100
EN 12310-1 180/180 £50
EN 123111 50/50 £20
EN 1110 2100
EN 1109 =25
EN 1928 300
EN 1931 {=20000
peeneteraline liiv
polimeerkile
EN 1848-1 10 x 1
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KATUSEKATTE JA HUDROISOLATSIOONI RULLMATERJALID

MIDA TECHNOELAST PV 54s

(HNOELAST =

MDA, TRCHN OELAST
PV

Suureparane kvaliteet ja ohutus

Katusekatte keskmine voi alumine kiht

Ideaalne hiidroisolatsiooniks

Premium klassi rullmaterjal

SBS poliimeeridega modifitseeritud bituumenist
katusekatte ja hiidroisolatsiooni rullmaterjal

Kasutusvaldkonnad

Tagab alumistes kihtides katuse ja hidroisolatsiooni veekindluse. Voib
kasutada uute katusekonstruktsioonide ehitamisel ja vana katuse re-
mondiks. Ideaalne erinevate maaaluste ehituste veekindluse tagami-
seks, paigaldada kaks kihti. Ei soovitata kasutada uhekihilise katusekat-
te voi hudroisolatioonina.

Kirjeldus

Rullmaterjal on pinnale sulatatav, bituumenpolumeerist katusekatte- ja
hudroisolatsiooni materijal.

Toodetud vastavalt standardi EN 13707:2004 + A2 2009.

Materjal on toodetud polumeeri ja bituumenit siduvast ainest, mis koos-
neb bituumenist, polumeeri modifi kaatorist SBS-ist (stureen butadieen-
stureen) ja mineraalsest taiteainest (talk, dolomiit jne), kahepoolsel pea-
lekandmisel poluesteralusele. Ulemisel kihil olevat peeneteralist segu
kasutatakse kulmalt ja kuumalt paigaldatava mastiksi pealekandmiseks,
peeneteraline liiv ainult parandab hudroisolatsioonikihtide uhendumist.
Kaitsekihina kasutatakse alumisel kihil kergsulavat polumeerkilet.
Materjal ei sisalda inimestele ja loomadele kahjulikke aineid.

Paigaldamismeetod

Materjal paigaldatakse ettevalmistatud alusele gaasipoletiga sulatades-
keevitades. Bituumensindli aluskihina kinnitatakse mehaaniliselt.

Peamised fiilisikalised ja mehaanilised omadused

EN 13501-5
Tulekatse ENV 1187:2002, Broor (1)
katse 2

Kaal pinnatihiku kohta, kg/m? EN 1849-1 5.0£0.25
Aluse tuip poltester, 220 g/m?
Piki-/poikisuunaline katketugevus, N EN 12311-1 900/650+200
Piki-/poiksuunaline vastupidavus pragunemisele rebendkatsel, naelavarrega EN 12310-1 2200
Piki-/poikisuunaline eriomane venivus, % EN 12311-1 40/40+20
Vastupidavus kuumusele, °C EN 1110 2100
Kilmapainduvus, °C EN 1109 -25
Veesurvetaluvus, kPa EN 1928 300
Auru labilaskvuse maaramine EN 1931 p=20000
Kaitsekatte tlilip

pealmine peeneteraline liiv

alumine kile

Pikkus/laius, m EN 1848-1 10 x 1

TechnoNICOL



KATUSEKATTE JA HUDROISOLATSIOONI RULLMATERJALID

1 CG

MIDA TECHNOELAST PV S4b

Premium klassi rullmaterjal

SBS poliimeeridega modifitseeritud bituumenist
katusekatte ja hiidroisolatsiooni rullmaterjal

Kasutusvaldkonnad

Rullmaterjal on moeldud hoonete ja rajatiste katusekatte Ulemiseks ki-
hiks. Materjali saab kasutada uue katuse ehitamiseks ja vana paranda-
miseks.

Kirjeldus

Materjal on kiltkiviga kaetud rullmaterjal pinnale sulatatav, bituumenpo-
limeerist katusekatte- ja hldroisolatsiooni materjal.

Toodetud standardi EN 13707:2004 + A2:2009 kohaselt.

Materjal on toodetud polliimeerija bituumenit siduvast ainest, mis koos-
neb bituumenist, polimeeri modifikaatorist SBS-ist (stlireen butadieen-
stiireen) ja mineraalsest taiteainest (talk, dolomiitjne), kahepoolsel pea-
lekandmisel poliiesteralusele. Ulemise kaitsekihina kasutatakse kiltkivi
segu, bituumenit ja polimeeri siduva aine UV-kiirguse eest kaitsmiseks.
Sealjuures voib kaitsekihina kasutatav sequ olla eri varvi, mis aitab lahen-
dada hoone esteetilisi probleeme. Alumisel kihil on kasutatud kergsula-
vat poliimeerkilet.

Materjal ei sisalda inimestele ja loomadele kahjulikke aineid.

WD, TRCHN OELAST
LY

Paigaldamismeetod

Materjal kinnitatakse juba paigaldatud katusekatte aluskihile gaasipole-
tiga sulatades-keevitades.

Korge usaldusvaarsus ja suureparane
kvaliteeti

Ulemine kiht

Peamised fiilisikalised ja mehaanilised omadused

EN 13501-5
Tulekatse ENV 1187:2002, Broor (1)
katse 2
Kaal pinnatihiku kohta, kg/m? EN 1849-1 5.2%0.25
Aluse tlilip poltester, 220 g/m?
Piki-/poikisuunaline katketugevus, N EN 12311-1 900,/650+200
Piki-/poiksuunaline vastupidavus pragunemisele rebendkatsel, naelavarrega EN 12310-1 2200
Piki-/poikisuunaline eriomane venivus, % EN 12311-1 40/40%20
Vastupidavus kuumusele, °C EN 1110 2100
Kulmapainduvus, °C EN 1109 -25
Veesurvetaluvus, kPa EN 1928 300
Auru labilaskvuse maaramine EN 1931 p=20000
Kaitsekatte tllp
pealmine jdmedateraline halli kiltkivi

alumine kile

Pikkus/laius, m EN 1848-1 10 x 1
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KATUSEKATTE JA HUDROISOLATSIOONI RULLMATERJALID

MIDA TECHNOELAST PV S5s

(HNOELAST =

AT & TECHNOELAST
PV 55

wxy MIDATECH

Véljapaistev turvalisus ja kvaliteet

Suureparane paksus

Katusetoode alumine ja keskmine kiht

Hiidroisolatsioonit66d

Premium klassi rullmaterjal

SBS poliimeeridega modifitseeritud bituumenist
katusekatte ja hiidroisolatsiooni rullmaterjal

Kasutusvaldkonnad

Materjal on moeldud kasutamiseks hoonete ja rajatiste katusekatte alu-
miseks kihiks ning ehituskonstruktsioonide hiidroisolatsiooniks.
Materjali saab kasutada uue katuse ehitamiseks ja vana parandamiseks.
Materjal sobib vaga hasti vundamentide kahekihiliseks hidroisolatsioo-
ni materjaliks, mis on erinevatel sligavustel. Materjali ei soovitata kasu-
tada Uhekihilise katusekatte voi Gihekihilise hiidroisolatsioonina.

Kirjeldus

Materjal on rullis, pinnale sulatatav, bituumenpollimeerist katusekatte ja
hldroisolatsiooni materjal.

Toodetud standardi EN 13707:2004 + A2:2009 kohaselt.

Materjal on toodetud poliimeeri ja bituumenit siduvast ainest, mis koos-
neb bituumenist, polimeeri modifikaatorist SBS-ist (stiireen butadieen-
stlireen) ja mineraalsest taiteainest (talk, dolomiit jne), kahepoolsel pea-
lekandmisel pollesteralusele. Ulemisel kihil olevat peeneteralist sequ
kasutatakse kulmalt ja kuumalt paigaldatava mastiksi pealekandmiseks,
peeneteraline liiv ainult parandab hidroisolatsioonikihtide Gthendumist.
Kaitsekihina kasutatakse alumisel kihil kergsulavat poliimeerkilet.
Materjal ei sisalda inimestele ja loomadele kahjulikke aineid.

Paigaldamismeetod

Materjal paigaldatakse ettevalmistatud alusele gaasipoletiga sulatades-
keevitades.

Peamised fiilisikalised ja mehaanilised omadused

EN 13501-5
Tulekatse ENV 1187:2002, Broor (1)
katse 2

Kaal pinnathiku kohta, kg/m? EN 1849-1 6.12£0.25
Aluse tuup poluester, 250 g/m?
Piki-/poikisuunaline katketugevus, N EN 12311-1 1000/900£200
Piki-/poiksuunaline vastupidavus pragunemisele rebendkatsel, naelavarrega EN 12310-1 2200
Piki-/poikisuunaline eriomane venivus, % EN 12311-1 40/40+20
Vastupidavus kuumusele, °C EN 1110 2100
Kulmapainduvus, °C EN 1109 -25
Veesurvetaluvus, kPa EN 1928 300
Auru labilaskvuse maaramine EN 1931 u=20000
Kaitsekatte tllp

pealmine peeneteraline liiv

alumine kile

Pikkus/laius, m EN 1848-1 5x1

TechnoNICOL
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KATUSEKATTE JA HUDROISOLATSIOONI RULLMATERJALID

MIDA TECHNOELAST PV S5b

(HNOELAST 2

AT & TECHNOELAST
PV 55

Viéljapaistev turvalisus ja kvaliteet

Suureparane paksus

Katusekatte lilemine kiht

Premium klassi rullmaterjal

SBS poliimeeridega modifitseeritud bituumenist
katusekatte ja hiidroisolatsiooni rullmaterjal

Kasutusvaldkonnad

Materjal on moeldud kasutamiseks hoonete ja rajatiste katusekatte Ule-
miseks kihiks. Materjali saab kasutada uue katuse ehitamiseks ja vana
parandamiseks. Materjali voib kasutatakse Uhekihilisena, seal kus on
vaja paigaldada kilma meetodiga, mehaanilise kinnitamisega.
Paigaldada on voimalik ka tavalise sulatamise ja osalise sulatamise (kee-
vitamise) meetodil.

Kirjeldus

Materjal on kaetud kiltkiviga polimeerbituumenist katusekatte rullma-
terjal. Toodetud standardi EN 13707:2004 + A2:2009 kohaselt.
Materjal on toodetud poliimeeri ja bituumenit siduva aine, mis koosneb
bituumenist, polimeeri modifikaatorist SBS-ist (stiireen butadieen-sti-
reen) ja mineraalsest taiteainest (talk, dolomiit jne), kahepoolsel peale-
kandmisel tugevdatud pollesteralusele. Kaitsekihtidena on tlemisel kihil
kasutatud jamedateralist segu (hall kiltkivi) ja alumisel kihil kergsulavat
kilet. Pikisuunaline kattuv aar (120mm lai) on kaetud kergsulava kilega.
Materjal ei sisalda inimestele ja loomadele kahjulikke aineid.

Paigaldamismeetod

Materjal paigaldatakse ettevalmistatud alusele gaasipoletiga sulatades-
keevitades. Materjali saab aluse kiilge kinnitada ka mehaanilistelt.

Peamised fiilisikalised ja mehaanilised omadused

EN 13501-5
Tulekatse ENV 1187:2002, Booor (1)
katse 2
Kaal pinnathiku kohta, kg/m? EN 1849-1 6.3+0.25
Aluse tiilip pollester, 250 g/m?
Piki-/poikisuunaline katketugevus, N EN 12311-1 1000/900+200
Piki-/poiksuunaline vastupidavus pragunemisele rebendkatsel, naelavarrega EN 12310-1 2200
Piki-/poikisuunaline eriomane venivus, % EN 12311-1 40/40+20
Vastupidavus kuumusele, °C EN 1110 2100
Kilmapainduvus, °C EN 1109 -25
Veesurvetaluvus, kPa EN 1928 300
Auru labilaskvuse maaramine EN 1931 p=20000
Kaitsekatte tiilip
pealmine jamedateraline halli kiltkivi
alumine kile
Pikkus/laius, m EN 1848-1 10x 1
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KATUSEKATTE JA HUDROISOLATSIOONI RULLMATERJALID

TECHNOELAST K-MS 170 /3000

Vaga vastupidav ja kvaliteetne materjal
katusekatte aluskihi jaoks

Maa-aluste konstruktsioonide
hiidroisolatsiooniks

Premium klassi rullmaterijal

SBS poliimeeridega modifitseeritud bituumenist
katusekatte ja hiidroisolatsiooni rullmaterjal

Kasutusvaldkonnad

Materjal on moeldud kasutamiseks hoonete ja rajatiste katusekatte alu-
miseks kihiks ning ehituskonstruktsioonide hiidroisolatsiooniks. Mater-
jali saab kasutada uue katuse ehitamiseks ja vana parandamiseks. Lisaks
voib materjali kasutada vundamentide hidroisolatsioonina.

Materjali voib kasutada mehaaniliste kinnitustega bituumensindli alus-
kihina.

Materjali ei soovitata kasutada Uhekihilise katusekatte voi Uhekihilise
hiudroisolatsioonina.

Kirjeldus

TECHNOELAST K-MS 170 /3000 on rullis, pinnale liimitav, bituumenpo-
[imeerist katusekatte ja hlidroisolatsiooni materjal.

Toodetud standardi EN 13707:2004+A2:2009 kohaselt.

Materjal on toodetud polimeeri ja bituumenit siduvast ainest, mis
koosneb bituumenist, poltimeeri modifikaatorist SBS-ist (stiireen-bu-
tadieen-stlireen) ja mineraalsest taiteainest (talk, dolomiit jne), kahe-
poolsel pealekandmisel pollesteralusele. Ulemisel ja alumisel kihil olevat
peeneteralist segu kasutatakse kilmalt ja kuumalt paigaldatava mastiksi
pealekandmiseks, peeneteraline liiv ainult parandab hiidroisolatsiooni-
kihtide Ghendumist.

Materjal ei sisalda inimestele ja loomadele kahjulikke aineid.

Paigaldamismeetod

Paigaldatakse ettevalmistatud alusele kuuma voi kiilma mastiksiga.
Bituumensindli aluskihina kinnitatakse mehaaniliselt.

Peamised fiilisikalised ja mehaanilised omadused

Tulekatse

Paksus, mm

1 m? kaal, kg

Aluse tiilip ja kaal

Piki- /poikisuunaline katketugevus, N

Piki- /poikisuunaline vastupidavus pragunemisele rebendkatsel, N
Piki- /poikisuunaline eriomane venivus, %

Vastupidavus kuumusele, °C

Kilmapainduvus R = 15 talal, °C

Veesurvetaluvus, kPa

Auru labilaskvuse maaramine

Kaitsekatte tilp
pealmine
alumine

Pikkus /laius, m

TechnoNICOL

EN 13501-5
ENV 1187:2002, Boor (12)
katse 2
EN 1849-1 2.5
EN 1849-1 3.0+0.25
poluester, 220 g/m?
EN 12311-1 700/500 100
EN 12310-1 180/180 £50
EN 12311-1 50/50 £20
EN 1110 2100
EN 1109 -25
EN 1928 300
EN 1931 p=20000
peeneteraline liiv
peeneteraline liiv
EN 1848-1 10x1
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KATUSEKATTE JA HUDROISOLATSIOONI RULLMATERJALID

UNIFLEKS EKP EXTRA SLATE

Suureparane paksus ja vastupidavus
katusekatte pealiskihi jaoks

Ariklassi rullmaterijal

SBS poliimeeridega modifitseeritud bituumenist
katusekatte ja hiidroisolatsiooni rullmaterjal

Kasutusvaldkonnad

Materjal on moeldud kasutamiseks hoonete ja rajatiste katusekatte ule-
miseks kihiks ning ehituskonstruktsioonide hiidroisolatsiooniks. Mater-
jali saab kasutada uue katuse ehitamiseks ja vana parandamiseks. Ma-
terjali voib kasutada Uhekihilise katuse- voi hidroisolatsiooni kattena.

Kirjeldus

UNIFLEKS EKP EXTRA on rullis, pinnale sulatatav, polimeerbituumenist
katuse ja hlidroisolatsiooni materjal.

Toodetud standardi EN 13707:2004 + A2:2009 kohaselt.

Materjal on toodetud polumeeri ja bituumenit siduvast ainest, mis
koosneb bituumenist, pollimeeri modifikaatorist SBS-ist (stiireen-buta-
dieen-stlireen) ja mineraalsest taiteainest (talk, dolomiit jne), kahepool-
sel pealekandmisel poliiesteralusele. Ulemise kaitsekihina kasutatakse
kiltkivi segu bituumenit ja poltimeeri siduva aine UV-kiirguse eest kaits-
miseks. Sealjuures voib kaitsekihina kasutatav segu olla eri varvi, mis ai-
tab lahendada hoone esteetilisi probleeme. Alumisel kihil on kasutatud
kergsulavat poluimeerkilet.

Materjal ei sisalda inimestele ja loomadele kahjulikke aineid.

Paigaldamismeetod

Materjal paigaldatakse ettevalmistatud alusele gaasipoletiga sulatades-
keevitades. Materjali saab aluse kiilge kinnitada ka mehaanilistelt.

Peamised fiiiisikalised ja mehaanilised omadused

Tulekatse

Paksus, mm

1 m? kaal, kg

Aluse tiilip ja kaal

Piki- /poikisuunaline katketugevus, N

Piki- /poikisuunaline vastupidavus pragunemisele rebendkatsel, N
Piki- /poikisuunaline eriomane venivus, %

Kilmapainduvus, °C

Vastupidavus kuumusele, °C

Veesurvetaluvus, kPa

Auru labilaskvuse maaramine

Kaitsekatte tllp
pealmine
alumine

Pikkus /laius, m

EN 13501-5
ENV 1187:2002, Byoor (12)
katse 2
EN 1849-1 4.4 +0.1
EN 1849-1 5.5+£0.25
poluester, 180 g/m?
EN 12310-1 800/600 £100
EN 123111 180/180 £50
EN 123111 50/50 £20
EN 1109 -20
EN 1110 295
EN 1928 300
EN 1931 {=20000
jamedateraline halli kiltkivi sequ
logota kile
EN 1848-1 8x1
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UNIFLEKS EKP 5.

Suureparane paksus ja vastupidavus
katusekatte pealiskihi jaoks

KATUSEKATTE JA HUDROISOLATSIOONI RULLMATERJALID

O SLATE

Ariklassi rullmaterial

SBS poliimeeridega modifitseeritud bituumenist
katusekatte ja hiidroisolatsiooni rullmaterjal

Kasutusvaldkonnad

Materjal on moeldud kasutamiseks hoonete ja rajatiste katusekatte ule-
miseks kihiks ning ehituskonstruktsioonide hiidroisolatsiooniks. Mater-
jali saab kasutada uue katuse ehitamiseks ja vana parandamiseks.
Kirjeldus

UNIFLEKS EKP 5.0 on rullis, pinnale sulatatav, polimeerbituumenist ka-
tuse ja hudroisolatsiooni materjal.

Toodetud standardi EN 13707:2004 + A2:2009 kohaselt.

Materjal on toodetud polimeeri ja bituumenit siduvast ainest, mis
koosneb bituumenist, polimeeri modifikaatorist SBS-ist (stiireen-buta-
dieen-stiireen) ja mineraalsest taiteainest (talk, dolomiit jne), kahepool-
sel pealekandmisel poluiesteralusele. Ulemise kaitsekihina kasutatakse
kiltkivi segu bituumenit ja poltimeeri siduva aine UV-kiirguse eest kaits-
miseks. Sealjuures voib kaitsekihina kasutatav segu olla eri varvi, mis ai-
tab lahendada hoone esteetilisi probleeme. Alumisel kihil on kasutatud
kergsulavat polimeerkilet.

Materjal ei sisalda inimestele ja loomadele kahjulikke aineid.

Paigaldamismeetod

Materjal paigaldatakse ettevalmistatud alusele gaasipoletiga sulatades-
keevitades.

Peamised fiilisikalised ja mehaanilised omadused

Tulekatse

Paksus, mm

1 m? kaal, kg

Aluse tiilip ja kaal

Piki- /poikisuunaline katketugevus, N

Piki- /poikisuunaline vastupidavus pragunemisele rebendkatsel, N
Piki- /poikisuunaline eriomane venivus, %

Kiilmapainduvus, °C

Vastupidavus kuumusele, °C

Veesurvetaluvus, kPa

Auru labilaskvuse maaramine

Kaitsekatte tilp
pealmine
alumine

Pikkus /laius, m

TechnoNICOL

EN 13501-5
ENV 1187:2002, Boor (£2)
katse 2
EN 1849-1 4.1
EN 1849-1 5.0 £0.25
poluester, 180 g/m?
EN 12310-1 800,/600 £100
EN 123111 180/180 £50
EN 123111 50/50 £20
EN 1109 -20
EN 1110 295
EN 1928 300
EN 1931 p=20000
jamedateraline halli kiltkivi sequ
logota kile
EN 1848-1 10x1
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KATUSEKATTE JA HUDROISOLATSIOONI RULLMATERJALID

UNIFLEKS EKP SLATE

Vastupidav ja sobiv materjal katusekatte
pealiskihiks

Ariklassi rullmaterijal

SBS poliimeeridega modifitseeritud bituumenist
katusekatte ja hiidroisolatsiooni rullmaterjal

Kasutusvaldkonnad

Materjal on moeldud kasutamiseks hoonete ja rajatiste katusekatte Ule-
miseks kihiks ning ehituskonstruktsioonide hidroisolatsiooniks. Ma-
terjali saab kasutada uue katuse ehitamiseks ja vana parandamiseks.
Materjali ei soovitata kasutada Uhekihilise katusekatte voi Uhekihilise
hudroisolatsioonina.

Kirjeldus

UNIFLEKS EKP kiltkivi on rullis, pinnale sulatatav, polimeerbituumenist
katuse ja hudroisolatsiooni materjal.

Toodetud standardi EN 13707:2004 + A2:2009 kohaselt.

Materjal on toodetud pollimeeri ja bituumenit siduvast ainest, mis
koosneb bituumenist, pollimeeri modifikaatorist SBS-ist (stiireen-buta-
dieen-stlireen) ja mineraalsest taiteainest (talk, dolomiit jne), kahepool-
sel pealekandmisel poliiesteralusele. Ulemise kaitsekihina kasutatakse
kiltkivi sequ, bituumenit ja polimeeri siduva aine UV-kiirguse eest kaits-
miseks. Sealjuures voib kaitsekihina kasutatav segu olla eri varvi, mis ai-
tab lahendada hoone esteetilisi probleeme. Alumisel kihil on kasutatud
kergsulavat poltimeerkilet.

Materjal ei sisalda inimestele ja loomadele kahjulikke aineid.

Paigaldamismeetod

Materjal paigaldatakse ettevalmistatud alusele gaasipodletiga sulatades-
keevitades.

Peamised fiilisikalised ja mehaanilised omadused

Tulekatse

Paksus, mm
1 m?kaal, kg
Aluse tilip ja kaal

Piki- /poikisuunaline katketugevus, N

Piki- /poikisuunaline vastupidavus pragunemisele rebendkatsel, N
Piki- /poikisuunaline eriomane venivus, %

Kilmapainduvus, °C

Vastupidavus kuumusele, °C

Veesurvetaluvus, kPa

Auru labilaskvuse maaramine

Kaitsekatte tllp
pealmine
alumine

Pikkus /laius, m

EN 13501-5
ENV 1187:2002, By oo (t2)
katse 2
EN 1849-1 3.8 0.1
EN 1849-1 4.7 £0.25
poluester, 160 g/m?
EN 12310-1 700/500 £100
EN 12311-1 180/180 £50
EN 12311-1 50/50 £20
EN 1109 -20
EN 1110 295
EN 1928 300
EN 1931 {=20000
jamedateraline halli kiltkivi sequ
logota kile
EN 1848-1 10x1
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UNIFLEKS EPP 4.

Universaalne materjal katusekatte
aluskihiks ja hiidroisolatsiooniks

KATUSEKATTE JA HUDROISOLATSIOONI RULLMATERJALID

0

Ariklassi rullmaterijal

SBS poliimeeridega modifitseeritud bituumenist
katusekatte ja hiidroisolatsiooni rullmaterjal

Kasutusvaldkonnad

Materjal on moeldud kasutamiseks hoonete ja rajatiste katusekatte alu-
miseks kihiks ning ehituskonstruktsioonide htdroisolatsiooniks. Ma-
terjali saab kasutada uue katuse ehitamiseks ja vana parandamiseks.
Materjali ei soovitata kasutada Uhekihilise katusekatte voi Uhekihilise
hidroisolatsioonina.

Kirjeldus

UNIFLEKS EPP 4.0 on rullis, pinnale sulatatav, polimeerbituumenist ka-
tuse ja hudroisolatsiooni materijal.

Toodetud standardi EN 13707:2004 + A2:2009 kohaselt.

Materjal on toodetud pollimeeri ja bituumenit siduvast ainest, mis
koosneb bituumenist, poliimeeri modifikaatorist SBS-ist (stiireen-bu-
tadieen-stiireen) ja mineraalsest taiteainest (talk, dolomiit jne), kahe-
poolsel pealekandmisel poliesteralusele. Ulemisel ja alumisel kihil on
kasutatud kergsulavat poltimeerkilet.

Materjal ei sisalda inimestele ja loomadele kahjulikke aineid.

Paigaldamismeetod

Materjal paigaldatakse ettevalmistatud alusele gaasipoletiga sulatades-
keevitades.

Peamised fiilisikalised ja mehaanilised omadused

Tulekatse

Paksus, mm

1 m? kaal, kg

Aluse tlilip ja kaal

Piki- /poikisuunaline katketugevus, N

Piki- /poikisuunaline vastupidavus pragunemisele rebendkatsel, N
Piki- /poikisuunaline eriomane venivus, %

Vastupidavus kuumusele, °C

Kulmapainduvus R = 15 talal, °C

Veesurvetaluvus, kPa

Auru labilaskvuse maaramine

Kaitsekatte tllip
pealmine
alumine

Pikkus /laius, m

TechnoNICOL

EN 13501-5
ENV 1187:2002, Boor (£2)
katse 2
EN 1849-1 3.0
EN 1849-1 4.0£0.25
poluester, 160 g/m?
EN 12311-1 700/500 =100
EN 12310-1 180/180 +£50
EN 12311-1 50/50 £20
EN 1110 95
EN 1109 =20
EN 1928 300
EN 1931 §=20000
logota kile
lumehelvestega kile
EN 1848-1 10x 1
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UNIFLEKS EPP

Universaalne materjal katusekatte
aluskihiks ja hiidroisolatsiooniks

KATUSEKATTE JA HUDROISOLATSIOONI RULLMATERJALID

Ariklassi rullmaterijal

SBS poliimeeridega modifitseeritud bituumenist
katusekatte ja hiidroisolatsiooni rullmaterjal

Kasutusalad:

Moeldud paigaldamiseks hoonete ja ehitiste katusekate alumise kihina
ning ehituskonstruktsioonide hiidroisoleerimiseks.

Kasutatakse uue katuse ehitamisel ja vana katuse parandamisel. Pole
soovitatav kasutamiseks Uhekihilise katusekattena voi Uhekihilise
hidroisolatsioonina.

Kirjeldus:

UNIFLEKS EPP on rullis tarnitav, pinnale sulatatav, polimeerbituumenist
katuse- ja hudroisolatsioonimaterjal.

Toodetud kooskolas standardiga EN 13707:2004+A2:20009.

Materjali tootmisel paigaldatakse kahepoolne poliimeerbituumenist
kiht, mis koosneb bituumenist, SBS (stlreen-butadieen-stiireen)
polimeersest modifikaatorist ja mineraaltditeainest (talk, dolomiit
jms), poluestrist aluskihile. Alus- ja pealispind on kaetud madala
sulamispunktiga polimeerkilega.

Materjal ei sisalda inimestele ja loomadele ohtlikke aineid.

Paigaldusmeetod:

Paigaldatakse ettevalmistatud aluskihi kilge gaasipdletiga sulatamise-
keevitamise teel.

Peamised fiiiisikalised ja mehaanilised omadused

Tulekindluskatsed

Paksus, mm

1 m? mass (kg)

Aluskihi tuip ja mass

Piki- ja kulgsuunaline katkemisjoud, N
Piki- ja kilgsuunaline rebimiskindlus, N
Piki- ja kulgsuunaline pikenemine, %
Kuumakindlus, °C

Elastsus madalal temperatuuril (R=15), °C
Veesurvetaluvus, kPa

Auru labilaskvuse maaramine

Kaitsekatte tlilp:
pealmine
alumine

Pikkus /laius, m

EN 13501-5
ENV 1187:2002, Byoor (12)
katse 2
EN 1849-1 2.8%0.1
EN 1849-1 3.7+0.25
poluester, 160 g/m?
EN 12311-1 700/500£100
EN 12310-1 180/180+£50
EN 123111 50/50+20
EN 1110 295
EN 1109 -20
EN 1928 300
EN 1931 p=20000
kile
kile
EN 1848-1 10x1
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UNIFLEKS EMP

Vastupidav ja universaalne

Katusekatteks ja hiidroisolatsiooniks

KATUSEKATTE JA HUDROISOLATSIOONI RULLMATERJALID

Ariklassi rullmaterial

SBS poliimeeridega modifitseeritud bituumenist
katusekatte ja hiidroisolatsiooni rullmaterjal

Kasutusvaldkonnad

Materjal on moeldud kasutamiseks hoonete ja rajatiste katusekatte alu-
miseks kihiks ning erinevate rajatiste ehituskonstruktsioonide hiidroiso-
latsiooniks. Materjali saab kasutada uue katuse ehitamiseks ja vana pa-
randamiseks. Materjali ei soovitata kasutada Uhekihilise katusekatte voi
uhekihilise hiidroisolatsioonina.

Kirjeldus

UNIFLEKS EMP on rullis, pinnale sulatatav, polimeerbituumenist katuse
ja hudroisolatsiooni materijal.

Toodetud standardi EN 13707:2004 + A2:2009 kohaselt.

Materjal on toodetud pollimeeri ja bituumenit siduvast ainest, mis
koosneb bituumenist, poliimeeri modifikaatorist SBS-ist (stlireen-buta-
dieen-stlireen) ja mineraalsest taiteainest (talk, dolomiit jne), kahepool-
sel pealekandmisel poliiesteralusele. Alumisel kihil on kasutatud kerg-
sulavat poliimeerkilet. Ulemisel kihil on kaitsev peeneteralise liiva kiht.
See voimaldab rakendada nii traditsioonilisi sulatamise meetodit, kui ka
ulemise kihi kinnistamist mastiksiga kleepimise teel.

Materjal ei sisalda inimestele ja loomadele kahjulikke aineid.

Paigaldamismeetod

Materjal paigaldatakse ettevalmistatud alusele gaasipoletiga sulatades-
keevitades.

Peamised fiilisikalised ja mehaanilised omadused

Tulekatse

Paksus, mm

1 m? kaal, kg

Aluse tiilip ja kaal

Piki- /poikisuunaline katketugevus, N

Piki- /poikisuunaline vastupidavus pragunemisele rebendkatsel, N
Piki- /poikisuunaline eriomane venivus, %

Vastupidavus kuumusele, °C

Kilmapainduvus R = 15mm talal, °C

Veesurvetaluvus, kPa

Auru labilaskvuse maaramine

Kaitsekatte tilp
pealmine
alumine

Pikkus /laius, m

TechnoNICOL

EN 13501-5
ENV 1187:2002, Byoor (12)
katse 2
EN 18491 2.8 +0.1
EN 1849-1 3.7 £0.25
poluester, 160 g/m?
EN 123111 700/500 100
EN 12310-1 180/180 £50
EN 12311-1 50/50 £20
EN 1110 295
EN 1109 -20
EN 1928 300
EN 1931 p=20000
peeneteraline liiv
kile
EN 1848-1 10x1
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KATUSEKATTE JA HUDROISOLATSIOONI RULLMATERJALID

UNIFLEKS HKP SLATE

Vastupidav ja sobiv katusekatte
pealiskihi parandamiseks, tugevale
alusele

Ariklassi rullmaterjal

SBS poliimeeridega modifitseeritud bituumenist
katusekatte ja hiidroisolatsiooni rullmaterjal

Kasutusvaldkonnad

Materjal on moeldud hoonete ja rajatiste katusekatte tlemiseks kihiks.
Tavaliselt kasutatakse katuse parandamiseks, et taastada katusekatte
Ulemine kiht. Lisaks saab kasutada uue katuse paigaldamisel katuse ta-
sapinnaliste osade jaikadel osadel. Soovituslik on kasutada kovadel pin-
dadel (nt betoon, liiva ja tsemendi segu).

Materjali ei soovitata kasutada Uhekihilise katusekatte voi Uhekihilise
hudroisolatsioonina.

Kirjeldus

UNIFLEKS HKP kiltkivi on rullis, pinnale sulatatav, polimeerbituumenist
katuse ja hlidroisolatsiooni materjal.

Toodetud standardi EN 13707:2004 + A2:2009 kohaselt.

Materjal on toodetud poltmeeri ja bituumenit siduvast ainest, mis
koosneb bituumenist, poltimeeri modifikaatorist SBS-ist (stiireen-bu-
tadieen-stiireen) ja mineraalsest taiteainest (talk, dolomiit jne), kahe-
poolsel pealekandmisel klaaskiudmatist alusele. Ulemise kaitsekihina
kasutatakse kiltkivi segu bituumenit ja pollimeeri siduva aine UV-kiirgu-
se eest kaitsmiseks. Sealjuures voib kaitsekihina kasutatav sequ olla eri
varvi, mis aitab lahendada hoone esteetilisi probleeme. Alumisel kihil on
kasutatud kergsulavat polimeerkilet.

Materjal ei sisalda inimestele ja loomadele kahjulikke aineid.

Paigaldamismeetod

Materjal paigaldatakse ettevalmistatud alusele gaasipoletiga sulatades-
keevitades.

Peamised fiilisikalised ja mehaanilised omadused

Tulekatse

Paksus, mm

1 m? kaal, kg

Aluse tiilip ja kaal

Piki- /poikisuunaline katketugevus, N

Piki- /poikisuunaline vastupidavus pragunemisele rebendkatsel, N
Piki- /poikisuunaline eriomane venivus, %

Vastupidavus kuumusele, °C

Kilmapainduvus R = 15 talal, °C

Veesurvetaluvus, kPa

Auru labilaskvuse maaramine

Kaitsekatte tlilip
pealmine
alumine

Pikkus /laius, m

EN 13501-5
ENV 1187:2002, Boor (12)
katse 2
EN 1849-1 3.8%0.1
EN 1849-1 4.7 £0.25
klaaskiudmatt, 70 g/m?
EN 12311-1 400/300 £100
EN 12310-1 50/50 =10
EN 123111 2.2/2.2£10
EN 1110 295
EN 1109 -20
EN 1928 100
EN 1931 p=20000
jamedateraline kiltkivi sequ
kile
EN 1848-1 10x1
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UNIFLEKS HMP

Universaalne katusekatte aluskiht,
tugevatele pindadele (betoon)

KATUSEKATTE JA HUDROISOLATSIOONI RULLMATERJALID

Ariklassi rullmaterial

SBS poliimeeridega modifitseeritud bituumenist
katusekatte ja hiidroisolatsiooni rullmaterjal

Kasutusvaldkonnad

Materjal on moeldud kasutamiseks hoonete ja rajatiste katusekatte alu-
miseks kihiks ning ehituskonstruktsioonide hiidroisolatsiooniks. Mater-
jali saab kasutada uue katuse ehitamiseks ja vana parandamiseks. Soo-
vituslik on kasutada kovadel pindadel (nt betoon, liiva ja tsemendi segu).
Materjali ei soovitata kasutada Uhekihilise katusekatte voi Uhekihilise
hiidroisolatsioonina.

Kirjeldus

UNIFLEKS HMP on rullis, pinnale sulatatav, polimeerbituumenist katuse
ja hudroisolatsiooni materjal.

Toodetud standardi EN 13707:2004 + A2:2009 kohaselt.

Materjal on toodetud poliimeeri ja bituumenit siduvast ainest, mis
koosneb bituumenist, poliimeeri modifikaatorist SBS-ist (stlireen-buta-
dieen-stlireen) ja mineraalsest taiteainest (talk, dolomiit jne), kahepool-
sel pealekandmisel klaaskiudmatist alusele. Alumisel kihil on kasutatud
kergsulavat polimeerkilet. Ulemisel kihil on kaitsev peeneteralise liiva
kiht. See tagab antud materjali katusekatte Ulemisele kihile standardse
sulamispunkti ja sellele saab panna mastiksi kihi.

Materjal ei sisalda inimestele ja loomadele kahjulikke aineid.

Paigaldamismeetod

Materjal paigaldatakse ettevalmistatud alusele gaasipoletiga sulatades-
keevitades.

Peamised fiilisikalised ja mehaanilised omadused

Tulekatse

Paksus, mm

1 m? kaal, kg

Aluse tiilip ja kaal

Piki- /poikisuunaline katketugevus, N

Piki- /poikisuunaline vastupidavus pragunemisele rebendkatsel, N
Piki- /poikisuunaline eriomane venivus, %

Vastupidavus kuumusele, °C

Kilmapainduvus R = 15 talal, °C

Veesurvetaluvus, kPa

Auru labilaskvuse maaramine

Kaitsekatte tilp
pealmine
alumine

Pikkus /laius, m

TechnoNICOL

EN 13501-5
ENV 1187:2002, Boor (12)
katse 2
EN 1849-1 2.8 +0.1
EN 1849-1 3.7 £0.25
klaaskiudmatt, 70 g/m?
EN 12311-1 400/300 £100
EN 12310-1 50/50 10
EN 12311-1 2.2/2.2£10
EN 1110 295
EN 1109 -20
EN 1928 100
EN 1931 p=20000
peeneteraline liiv
kile
EN 1848-1 10x1
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UNIFLEKS HPP

Katusekatte aluskiht betoonist pindadele

Vastupidav aurutokke kiht

KATUSEKATTE JA HUDROISOLATSIOONI RULLMATERJALID

Ariklassi rullmaterijal

SBS poliimeeridega modifitseeritud bituumenist
katusekatte ja hiidroisolatsiooni rullmaterjal

Kasutusvaldkonnad

Materjal on méeldud kasutamiseks hoonete ja rajatiste katusekatte alu-
miseks kihiks ning ehituskonstruktsioonide hidroisolatsiooniks. Mater-
jali saab kasutada uue katuse ehitamiseks ja vana parandamiseks. Soo-
vituslik on kasutada kovadel alupindadel (nt betoon, liiva ja tsemendi
segu). Materjali ei soovitata kasutada Uhekihilise katusekatte voi theki-
hilise hiidroisolatsioonina.

Kirjeldus

UNIFLEKS HPP on rullis, pinnale sulatatav, polimeerbituumenist katuse
ja hudroisolatsiooni materjal.

Toodetud standardi EN 13707:2004 + A2:2009 kohaselt.

Materjal on toodetud poliimeeri ja bituumenit siduvast ainest, mis
koosneb bituumenist, pollimeeri modifikaatorist SBS-ist (stiireen-buta-
dieen-stlireen) ja mineraalsest taiteainest (talk, dolomiit jne), kahepool-
sel pealekandmisel klaaskiudmatist alusele. Ulemisel ja alumisel kihil on
kasutatud kergsulavat polumeerkilet.

Materjal ei sisalda inimestele ja loomadele kahjulikke aineid.

Paigaldamismeetod

Materjal paigaldatakse ettevalmistatud alusele gaasipoletiga sulatades-
keevitades.

Peamised fiiiisikalised ja mehaanilised omadused

Tulekatse

Paksus, mm

1 m? kaal, kg

Aluse tiilip ja kaal

Piki- /poikisuunaline katketugevus, N

Piki- /poikisuunaline vastupidavus pragunemisele rebendkatsel, N
Piki- /poikisuunaline eriomane venivus, %

Vastupidavus kuumusele, °C

Kulmapainduvus R = 15 talal, °C

Veesurvetaluvus, kPa

Auru labilaskvuse maaramine

Kaitsekatte tllp
pealmine
alumine

Pikkus /laius, m

EN 13501-5
ENV 1187:2002, Bor (12)
katse 2
EN 1849-1 2.8%0.1
EN 1849-1 3.7£0.25
klaaskiudmatt, 70 g/m?
EN 12311-1 400/300 £100
EN 12310-1 50/50 10
EN 12311-1 2.2/2.2£10
EN 1110 295
EN 1109 -10
EN 1928 100
EN 1931 p= 20000
kile
kile
EN 1848-1 10x1
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KATUSEKATTE JA HUDROISOLATSIOONI RULLMATERJALID

BIPOL XL EKP SLATE

Katusekatte pealiskihi traditsiooniline
lahendus

Standard klassi rullmaterjal

SBS poliimeeridega modifitseeritud bituumenist
katusekatte ja hiidroisolatsiooni rullmaterjal

Kasutusvaldkonnad

Materjal on moeldud kasutamiseks hoonete ja ehitiste katusekatte Ule-
mise kihina, ehituskonstruktsioonide hudroisolatsioonina. Materjali
saab kasutada uue katuse ehitamiseks ja vana parandamiseks. Materjali
ei soovitata kasutada Uhekihilise katusekatte voi thekihilise htidroisolat-
sioonina.

Kirjeldus

BIPOL XL EKP on rullis, pinnale sulatatav, polimeerbituumenist katuse-
ja hudroisolatsioonimaterjal.

Materjal on toodetud standardi EN 13707:2004 + A2:2009 kohaselt.
Materjalil on suureparane paksus, nii et see tagab katusekatte ilemise
kihi spetsiaalse vastupidavuse.

Materjali tootmisel paigaldatakse kahepoolne poliimeerbituumenist
kiht, mis koosneb bituumenist, poliimeeri modifikaatorist SBS-ist (stl-
reen-butadieen-stlireen) ja mineraalsest taiteainest (talk, dolomiit jne),
kahepoolsel pealekandmisel poliiesteralusele. Ulemiseks kaitsekihiks
kasutatakse kiltkivi segu, mis kaitseb bituumenist sideaine materjale
UV-kiirguse eest. Lisaks voib kaitsekihina kasutatav sequ olla eri varvi-
des, mis aitab lahendada hoone esteetilisi probleeme. Alumisel kihil on
kasutatud kergsulavat polimeerkilet.

Materjal ei sisalda inimestele ja loomadele kahjulikke aineid.

Paigaldamismeetod

Materjal kinnitatakse juba paigaldatud katusekatte aluskihile gaasipole-
tiga sulatades-keevitades.

Peamised fiilisikalised ja mehaanilised omadused

Tulekatse

1 m? kaal, kg

Aluse tiilip ja kaal

Piki- /poikisuunaline katketugevus, N

Piki- /poikisuunaline vastupidavus pragunemisele rebendkatsel, N
Piki- /poikisuunaline eriomane venivus, %

Kilmapainduvus, °C

Vastupidavus kuumusele, °C

Veesurvetaluvus, kPa

Auru labilaskvuse maaramine

Kaitsekatte tilip
pealmine
alumine

Pikkus /laius, m

TechnoNICOL

EN 13501-5
ENV 1187:2002, Boor (12)
katse 2
EN 1849-1 5.0 £0.25
pollester, 160 g/m?
EN 12310-1 600/500 £100
EN 12311-1 180/180 £50
EN 123111 50/50 £20
EN 1109 -15
EN 1110 285
EN 1928 200
EN 1931 p=20000
jamedateraline varvitud kiltkivi sequ
kile
EN 1848-1 10x1
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KATUSEKATTE JA HUDROISOLATSIOONI RULLMATERJALID

BIPOL STANDART EKP SLATE

Hea paksuse ja sobivusega katusekatte
pealiskiht

Standard klassi rullmaterjal

SBS poliimeeridega modifitseeritud bituumenist
katusekatte ja hiidroisolatsiooni rullmaterjal

Kasutusvaldkonnad

Materjal on moeldud kasutamiseks hoonete ja ehitiste katusekatte dle-
mise kihina, erinevate rajatiste ehituskonstruktsioonide hudroisolat-
sioonina. Materjali saab kasutada uue katuse ehitamiseks ja vana pa-
randamiseks. Materjali ei soovitata kasutada Uhekihilise katusekatte voi
uhekihilise htidroisolatsioonina.

Kirjeldus

BIPOL STANDART EKP on rullis, pinnale sulatatav polimeerbituumenist
katuse- ja hudroisolatsioonimaterjal.

Materjal on toodetud standardi EN 13707:2004 + A2:2009 kohaselt.
Materjali tootmisel paigaldatakse kahepoolne poliimeerbituumenist
kiht, mis koosneb bituumenist, poliimeeri modifikaatorist SBS-ist (stl-
reen-butadieen-stiireen) ja mineraalsest taiteainest (talk, dolomiit jne),
kahepoolsel pealekandmisel poliiesteralusele. Ulemiseks kaitsekihiks
kasutatakse kiltkivi segu, mis kaitseb bituumenist sideaine materjale
UV-kiirguse eest. Lisaks voib kaitsekihina kasutatav segu olla eri varvi-
des, mis aitab lahendada hoone esteetilisi probleeme. Alumisel kihil on
kasutatud kergsulavat poliimeerkilet.

Materjal ei sisalda inimestele ja loomadele kahjulikke aineid.

Paigaldamismeetod

Materjal kinnitatakse juba paigaldatud katusekatte aluskihile gaasipole-
tiga sulatades-keevitades.

Peamised fiilisikalised ja mehaanilised omadused

Tulekatse

1 m? kaal, kg

Aluse tiilip ja kaal

Piki- /poikisuunaline katketugevus, N

Piki- /poikisuunaline vastupidavus pragunemisele rebendkatsel, N
Piki- /poikisuunaline eriomane venivus, %

Kilmapainduvus, °C

Vastupidavus kuumusele, °C

Veesurvetaluvus, kPa

Auru labilaskvuse maaramine

Kaitsekatte tlp
pealmine
alumine

Pikkus /laius, m

EN 13501-5
ENV 1187:2002, Byoor (12)
katse 2
EN 1849-1 4.5 +£0.25
poluester, 160 g/m?
EN 12310-1 600,/500 100
EN 12311-1 180/180 £50
EN 12311-1 50/50 +£20
EN 1109 -15
EN 1110 285
EN 1928 200
EN 1931 §=20000
jamedateraline varvitud kiltkivi sequ
kile
EN 1848-1 10x 1
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KATUSEKATTE JA HUDROISOLATSIOONI RULLMATERJALID

BIPOL EKP SLATE

Hea paksusega ja 6konoomne
katusekatte pealiskiht

Standard klassi rullmaterjal

SBS poliimeeridega modifitseeritud bituumenist
katusekatte ja hiidroisolatsiooni rullmaterjal

Kasutusvaldkonnad

Materjal on moeldud kasutamiseks hoonete ja ehitiste katusekatte Ule-
mise kihina, erinevate rajatiste ehituskonstruktsioonide hudroisolat-
sioonina. Materjali saab kasutada uue katuse ehitamiseks ja vana pa-
randamiseks. Materjali ei soovitata kasutada Uhekihilise katusekatte voi
uhekihilise hudroisolatsioonina.

Kirjeldus

BIPOL EKP on rullis, pinnale sulatatav polimeerbituumenist katuse- ja
hudroisolatsioonimaterjal.

Materjal on toodetud standardi EN 13707:2004 + A2:2009 kohaselt.
Materjali tootmisel paigaldatakse kahepoolne poliimeerbituumenist
kiht, mis koosneb bituumenist, polimeeri modifikaatorist SBS-ist (sti-
reen-butadieen-stiireen) ja mineraalsest taiteainest (talk, dolomiit jne),
kahepoolsel pealekandmisel poliesteralusele. Ulemiseks kaitsekihiks
kasutatakse kiltkivi segu, mis kaitseb bituumenist sideaine materjale
UV-kiirguse eest. Lisaks voib kaitsekihina kasutatav segu olla eri varvi-
des, mis aitab lahendada hoone esteetilisi probleeme. Alumisel kihil on
kasutatud kergsulavat polimeerkilet.

Materjal ei sisalda inimestele ja loomadele kahjulikke aineid.

Paigaldamismeetod

Materjal kinnitatakse juba paigaldatud katusekatte aluskihile gaasipdle-
tiga sulatades-keevitades.

Peamised fiiiisikalised ja mehaanilised omadused

Tulekatse

1 m? kaal, kg

Aluse tiilip ja kaal

Piki- /poikisuunaline katketugevus, N

Piki- /poikisuunaline vastupidavus pragunemisele rebendkatsel, N
Piki- /poikisuunaline eriomane venivus, %

Kilmapainduvus, °C

Vastupidavus kuumusele, °C

Veesurvetaluvus, kPa

Auru labilaskvuse maaramine

Kaitsekatte tilip
pealmine
alumine

Pikkus /laius, m

TechnoNICOL

EN 13501-5
ENV 1187:2002, Byoor (12)
katse 2
EN 1849-1 4.0 £0.25
poluester, 160 g/m?
EN 12310-1 600/500 100
EN 12311-1 180/180 £50
EN 12311-1 50/50 £20
EN 1109 -15
EN 1110 285
EN 1928 200
EN 1931 §=20000
jamedateraline varvitud kiltkivi sequ
kile
EN 1848-1 10x1
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KATUSEKATTE JA HUDROISOLATSIOONI RULLMATERJALID

BIPOL STANDART EPP

Hea paksusega katusekatte aluskiht

Standard klassi rullmaterjal

SBS poliimeeridega modifitseeritud bituumenist
katusekatte ja hiidroisolatsiooni rullmaterjal

Kasutusvaldkonnad

Materjal on moeldud kasutamiseks hoonete ja ehitiste katusekatte alu-
mise kihina, erinevate rajatiste ehituskonstruktsioonide hiidroisolatsioo-
nina ja aurutokkena. Materjali saab kasutada uue katuse ehitamiseks ja
vana parandamiseks. Materjali ei soovitata kasutada Uhekihilise katuse-
katte voi Uhekihilise hiidroisolatsioonina.

Kirjeldus

BIPOL STANDART EPP on rullis, pinnale sulatatav, polimeerbituumenist

katuse- ja hudroisolatsioonimaterjal.

Materjal on toodetud standardi EN 13707:2004 + A2:2009 kohaselt.
Materjali tootmisel paigaldatakse kahepoolne pollimeerbituumenist

kiht, mis koosneb bituumenist, poliimeeri modifikaatorist SBS-ist (stl-

reen-butadieen-stiireen) ja mineraalsest taiteainest (talk, dolomiit jne),

kahepoolsel pealekandmisel poliesteralusele. Ulemisel ja alumisel kihil

on kasutatud kergsulavat polimeerkilet.

Materjal ei sisalda inimestele ja loomadele kahjulikke aineid.

Paigaldamismeetod

Materjal kinnitatakse ettevalmistatud alusele gaasipoletiga sulatades-
keevitades.

Peamised fiilisikalised ja mehaanilised omadused

Tulekatse

1 m? kaal, kg

Aluse tiilip ja kaal

Piki- /poikisuunaline katketugevus, N

Piki- /poikisuunaline vastupidavus pragunemisele rebendkatsel, N
Piki- /poikisuunaline eriomane venivus, %

Vastupidavus kuumusele, °C

Ktlmapainduvus R = 15 talal, °C

Veesurvetaluvus, kPa

Auru labilaskvuse maaramine

Kaitsekatte tlilp
pealmine
alumine

Rulli pikkus /laius, m

EN 13501-5
ENV 1187:2002, B, (12)
katse 2
EN 1849-1 3.5+0.25
poluester, 150 g/m?
EN 12311-1 600,/500 100
EN 12310-1 180/180 £50
EN 12311-1 50/50 £20
EN 1110 285
EN 1109 -15
EN 1928 200
EN 1931 §=20000
kile
kile
EN 1848-1 10x 1
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BIPOL EPP

Katusekatte traditsiooniline lahendus,
alumisele kihile

KATUSEKATTE JA HUDROISOLATSIOONI RULLMATERJALID

Standard klassi rullmaterjal

SBS poliimeeridega modifitseeritud bituumenist
katusekatte ja hiidroisolatsiooni rullmaterjal

Kasutusvaldkonnad

Materjal on moeldud kasutamiseks hoonete ja ehitiste katusekatte alu-
mise kihina, erinevate rajatiste ehituskonstruktsioonide hiidroisolatsioo-
nina ja aurutokkena. Materjali saab kasutada uue katuse ehitamiseks ja
vana parandamiseks. Materjali ei soovitata kasutada Uhekihilise katuse-
katte voi Uhekihilise hiidroisolatsioonina.

Kirjeldus

BIPOL EPP on rullis, pinnale sulatatav polimeerbituumenist katuse- ja
hidroisolatsioonimaterjal.

Materjal on toodetud standardi EN 13707:2004 + A2:2009 kohaselt.
Materjali tootmisel paigaldatakse kahepoolne poliimeerbituumenist
kiht, mis koosneb bituumenist, poliimeeri modifikaatorist SBS-ist (stl-
reen-butadieen-stiireen) ja mineraalsest taiteainest (talk, dolomiit jne),
kahepoolsel pealekandmisel poliesteralusele. Ulemisel ja alumisel kihil
on kasutatud kergsulavat pollimeerkilet.

Materjal ei sisalda inimestele ja loomadele kahjulikke aineid.

Paigaldamismeetod

Materjal kinnitatakse ettevalmistatud alusele gaasipoletiga sulatades-
keevitades.

Peamised fiiiisikalised ja mehaanilised omadused

Tulekatse

1 m? kaal, kg

Aluse tiilip ja kaal

Piki- /poikisuunaline katketugevus, N

Piki- /poikisuunaline vastupidavus pragunemisele rebendkatsel, N
Piki- /poikisuunaline eriomane venivus, %

Vastupidavus kuumusele, °C

Kilmapainduvus R = 15 talal, °C

Veesurvetaluvus, kPa

Auru labilaskvuse maaramine

Kaitsekatte tilip
pealmine
alumine

Rulli pikkus /laius, m

TechnoNICOL

EN 13501-5
ENV 1187:2002, Boor (12)
katse 2
EN 1849-1 3.0 £0.25
poluester, 150 g/m?
EN 12311-1 600/500 £100
EN 12310-1 180/180 £50
EN 12311-1 50/50 £20
EN 1110 285
EN 1109 -15
EN 1928 200
EN 1931 p=20000
kile
kile
EN 1848-1 15x 1
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KATUSEKATTE JA HUDROISOLATSIOONI RULLMATERJALID

BIPOL XL HKP SLATE

¥
i
i
i
i
|
|
\]
1
|
4

3
¥

Vaga hea valik katusekatte pealiskihi
paranduseks, kovadele aluspindadele

Standard klassi rullmaterjal

SBS poliimeeridega modifitseeritud bituumenist
katusekatte ja hiidroisolatsiooni rullmaterjal

Kasutusvaldkonnad

Materjal on moéeldud kasutamiseks hoonete ja rajatiste katusekatte Ule-
mise kihina. Tavaliselt kasutatakse seda katuse parandamiseks voi katu-
sekatte Ulemise kihi taielikuks taastamiseks. Materjali voib panna uue
katuse paigaldamisel katuse tasapinnaliste osade kovadele alustele. Ma-
terjali ei ole soovitatav kasutada uhekihilise katusekattena. Materjali on
soovitatav kasutada kovadel alustel (nt raudbetoon).

Kirjeldus

BIPOL XL HKP on rullis, pinnale sulatatav polimeerbituumenist katuse-
ja htuidroisolatsioonimaterijal.

Materjal on toodetud standardi EN 13707:2004 + A2:2009 kohaselt.
Materjal on toodetud polimeerbituumenist siduvast ainest, mis koos-
neb bituumenist, polimeeri modifikaatorist SBS-ist (stiireen-butadieen-
stiireen) ja mineraalsest taiteainest (talk, dolomiit jne), kahepoolsel pea-
lekandmisel klaaskiudmatist alusele. Ulemise kaitsekihina kasutatakse
kiltkivi segu, mis kaitseb polimeerbituumenit ja siduvaid aineid UV-kiir-
guse eest. Lisaks voib kaitsekihina kasutatav segu olla eri varvides, mis
aitab lahendada hoone esteetilisi probleeme. Alumisel kihil on kasutatud
kergsulavat polimeerkilet.

Materjal ei sisalda inimestele ja loomadele kahjulikke aineid.

Paigaldamismeetod

Materjal kinnitatakse katusekatte ettevalmistatud alusele gaasipoletiga
sulatades-keevitades.

Peamised fiilisikalised ja mehaanilised omadused

Tulekatse

1 m? kaal, kg

Aluse tiilip ja kaal

Piki- /poikisuunaline katketugevus, N

Piki- /poikisuunaline vastupidavus pragunemisele rebendkatsel, N
Piki- /poikisuunaline eriomane venivus, %

Vastupidavus kuumusele, °C

Kulmapainduvus R = 15 talal, °C

Veesurvetaluvus, kPa

Auru labilaskvuse maaramine

Kaitsekatte tilp
pealmine
alumine

Rulli pikkus /laius, m

EN 13501-5
ENV 1187:2002, Byoor (12)
katse 2
EN 1849-1 5.0 £0.25
klaaskiudmatt, 70 g/m?
EN 123111 400/300 £100
EN 12310-1 50/50 10
EN 123111 2.2/2.2 %10
EN 1110 285
EN 1109 -15
EN 1928 100
EN 1931 1= 20000
jamedateraline kiltkivi sequ
kile
EN 1848-1 10x1
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KATUSEKATTE JA HUDROISOLATSIOONI RULLMATERJALID

BIPOL STANDART HKP SLATE

¥
i
i
i
i
|
|
\]
1
|
4

3
¥

Sobiv materjal katusekatte pealiskihi
paranduseks

Standard klassi rullmaterjal

SBS poliimeeridega modifitseeritud bituumenist
katusekatte ja hiidroisolatsiooni rullmaterjal

Kasutusvaldkonnad

Materjal on moeldud kasutamiseks hoonete ja rajatiste katusekatte ule-
mise kihina. Tavaliselt kasutatakse seda katuse parandamiseks voi katu-
sekatte Ulemise kihi taielikuks taastamiseks. Materjali voib panna uue
katuse paigaldamisel katuse tasapinnaliste osade kdvadele alustele. Ma-
terjali ei ole soovitatav kasutada Uhekihilise katusekattena. Materjali on
soovitatav kasutada kovadel alustel (nt raudbetoon).

Kirjeldus

BIPOL STANDART HKP on rullis, pinnale sulatatav, polimeerbituumenist
katuse- ja hiidroisolatsioonimaterjal.

Materjal on toodetud standardi EN 13707:2004 + A2:2009 kohaselt.
Materjali tootmisel paigaldatakse kahepoolne poliimeerbituumenist
kiht, mis koosneb bituumenist, polimeeri modifikaatorist SBS-ist (stl-
reen-butadieen-stiireen) ja mineraalsest taiteainest (talk, dolomiit jne),
kahepoolsel pealekandmisel klaaskiudmatist alusele. Ulemise kaitsekihi-
na kasutatakse kiltkivi segu, mis kaitseb polimeerbituumenist sideaine
materjale UV-kiirguse eest. Lisaks voib kaitsekihina kasutatav segu olla
eri varvides, mis aitab lahendada hoone esteetilisi probleeme. Alumisel
kihil on kasutatud kergsulavat poliimeerkilet.

Materjal ei sisalda inimestele ja loomadele kahjulikke aineid.

Paigaldamismeetod

Materjal kinnitatakse ettevalmistatud alusele gaasipoletiga sulatades-
keevitades.

Peamised fiiiisikalised ja mehaanilised omadused

Tulekatse

1 m? kaal, kg

Aluse tiilip ja kaal

Piki- /poikisuunaline katketugevus, N

Piki- /poikisuunaline vastupidavus pragunemisele rebendkatsel, N
Piki- /poikisuunaline eriomane venivus, %

Vastupidavus kuumusele, °C

Kilmapainduvus R = 15 talal, °C

Veesurvetaluvus, kPa

Auru labilaskvuse maaramine

Kaitsekatte tilip
pealmine
alumine

Rulli pikkus /laius, m

TechnoNICOL

EN 13501-5
ENV 1187:2002, Boor (12)
katse 2
EN 1849-1 45 +0.25
klaaskiudmatt, 70 g/m?
EN 12311-1 400/300 =100
EN 12310-1 50/50 =10
EN 123111 2.2/2.2 £10
EN 1110 285
EN 1109 -15
EN 1928 100
EN 1931 p=20000
jamedateraline kiltkivi sequ
kile
EN 1848-1 10x1
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KATUSEKATTE JA HUDROISOLATSIOONI RULLMATERJALID

BIPOL HKP SLATE

¥
i
i
i
i
|
|
\]
1
|
4

3
¥

Katusekatte pealiskihi
parandusmaterjal, materjal katusekatte
lokaalseks paranduseks, kovale
aluspinnale

Standard klassi rullmaterjal

SBS poliimeeridega modifitseeritud bituumenist
katusekatte ja hiidroisolatsiooni rullmaterjal

Kasutusvaldkonnad

Materjal on moéeldud kasutamiseks hoonete ja rajatiste katusekatte Ule-
mise kihina. Tavaliselt kasutatakse seda katuse parandamiseks voi katu-
sekatte Ulemise kihi taielikuks taastamiseks. Materjali voib panna uue
katuse paigaldamisel katuse tasapinnaliste osade kovadele alustele. Ma-
terjali ei ole soovitatav kasutada uhekihilise katusekattena. Materjali on
soovitatav kasutada kovadel alustel (nt raudbetoon).

Kirjeldus

BIPOL HKP slate on rullis, pinnale sulatatav, polimeerbituumenist katu-
se- ja hudroisolatsioonimaterjal.

Materjal on toodetud standardi EN 13707:2004 + A2:2009 kohaselt.
Materjali tootmisel paigaldatakse kahepoolne poltlimeerbituumenist
kiht, mis koosneb bituumenist, polimeeri modifikaatorist SBS-ist (stl-
reen-butadieen-stiireen) ja mineraalsest taiteainest (talk, dolomiit jne),
kahepoolsel pealekandmisel klaaskiudmatist alusele. Ulemise kaitsekihi-
na kasutatakse kiltkivi segu, mis kaitseb polimeerbituumenist sideaine
materjale UV-kiirguse eest. Lisaks voib kaitsekihina kasutatav segu olla
eri varvides, mis aitab lahendada hoone esteetilisi probleeme. Alumisel
kihil on kasutatud kergsulavat poliimeerkilet.

Materjal ei sisalda inimestele ja loomadele kahjulikke aineid.

Paigaldamismeetod

Materjal kinnitatakse ettevalmistatud alusele gaasipoletiga sulatades-
keevitades.

Peamised fiilisikalised ja mehaanilised omadused

Tulekatse

1 m? kaal, kg

Aluse tiilip ja kaal

Piki- /poikisuunaline katketugevus, N

Piki- /poikisuunaline vastupidavus pragunemisele rebendkatsel, N
Piki- /poikisuunaline eriomane venivus, %

Vastupidavus kuumusele, °C

Kulmapainduvus R = 15 talal, °C

Veesurvetaluvus, kPa

Auru labilaskvuse maaramine

Kaitsekatte tilp
pealmine
alumine

Rulli pikkus /laius, m

EN 13501-5
ENV 1187:2002, Byoor (12)
katse 2
EN 1849-1 4.0 £0.25
klaaskiudmatt, 70 g/m?
EN 123111 400/300 £100
EN 12310-1 50/50 10
EN 123111 2.2/2.2 %10
EN 1110 285
EN 1109 -15
EN 1928 100
EN 1931 1= 20000
jamedateraline kiltkivi sequ
kile
EN 1848-1 10x1
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KATUSEKATTE JA HUDROISOLATSIOONI RULLMATERJALID

BIPOL STANDART HPP

Hea paksusega katusekatte aluskiht,
kovadele aluspindadele

Standard klassi rullmaterjal

SBS poliimeeridega modifitseeritud bituumenist
katusekatte ja hiidroisolatsiooni rullmaterjal

Kasutusvaldkonnad

Materjal on moeldud kasutamiseks hoonete ja ehitiste katusekatte alu-
mise kihina, erinevate rajatiste ehituskonstruktsioonide hiidroisolatsioo-
nina ja aurutokkena. Materjali saab kasutada uue katuse ehitamiseks ja
vana parandamiseks. Materjali ei soovitata kasutada Uhekihilise katuse-
katte voi thekihilise hiidroisolatsioonina. Materjali on soovitatav kasuta-
da kovadel alustel (nt raudbetoon).

Kirjeldus

BIPOL STANDART HPP on rullis, pinnale sulatatav, polimeerbituumenist
katuse- ja hlidroisolatsioonimaterjal. Materjal on toodetud standardi EN
13707:2004 + A2:2009 kohaselt.

Materjali tootmisel paigaldatakse kahepoolne poliimeerbituumenist
kiht, mis koosneb bituumenist, polimeeri modifikaatorist SBS-ist (stl-
reen-butadieen-stiireen) ja mineraalsest taiteainest (talk, dolomiit jne),
kahepoolsel pealekandmisel klaaskiudmatist alusele. Ulemisel ja alumi-
sel kihil on kasutatud kergsulavat poltimeerkilet.

Materjal ei sisalda inimestele ja loomadele kahjulikke aineid.

Paigaldamismeetod

Materjal kinnitatakse ettevalmistatud alusele gaasipoletiga sulatades-
keevitades.

Peamised fiiiisikalised ja mehaanilised omadused

Tulekatse

1 m? kaal, kg

Aluse tiilip ja kaal

Piki- /poikisuunaline katketugevus, N

Piki- /poikisuunaline vastupidavus pragunemisele rebendkatsel, N
Piki- /poikisuunaline eriomane venivus, %

Vastupidavus kuumusele, °C

Kilmapainduvus R = 15 talal, °C

Veesurvetaluvus, kPa

Auru labilaskvuse maaramine

Kaitsekatte tilip
pealmine
alumine

Rulli pikkus /laius, m

TechnoNICOL

EN 13501-5
ENV 1187:2002, Boor (12)
katse 2
EN 1849-1 3.5+0.25
klaaskiudmatt, 70 g/m?
EN 12311-1 400/300 =100
EN 12310-1 50/50 =10
EN 12311-1 2.2/2.2 £10
EN 1110 285
EN 1109 -15
EN 1928 100
EN 1931 p=20000
kile
kile
EN 1848-1 10x 1
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BIPOL HPP

Aurutoke

Katusekatte alumisekihi traditsiooniline
lahendus, ainult kovadele aluspindadele

KATUSEKATTE JA HUDROISOLATSIOONI RULLMATERJALID

Standard klassi rullmaterjal

SBS poliimeeridega modifitseeritud bituumenist
katusekatte ja hiidroisolatsiooni rullmaterjal

Kasutusvaldkonnad

Materjal on moeldud kasutamiseks hoonete ja ehitiste katusekatte alu-
mise kihina, erinevate rajatiste ehituskonstruktsioonide hidroisolatsioo-
nina ja aurutokkena. Materjali saab kasutada uue katuse ehitamiseks ja
vana parandamiseks. Materjali ei soovitata kasutada Uhekihilise katuse-
katte voi Uhekihilise hiidroisolatsioonina. Materjali on soovitatav kasuta-
da kovadel alustel (nt raudbetoon).

Kirjeldus

BIPOL HPP on rullis, pinnale sulatatav polimeerbituumenist katuse- ja
hidroisolatsioonimaterjal.

Materjal on toodetud standardi EN 13707:2004 + A2:2009 kohaselt.
Materjali tootmisel paigaldatakse kahepoolne poliimeerbituumenist
kiht, mis koosneb bituumenist, pollimeeri modifikaatorist SBS-ist (sti-
reen-butadieen-stiireen) ja mineraalsest taiteainest (talk, dolomiit jne),
kahepoolsel pealekandmisel klaaskiudmatist alusele. Ulemisel ja alumi-
sel kihil on kasutatud kergsulavat pollimeerkilet.

Materjal ei sisalda inimestele ja loomadele kahjulikke aineid.

Paigaldamismeetod

Materjal kinnitatakse ettevalmistatud alusele gaasipoletiga sulatades-
keevitades.

Peamised fiilisikalised ja mehaanilised omadused

Tulekatse

1 m? kaal, kg

Aluse tiilip ja kaal

Piki- /poikisuunaline katketugevus, N

Piki- /poikisuunaline vastupidavus pragunemisele rebendkatsel, N
Piki- /poikisuunaline eriomane venivus, %

Vastupidavus kuumusele, °C

Kulmapainduvus R = 15 talal, °C

Veesurvetaluvus, kPa

Auru labilaskvuse maaramine

Kaitsekatte tilp
pealmine
alumine

Rulli pikkus /laius, m

EN 13501-5
ENV 1187:2002, Byoor (12)
katse 2
EN 1849-1 3.0 +£0.25
klaaskiudmatt, 70 g/m?
EN 12311-1 400/300 £100
EN 12310-1 50/50 10
EN 12311-1 2.2/2.2 %10
EN 1110 285
EN 1109 -15
EN 1928 100
EN 1931 1= 20000
kile
kile
EN 1848-1 15x 1
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KATUSEKATTE JA HUDROISOLATSIOONI RULLMATERJALID

BIKROELAST EKP 4.0 SLATE

Katusekatte pealiskihi 6konoomne
lahendus

Okonoom klassi rullmaterjal

SBS poliimeeridega modifitseeritud bituumenist
katusekatte ja hiidroisolatsiooni rullmaterjal

Kasutusvaldkonnad

Materjal on moeldud kasutamiseks hoonete ja ehitiste katusekatte Ule-
mise kihina ja erinevate rajatiste ehituskonstruktsioonide hidroisolat-
sioonina. Materjali saab kasutada uue katuse ehitamiseks ja vana pa-
randamiseks. Materjali ei soovitata kasutada Uhekihilise katusekatte voi
uhekihilise hiidroisolatsioonina.

Kirjeldus

BIKROELAST EKP 4.0 on rullis, pinnale sulatatav, bituumenist ja SBS-ist
modifitseeritud katuse- ja hlidroisolatsioonimaterjal.

Materjal on toodetud standardi EN 13707:2004 + A2:2009 kohaselt.
Materjali tootmisel paigaldatakse kahepoolne poliimeerbituumenist
kiht, mis koosneb bituumenist, poliimeeri modifikaatorist SBS-ist (stl-
reen-butadieen-stiireen) ja mineraalsest taiteainest (talk, dolomiit jne),
kahepoolsel pealekandmisel poliesteralusele. Ulemise kaitsekihina ka-
sutatakse kiltkivi segu, mis kaitseb bituumenist sideaine materjale UV-
kiirguse eest. Lisaks voib kaitsekihina kasutatav segu olla eri varvides,
mis aitab lahendada hoone esteetilisi probleeme. Alumisel kihil on ka-
sutatud kergsulavat polimeerkilet.

Materjal ei sisalda inimestele ja loomadele kahjulikke aineid.

Paigaldamismeetod

Materjal kinnitatakse juba paigaldatud katusekatte aluskihile gaasipole-
tiga sulatades-keevitades.

Peamised fiiiisikalised ja mehaanilised omadused

Tulekatse

1 m? kaal, kg

Aluse tiilip ja kaal

Piki-/poikisuunaline katketugevus, N

Piki-/poikisuunaline vastupidavus pragunemisele rebendkatsel, N
Piki-/poikisuunaline eriomane venivus, %

Kilmapainduvus, °C

Vastupidavus kuumusele, °C

Veesurvetaluvus, kPa

Auru labilaskvuse maaramine

Kaitsekatte tilip
pealmine
alumine

Pikkus/laius, m

TechnoNICOL

EN 13501-5
ENV 1187:2002, Boor(12)
katse 2
EN 1849-1 4.0 £0.25
poliiester, 160 g/m?
EN 12310-1 600/500 =100
EN 12311-1 180/180 £50
EN 12311-1 50/50 £20
EN 1110 -10
EN 1109 285
EN 1928 200
EN 1931 j= 20000
jamedateraline kiltkivi sequ
kile
EN 1848-1 10x1
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KATUSEKATTE JA HUDROISOLATSIOONI RULLMATERJALID

BIKROELAST EPP 3.0

Okonoomne Katusekatte aluskiht

Aurutoke

Okonoom klassi rullmaterjal

SBS poliimeeridega modifitseeritud bituumenist
katusekatte ja hiidroisolatsiooni rullmaterjal

Kasutusvaldkonnad

Materjal on moeldud kasutamiseks hoonete ja ehitiste katusekatte
alumise kihina, erinevate rajatiste hudroisolatsioonina ja aurutokkena.
Materjali saab kasutada uue katuse ehitamiseks ja vana parandamiseks.
Materjali ei soovitata kasutada Uhekihilise katusekatte voi Uhekihilise
hudroisolatsioonina.

Kirjeldus

BIKROELAST EPP 3.0 on rullis, pinnale sulatatav, bituumenist ja SBS-ist
modifitseeritud katuse ja hlidroisolatsioonimaterjal.

Materjal on toodetud standardi EN 13707:2004 + A2:2009 kohaselt.
Materjali tootmisel paigaldatakse kahepoolne poliimeerbituumenist
kiht, mis koosneb bituumenist, polimeeri modifikaatorist SBS-ist (sti-
reen-butadieen-stiireen) ja mineraalsest taiteainest (talk, dolomiit jne),
kahepoolsel pealekandmisel poliesteralusele. Ulemisel ja alumisel kihil
on kasutatud kergsulavat kilet.

Materjal ei sisalda inimestele ja loomadele kahjulikke aineid.

Paigaldamismeetod

Materjal kinnitatakse ettevalmistatud alusele gaasipoletiga sulatades-
keevitades.

Peamised fiilisikalised ja mehaanilised omadused

Tulekatse

1 m? kaal, kg

Aluse tiilip ja kaal

Piki- /poikisuunaline katketugevus, N

Piki- /poikisuunaline vastupidavus pragunemisele rebendkatsel, N
Piki- /poikisuunaline eriomane venivus, %

Vastupidavus kuumusele, °C

Kulmapainduvus R = 15 talal, °C

Veesurvetaluvus, kPa

Auru labilaskvuse maaramine

Kaitsekatte tilp
pealmine
alumine

Rulli pikkus /laius, m

EN 13501-5
ENV 1187:2002, Byoor (12)
katse 2
EN 1849-1 3.0 +£0.25
poluester, 150 g/m?
EN 12311-1 600,/500 100
EN 12310-1 180/180 £50
EN 12311-1 50/50 £20
EN 1110 285
EN 1109 -10
EN 1928 200
EN 1931 1= 20000
kile
kile
EN 1848-1 15x 1
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KATUSEKATTE JA HUDROISOLATSIOONI RULLMATERJALID

BIKROELAST HKP SLATE

Okonoomne lahendus katusekatte
pealiskihi parandamiseks, ainult
kovadele aluspindadele

Okonoom klassi rullmaterjal

SBS poliimeeridega modifitseeritud bituumenist
katusekatte ja hiidroisolatsiooni rullmaterjal

Kasutusvaldkonnad

Materjal on moeldud kasutamiseks hoonete ja rajatiste katusekatte ule-
mise kihina. Tavaliselt kasutatakse seda katuse parandamiseks voi ka-
tusekatte Ulemise kihi taielikuks taastamiseks. Materjal on eriti mugav
kohtparanduste puhul. Materjali ei ole soovitatav kasutada Uhekihilise
katusekattena.

Kirjeldus

BIKROELAST HKP on rullis, pinnale sulatatav, bituumenist ja SBS-ist mo-
difitseeritud katuse- ja hudroisolatsioonimaterjal.

Materjal on toodetud standardi EN 13707:2004 + A2:2009 kohaselt.
Materjali tootmisel paigaldatakse kahepoolne poliimeerbituumenist
kiht mis koosneb pollimeeri modifikaatorist SBS-ist (stiireen-butadieen-
stiireen) ja mineraalsest taiteainest (talk, dolomiit jne), kahepoolsel pea-
lekandmisel klaaskiudmatist alusele. Ulemiseks kaitsekihiks kasutatakse
kiltkivi segu, mis kaitseb bituumenist sideaine materjale UV-kiirguse
eest. Alumisel kihil on kasutatud kergsulavat pollimeerkilet.

Materjal ei sisalda inimestele ja loomadele kahjulikke aineid.

Paigaldamismeetod

Materjal kinnitatakse juba paigaldatud katusekatte aluskihile gaasipole-
tiga sulatades-keevitades.

Peamised fiiiisikalised ja mehaanilised omadused

Tulekatse

1 m? kaal, kg

Aluse tiilip ja kaal

Piki- /poikisuunaline katketugevus, N

Piki- /poikisuunaline vastupidavus pragunemisele rebendkatsel, N
Piki- /poikisuunaline eriomane venivus, %

Kilmapainduvus, °C

Vastupidavus kuumusele, °C

Veesurvetaluvus, kPa

Auru labilaskvuse maaramine

Kaitsekatte tilip
pealmine
alumine

Pikkus /laius, m

TechnoNICOL

EN 13501-5
ENV 1187:2002, Boor (12)
katse 2
EN 1849-1 4.0 £0.25
klaaskiudmatt, 70 g/m?
EN 12310-1 400/300 =100
EN 12311-1 50/50 =10
EN 123111 2.2/2.2 £10
EN 1109 -10
EN 1110 285
EN 1928 100
EN 1931 p=20000
jamedateraline kiltkivi sequ
kile
EN 1848-1 10x1
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KATUSEKATTE JA HUDROISOLATSIOONI RULLMATERJALID

BIKROELAST HMP

Okonoomne aluskatte kiht, kvadele
aluspindadele

Aurutoke

Okonoom klassi rullmaterjal

SBS poliimeeridega modifitseeritud bituumenist
katusekatte ja hiidroisolatsiooni rullmaterjal

Kasutusvaldkonnad

Materjal on moeldud kasutamiseks hoonete ja ehitiste katusekatte alu-
mise kihina, erinevate rajatiste hlidroisolatsioonina ja aurutokkena. Voib
kasutada aluskihina erinevate katusematerjalide alla. Materjali saab ka-
sutada uue katuse ehitamiseks ja vana parandamiseks, jaigal aluspinnal.
Materjali ei soovitata kasutada Uhekihilise katusekatte voi thekihilise
hiudroisolatsioonina. Materjali on soovitatav kasutada kovadel alustel.

Kirjeldus

BIKROELAST HMP on rullis, pinnale sulatatav, bituumenist ja SBS-ist
modifitseeritud katuse- ja hiidroisolatsioonimaterjal.

Materjal on toodetud standardi EN 13707:2004 + A2:2009 kohaselt.
Materjal on toodetud polliimeerbituumeni. Materjali tootmisel paigalda-
takse kahepoolne pollimeerbituumenist kiht, mis koosneb bituumenist,
pollimeeri modifikaatorist SBS-ist (stlireen-butadieen-stiireen) ja mi-
neraalsest taiteainest (talk, dolomiit jne), kahepoolsel pealekandmisel
klaaskiudmatist alusele. Alumisel kihil on kasutatud kergsulavat polu-
meerkilet. Ulemisele kihile on kantud peeneteralise liiva kiht. Peenete-
raline liiva kiht ei ole ainult jargmise katuse- voi hiidroisolatsioonima-
terjali aluskihiks, vaid voimaldab rakendada nii traditsioonilist sulatamise
meetodit jargmise kihi paigaldamisel kui ka jargmise kihi paigaldamist
mastiksiga.

Materjal ei sisalda inimestele ja loomadele kahjulikke aineid.

Paigaldamismeetod

Materjal kinnitatakse ettevalmistatud alusele gaasipoletiga sulatades-
keevitades.

Peamised fiilisikalised ja mehaanilised omadused

Tulekatse

1 m? kaal, kg

Aluse tiilip ja kaal

Piki- /poikisuunaline katketugevus, N

Piki- /poikisuunaline vastupidavus pragunemisele rebendkatsel, N
Piki- /poikisuunaline eriomane venivus, %

Vastupidavus kuumusele, °C

Kulmapainduvus R = 15 talal, °C

Veesurvetaluvus, kPa

Auru labilaskvuse maaramine

Kaitsekatte tilp
pealmine
alumine

Rulli pikkus /laius, m

EN 13501-5
ENV 1187:2002, Byoor (12)
katse 2
EN 1849-1 3.0 +£0.25
klaaskiudmatt, 70 g/m?
EN 12311-1 400/300 £100
EN 12310-1 50/50 10
EN 12311-1 50/50 £20
EN 1110 285
EN 1109 -10
EN 1928 100
EN 1931 1= 20000
peeneteraline segu
kile
EN 1848-1 15x 1
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KATUSEKATTE JA HUDROISOLATSIOONI RULLMATERJALID

BIKROELAST HPP

Okonoomne lahendus katusekatte
alumisele kihile, ainult kovadele
pindadele

Aurutoke

Okonoom klassi rullmaterjal

SBS poliimeeridega modifitseeritud bituumenist
katusekatte ja hiidroisolatsiooni rullmaterjal

Kasutusvaldkonnad

Materjal on moeldud kasutamiseks hoonete ja ehitiste katusekatte
alumise kihina, erinevate rajatiste hidroisolatsioonina ja aurutokkena.
Materjali saab kasutada uue katuse ehitamiseks ja vana parandamiseks
jaigal aluspinnal. Materjali ei soovitata kasutada Uhekihilise katusekatte
voi Uhekihilise hiidroisolatsioonina. Materjali on soovitatav kasutada ko-
vadel alustel.

Kirjeldus

BIKROELAST HPP on rullis, pinnale sulatatav, bituumenist ja SBS-ist mo-
difitseeritud katuse- ja htdroisolatsioonimaterjal.

Materjal on toodetud standardi EN 13707:2004 + A2:2009 kohaselt.
Materjali tootmisel paigaldatakse kahepoolne poliimeerbituumenist
kiht mis koosneb bituumenist, pollimeeri modifikaatorist SBS-ist (stl-
reen-butadieen-stiireen) ja mineraalsest taiteainest (talk, dolomiit jne),
kahepoolsel pealekandmisel klaaskiudmatist alusele. Ulemisel ja alumi-
sel kihil on kasutatud kergsulavat kilet.

Materjal ei sisalda inimestele ja loomadele kahjulikke aineid.

Paigaldamismeetod

Materjal kinnitatakse ettevalmistatud alusele gaasipoletiga sulatades-
keevitades.

Peamised fiiiisikalised ja mehaanilised omadused

Tulekatse

1 m? kaal, kg

Aluse tiilip ja kaal

Piki- /poikisuunaline katketugevus, N

Piki- /poikisuunaline vastupidavus pragunemisele rebendkatsel, N
Piki- /poikisuunaline eriomane venivus, %

Vastupidavus kuumusele, °C

Kilmapainduvus R = 15 talal, °C

Veesurvetaluvus, kPa

Auru labilaskvuse maaramine

Kaitsekatte tilip
pealmine
alumine

Rulli pikkus /laius, m

TechnoNICOL

EN 13501-5
ENV 1187:2002, Bygor (12)
katse 2
EN 1849-1 3.0 £0.25
klaaskiudmatt, 70 g/m?
EN 12311-1 400/300 =100
EN 12310-1 50/50 10
EN 12311-1 50/50 £20
EN 1110 285
EN 1109 -10
EN 1928 100
EN 1931 §=20000
kile
kile
EN 1848-1 15x 1
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BITUMELIT PR5

Ettenahtud sildade ja muude
transpordirajatiste betoonpinna
hiidroisolatsiooni moodustamiseks

Peamised fiilisikalised ja mehaanilised omadused

Kirjeldus

Materjali valmistamisel on poltesteraluse molemad pooled kaetud po-
limeerbituumenist sideainega, mis koosneb bituumenist, poltimeersest
APP-modifikaatorist (ataktiline pollpropileen) ja mineraalsest lisandist
(talk, dolomiit jt). Materjali tlemine pind on kaetud kiltkivipuistest kait-
sekihiga ja alumine pind kergesti sulava polimeerkilega.

Kasutusvaldkonnad

Ette nahtud sildade ja muude transpordirajatiste betoonpinna thekihili-
se hudroisolatsiooni moodustamiseks.

Paigaldamismeetod
Materjal paigaldatakse aluspinnale gaasipoletiga keevitades.

Sildade hiidroisolatsiooni rullmaterjal

APP poliimeeridega modifitseeritud bituumenist
hiidroisolatsiooni membraani

Paksus, mm

Aluse tiilip

Piki-/poikisuunaline katketugevus, N

Piki-/poikisuunaline eriomane venivus, %

Piki-/poiksuunaline vastupidavus pragunemisele rebendkatsel, naelavarrega
Vastupidavus kuumusele, °C

Kilmapainduvus, °C

Veesurvetaluvus, kPa

Auru labilaskvuse maaramine

Kaitsekatte tlilip
pealmine
alumine

Pikkus/laius, m

EN 1849-1

EN 12311-1
EN 12039
EN 123111
EN 1110
EN 1109
EN 14694
EN 1931

EN 1848-1

5.0£0.25
poltester
1000/800+200
1510
45/45+10
2120
-18
vastab
p=20000

jamedateraline kiltkivi sequ
kile
7.5x1
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KATUSEKATTE JA HUDROISOLATSIOONI RULLMATERJALID

MIDA MOST BITUMELIT PR5

BITUMELIT =

= MIDA MOST

Sildade hiidroisolatsiooni rullmaterjal

APP- modifitseeritud bituumenist hiidroisolatsiooni
membraan

Kasutusvaldkonnad

Pollimeerbituumenist hidroisolatsioonimaterjal ette nahtud sildade ja
muude transpordirajatiste betoonpinna Uhekihilise hidroisolatsiooni
moodustamiseks.

Kirjeldus

Materjali valmistamisel on poliesteraluse molemad pooled kaetud po-
limeerbituumenist sideainega, mis koosneb bituumenist, poltimeersest
APP-modifikaatorist (ataktiline poliiproptleen) ja mineraalsest lisandist
(talk, dolomiit jt). Toode vastab standardi EN 14695:2010.

Materjali tlemine pind on kaetud kiltkivipuistest kaitsekihiga ja alumine
pind kergesti sulava pollimeerkilega.

Materjal ei sisalda inimestele ega loomadele kahjulikke aineid.

Paigaldamismeetod
Materjal paigaldatakse aluspinnale gaasipoletiga keevitades.

Ettenahtud sildade ja muude
transpordirajatiste betoonpinna
hiidroisolatsiooni moodustamiseks

Peamised fiilisikalised ja mehaanilised omadused

Kaal pinnatihiku kohta, kg/m? EN 1849-1 6.0£0.25
Paksus, mm EN 1849-1 5.2+0.2
Aluse tulp pollester, 250 g/m?
Piki-/poikisuunaline katketugevus, N EN 12311-1 1200/1000+200
Piki-/poikisuunaline eriomane venivus, % EN 12311-1 50/50+20
Vastupidavus kuumusele, °C EN 1110 2140
Kilmapainduvus, °C EN 1109 -20
Veesurvetaluvus, kPa EN 14694 vastab
Auru labilaskvuse maaramine EN 1931 p=20000
Kaitsekatte tilp
pealmine jamedateraline kiltkivi sequ

alumine kile

Pikkus/laius, m EN 1848-1 75x1

TechnoNICOL
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MIDA MOST PV 54s

Sildade hiidroisolatsiooni rullmaterjal

SBS poliimeeridega modifitseeritud bituumenist
hiidroisolatsiooni rullmaterijal

MIDA MOST = Kasutusvaldkonnad

Poliimeerbituumenist hidroisolatsioonimaterjal ette nahtud sildade ja
muude transpordirajatiste betoonpinna alumise hudroisolatsioonikihi
moodustamiseks kahekihilistes hudroisolatsioonistusteemides kombi-
neeritult MIDA MOST PV S5b-iga.

Kirjeldus

Materjali valmistamisel on poltesteraluse mélemad pooled kaetud po-
[imeerbituumenist sideainega, mis koosneb bituumenist, polimeersest
SBS-modifikaatorist (stlireen-butadieen-stlireen) ja mineraalsest lisan-
dist (talk, dolomiit jt). Toode vastab standardi EN 14695:2010.
Materjali Ulemine pind on kaetud peeneteraline liiv kaitsekihiga ja alumi-
ne pind kergesti sulava poliimeerkilega.

Materjal ei sisalda inimestele ega loomadele kahjulikke aineid.

== MIDAMOST Paigaldamismeetod
Materjal paigaldatakse aluspinnale gaasipoletiga keevitades.

Ettenahtud sildade ja muude
transpordirajatiste betoonpinna
hiidroisolatsiooni moodustamiseks

Peamised fiilisikalised ja mehaanilised omadused

Kaal pinnathiku kohta, kg/m? EN 1849-1 5.2+0.25
Paksus, mm EN 1849-1 4.0+0.2
Aluse tulp pollester, 220 g/m?
Piki-/poikisuunaline katketugevus, N EN 12311-1 850/600+150
Piki-/poikisuunaline eriomane venivus, % EN 12311-1 45/45+20
Vastupidavus kuumusele, °C EN 1110 2100
Kilmapainduvus, °C EN 1109 -20
Veesurvetaluvus, kPa EN 14694 vastab
Auru labilaskvuse maaramine EN 1931 p=20000
Kaitsekatte tlp

pealmine peeneteraline liiv

alumine kile

Pikkus/laius, m EN 1848-1 10x1
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KATUSEKATTE JA HUDROISOLATSIOONI RULLMATERJALID

MIDA MOST PV S5b

:r:i‘. Flﬂ Hﬂﬂ :":

= MIDA MOST

Ettenahtud sildade ja muude
transpordirajatiste betoonpinna
hiidroisolatsiooni moodustamiseks

Sildade hiidroisolatsiooni rullmaterjal

SBS poliimeeridega modifitseeritud bituumenist
hiidroisolatsiooni rullmaterijal

Kasutusvaldkonnad

Poliimeerbituumenist hidroisolatsioonimaterjal ette nahtud sildade ja
muude transpordirajatiste betoonpinna Ulemise hudroisolatsioonikihi
moodustamiseks kahekihilistes hudroisolatsioonistusteemides kombi-
neeritult MIDA MOST PV S4s-iga.

Kirjeldus

Materjali valmistamisel on poliesteraluse molemad pooled kaetud po-
[imeerbituumenist sideainega, mis koosneb bituumenist, polimeersest
SBS-modifikaatorist (stlireen-butadieen-stiireen) ja mineraalsest lisan-
dist (talk, dolomiit jt). Toode vastab standardi EN 14695:2010.
Materjali tlemine pind on kaetud kiltkivipuistest kaitsekihiga ja alumine
pind kergesti sulava polimeerkilega.

Materjal ei sisalda inimestele ega loomadele kahjulikke aineid.

Paigaldamismeetod
Materjal paigaldatakse aluspinnale gaasipoletiga keevitades.

Peamised fiilisikalised ja mehaanilised omadused

Kaal pinnathiku kohta, kg/m?

Paksus, mm
Aluse tuup

Piki-/poikisuunaline katketugevus, N

Piki-/poikisuunaline eriomane venivus, %

Vastupidavus kuumusele, °C

Kilmapainduvus, °C
Veesurvetaluvus, kPa

Auru labilaskvuse maaramine

Kaitsekatte tllp

Pikkus/laius, m

TechnoNICOL

EN 1849-1 6.3+0.25
EN 1849-1 5.2+0.2
poluester, 250 g/m?

EN 12311-1 1000/900+200
EN 12311-1 45/45%15

EN 1110 2100

EN 1109 -20

EN 14694 vastab

EN 1931 p=20000

pealmine jamedateraline kiltkivi sequ
alumine kile

EN 1848-1 5x1
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YEP 2200

Katuse aluskattematerjal

Bituumenist katusekatte hiidroisolatsiooni
rullmaterjal

Kasutusvaldkonnad

Kasutatakse aluskattena katusekattematerjalide alla, ehituskonstruksi-
oonide hidroisolatsioonina ja aurutokkena. Voib kasutada aluskatteks
elastse bituumensindli paigaldamisel. Pole soovitatav paigaldada theki-
hilise katusekatte ja hudroisolatsioonina.

Kirjeldus

Materjal on toodetud kahepoolsel pealekandmisel poltesteralusele ja
bituumenit siduvast ainest, mis koosneb bituumenist ja taiteainest (talk,
dolomiit jne).

Toodetud EN 13707:2004 + A2 2009 kohaselt.

Materjal kilje serv on kaetud 100 mm lai isekleepuva bituumenikihiga,
mis annab voimaluse materjali limimiseks teineteisega, ilma gaasipoletit
voi liimi kasutamata. Liimitav bituumenriba on kaetud kaitsva kilega.
Materjal ei sisalda inimestele ega loomadele kahjulikke aineid.

Paigaldamismeetod

Mehaaniliselt kinnitatav spetsiaalsete naelega, voimalik paigaldada ka
kuuma voi kiilma mastiksiga.

Aluskate

Aurutoke

Peamised fiilisikalised ja mehaanilised omadused

EN 13501-5
Tulekatse ENV 1187:2002, Booor (t2)
katse 2

Kaal pinnatihiku kohta, kg/m? EN 1849-1 2.2£0.25
Aluse tuip poltester, 120 g/m?
Piki-/poikisuunaline katketugevus, N EN 12311-1 400+100/200+50
Piki-/poikisuunaline eriomane venivus, % EN 12310-1 100/100=£25
Piki-/poiksuunaline vastupidavus pragunemisele rebendkatsel, naelavarrega EN 12311-1 20/20%5
Vastupidavus kuumusele, °C EN 1110 280
Kilmapainduvus, °C EN 1109 0
Veesurvetaluvus, kPa EN 1928 vastab
Auru labilaskvuse maaramine EN 1931 p=20000
Kaitsekatte tlilip

pealmine peeneteraline liiv

alumine peeneteraline liiv

Pikkus/laius, m EN 1848-1 10x 1
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MIDA START

mastiksiga.

Aluskattematerjal

Aurutoke

Peamised fiilisikalised ja mehaanilised omadused

Kirjeldus

Materjal on toodetud polumeerija bituumenit siduvast ainest, mis koos-
neb bituumenist, polumeeri modifi kaatorist SBS-ist (stureenbutadieen-
stureen). Mille kaitsekihiks on peenteraline liiv.

Materjal ei sisalda inimestele ja loomadele kahjulikke aineid.

Katuse aluskattematerjal
Elastomeerne bituumenrullmaterijal

Kasutusvaldkonnad

Kasutatakse aluskattena bituumenshindli paigaldamise ajal, ka neelu-
kohtades. Arge kasutage Uhekihilisena voi tlemise kihina.

Paigaldamismeetod
Materjal kinnitatakse mehaaniliselt, servavuugid liimitakse bituumen

Kaal pinnatihiku kohta, kg/m?

Paksus, mm

Aluse tiilip

Piki-/poikisuunaline katketugevus, N
Piki-/poikisuunaline eriomane venivus, %
Vastupidavus kuumusele, °C
Kiilmapainduvus, °C

Veesurvetaluvus, kPa

Auru labilaskvuse maaramine

Kaitsekatte tllp
pealmine
alumine

Pikkus/laius, m

TechnoNICOL

EN 1849-1
EN 1849-1

EN 123111
EN 123111
EN 1110
EN 1109
EN 14694
EN 1931

EN 1848-1

0.85+0.1
1.2
poluester, 160 g/m?
350/250+100
30/30+£15
2135
-25
vastab
p=20000

peeneteraline liiv

15x1
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SHINDELIT SR

Katuse aluskattematerjal

Bituumenist aluskattematerjal

Kasutusvaldkonnad

Taidab aluskattekihina nii hidroisolatsiooni omadusi mitmekihilise katu-
se ehitamisel kui ka vanade katuste uuendamisel. VVoib kasutada auru-
tokkena nii konstruksioonide kui soojustuse kaitseks.

Kirjeldus

SINDELIT SR - katusekatte rullmaterjal mis on saadud kahepoolsel pea-
lekandmisel klaaskiudmatist alusele. Materjalil kasutatakse Ulemise ja
alumise kaitsekihiks peeneteralist mineraalide kihti.

Materjal ei sisalda ohtlikke aineid.

Paigaldamismeetod
Materjal kinnitatakse aluse kiilge mehaaniliselt.

Aluskattematerjal

Aurutoke

Peamised fiilisikalised ja mehaanilised omadused

Paksus, mm EN 1849-1 1.5%0.2
Aluse tlip klaaskiudmatt
Piki-/poikisuunaline katketugevus, N EN 12311-1 500/300+150
Piki-/poikisuunaline eriomane venivus, % EN 123111 4/4%2
Kilmapainduvus, °C EN 1110 <0
Vastupidavus kuumusele, °C EN 1109 270
Auru labilaskvuse maaramine EN 1931 p=20000
Kaitsekatte tilip

pealmine peeneteraline liiv

alumine peeneteraline liiv

Pikkus/laius, m EN 1848-1 10x 1
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MIDA LIGHT

kihiga.

tiksiga.

Aluskattematerjal

Okonoomne katusematerijal

Peamised fiilisikalised ja mehaanilised omadused

Kaal pinnatihiku kohta, kg/m?

Paksus, mm

Aluse tiilip

Piki-/poikisuunaline katketugevus, N
Piki-/poikisuunaline eriomane venivus, %
Vastupidavus kuumusele, °C
Kiilmapainduvus, °C

Veesurvetaluvus, kPa

Auru labilaskvuse maaramine

Kaitsekatte tllp
pealmine
alumine

Pikkus/laius, m

TechnoNICOL

Kirjeldus

Materjal on toodetud kahepoolsel pealekandmisel klaaskiud kangale.
Materjali alumine ja Ulemine pind on kaitstud peeneteralise mineraalse

Katuse aluskattematerjal
Bituumen aluskatte rullmaterjal

Kasutusvaldkonnad

Kasutatakse aluskattena bituumenshindli paigaldamise ajal, ka neelu-
kohtades. Arge kasutage ihekihilisena voi tlemise kihina.

Paigaldamismeetod
Materjal kinnitatakse mehaaniliselt, voimalik ka kilma ja kuuma mas-

EN 1849-1
EN 1849-1

EN 123111
EN 123111
EN 1110
EN 1109
EN 14694
EN 1931

EN 1848-1

Materjal ei sisalda inimestele ega loomadele kahjulikke aineid.

1.45+0.25
1.2+0.25
klaaskiudmatt
400/300+100
2/2+10
290
0
vastab
p=20000

peeneteraline liiv
peeneteraline liiv

20x 1
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MIDA SELF BASE V S3

Katuse aluskattematerjal

Isekleepuvad poliimeer bituumenist katusekatte ja
hiidroisolatsiooni materjalid

Kasutusvaldkonnad

Kasutada alumise kihi hidroisolatsiooniks, kui te ei saa kasutada lahtist
tuld. Voib kasutada uue katuse paigalduseks ja katuse remondiks. Arge
kasutage uhekihilise katusekatte voi Uhekihilise hiidroisolatsioonina.

Kirjeldus

MIDA SELF BASE V S3 elastomeer - bituumen katuse ja hiidroisolatsioo-
ni rullmaterjal, mis on valmistatud vastavalt EN 13707:2005 + A2:2010
nouetele. Kate on valmistatud labipoimitud klaaskiust alusel ning mole-
male poolele on kantud kunstainet SBS (stiireen - butadieen - stlreeni)
segatu mineraalsete taiteainetega bituumenikiht. Pealispind on kaetud
peene mineraalse puistega, alumine on iseliimuv pollimeerne bituume-
nikiht, mida kaitseb silikoonitud kile mida on kerge eemaldada.
Materjal ei sisalda inimeste voi loomade ohtlik.

MDA BELF
HASE W 53

prm SELF £ Paigaldamismeetod

Isekleepuv materjal. Saab liimida ettevalmistatud alusele.

Iseliimuv

Peamised fiilisikalised ja mehaanilised omadused

Kaal pinnatihiku kohta, kg/m? EN 1849-1 3.5+0.25
Paksus, mm EN 1849-1 2.7%0.25
Aluse tiilip klaaskiudmatt
Piki-/poikisuunaline katketugevus, N EN 12311-1 400/300+100
Piki-/poikisuunaline eriomane venivus, % EN 12311-1 2/2£10
Vastupidavus kuumusele, °C EN 1110 2100
Kiilmapainduvus, °C EN 1109 -20
Veesurvetaluvus, kPa EN 14694 100
Auru labilaskvuse maaramine EN 1931 p=20000
Kaitsekatte tiilip

pealmine peeneteraline liiv

alumine iseliimuv pind

Pikkus/laius, m EN 1848-1 10x 1
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MIDA SELF PV S2s

MIDASELF 2

i

Iseliimuv

Katuse aluskattematerjal

Isekleepuvad poliimeer bituumenist katusekatte ja
hiidroisolatsiooni materjalid

Kasutusvaldkonnad

Kasutada alumise kihi htidroisolatsiooniks, kui te ei saa kasutada lah-
tist tuld. Eriti sobib siseruumides. Sobib viilkatusele paigaldatava bituu-
mensindli aluskatteks. Voib kasutada uue katuse paigalduseks ja katuse
remondiks. Arge kasutage thekihilise katusekatte voi Uhekihilise hiid-
roisolatsioonina.

Kirjeldus

MIDA SELF PV S2.0s on elastomeer - bituumen katus ja hiidroisolatsioo-
ni rullmaterjal, mis on valmistatud EN 13707:2005 + A2:2010.
nouetele. Materjal on valmistatud modifitseeritud polimeeridega SBS
(stureen - butadieen - stiireeni) bituumeniga, immutatud kootud po-
lGesterkiu alusele, molemal pool modifitseeritud ja segatud mineraal
taiteaine bituumenikiht. Ulemine pind on kaetud peene mineraal puis-
tega, alumine on iseliimuv poltimeerne bituumenikiht, mida kaitseb sili-
koonitud kile mida on kerge eemaldada.

Materjal ei sisalda inimeste voi loomade ohtlik.

Paigaldamismeetod
Isekleepuv materjal. Saab liimida ettevalmistatud alusele.

Peamised fiilisikalised ja mehaanilised omadused

Kaal pinnatihiku kohta, kg/m? EN 1849-1 3.3+0.25
Paksus, mm EN 1849-1 2.0+0.2
Aluse tuip poluester, 140 g/m?
Piki-/poikisuunaline katketugevus, N EN 12311-1 500/350+100
Piki-/poikisuunaline eriomane venivus, % EN 12311-1 45/45+15
Vastupidavus kuumusele, °C EN 1110 285
Kiilmapainduvus, °C EN 1109 -15
Veesurvetaluvus, kPa EN 14694 100
Auru labilaskvuse maaramine EN 1931 p=20000
Kaitsekatte tlilip
pealmine peeneteraline liiv

alumine iseliimuv pind

Pikkus/laius, m EN 1848-1 15x 1

TechnoNICOL
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NICOBAND

Kiirtihendamine Kasutusalad

Tugevus Tihenduslint on moeldud valtside ja liitekohtade tihendamiseks pragude
parandamiseks, veekindluse tagamiseks ja korrosioonikaitseks.

Niiskus- ja UV kiirguse kindlus

Materijali kirjeldus
Kerge kasutada NICOBAND on universaalne iseliimuv tihenduslint. See on toodetud var-
vilise tugevdatud alumiiniumkatte paigaldamise teel veekindla iseliimuva

bituumenkihi peale. Liimuva bituumenkihi kaitsekilet on kerge eemal-
dada.

Piisiva varvilise tugevdatud
alumiiniumkatte valik:

Materjali on kerge ja mugav kasutada ning ta nakkub ideaalselt betooni,
krohvi, metalli, bituumeni, kivi, puu teiste pinnamaterjalidega.

Kasutusmeetod
O ‘ ‘ ‘ ‘ Pind peab olema puhas, kuiv, vaba tolmust ja roostest. Paremaks ja kest-

) vamaks Uhenduseks on soovitatav kasutada alusvarvi. Pinna ja materjali
silver  charcoal-gray  red brown green . _
temperatuur peab olema vahemalt +5°C. madalamate temperatuuride
korral on vajalik soojendada materjali limuvat kilge ja alust.
Pole soovitatav kasutada linti kuumadel vertikaalsetel pindadel
(temperatuuriga lle +85°C).

Hoiustamine

Hoiustage kohas, mis on kaitstud sademete ja otsese paikesevalguse
eest.

Pohilised moodud

Laius, cm 5 7,5 10 15 20 30
Pikkus 3 m + + + +
Pikkus 10 m - + + + + +

TechnoNICOL
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NICOBAND DUO

Kahepoolne iseliimuv pind

Kerge kasutada

Suureparane kleepumine

METHK Duo

HHAA

Pohilised méodud
Laius, cm

Pikkus 3 m
Pikkus 10 m

Kasutusalad
Varjatud valtside, pragude ja Ghenduste tihendamine.

Kirjeldus

NICOBAND DUO on kahepoolne iseliimuv bituumen-polimeer lint var-
jatud valtside ja Uhenduste tihendamiseks, ajutiseks kinnitamiseks voi
vaikeste elementide samaaegseks kinnitamiseks ja tihendamiseks.
NICOBAND DUO koosneb spetsiaalse koostisega bituumen-poltimeer-
kihist, mis annab hea kleepuvuse praktiliselt iga pinnaga. Molemast kdil-
jest on see kaitstud pollimeerkilega, mida on lihtne eemaldada.
Materjali on kerge ja mugav kasutada. Ta kleepub suureparaselt metalli,
betooni, plastiku, asfaldi, puu, klaasiga jne.

Kasutusmeetod

Pind peab olema puhas, kuiv, vaba tolmust ja roostest. Paremaks ja kest-
vamaks Uhenduseks on soovitatav kasutada aluskrunti. Pinna ja materijali
temperatuur peab olema vahemalt +5°C. madalamate temperatuuride
korral on vajalik materjali limuvat kiilge ja alust soojendada.

Linti pole soovitatav kasutada kuumadel vertikaalsetel pindadel (tempe-
ratuuriga lle +85°C).

Hoiustamine

Hoiustage kohas, mis on kaitstud sademete ja otsese paikesevalguse
eest.

7/ 10 15 20 30
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NICOBAND INSIDE

Mugav siseruumides kasutamiseks

Suurepéarased tihendilihendused

Pohilised méodud

Laius, cm
Pikkus 3 m
Pikkus 10 m

TechnoNICOL

Kasutusalad

Materjal on moeldud kasutamiseks siseruumides. Naiteks voib selleks
olla:

« Venilatsioonististeemi tihendusmuhvid (6hutorud, painduvad ohuto-
rud).

+ Erinevate torude tihendamine kilmades kohtades.

+ Toode seintega kiilgnevale ja teistele esileulatuvatele osadele rullma-
terjalidest ja mastiksitest siseruumide porandate tihendamiseks.

+ Toode on kasutatav veekindla porandaga ruumides (vannituba, kook)
ilma liiv- tsement tasanduskihita. Keraamilise kivi voib liimida otse ma-
terjali peale.

Samuti kasutakse kohtades, kus materjal on kaitstud UV kiirguse moju-
de eest:

* Puu ja telliskivikonstruktsioonide kapillaarne sulgemine.

+ Aurutoke ja veekindlakstegevate valtside monteerimine koos vahtpo-
[Getlleenist soojusisolatsiooniga.

Kirjeldus

NICOBAND INSIDE on isenakkuv, tihendav ja veekindlust tagav bituu-
men- polimeerlint. Toodetud nii, et ihepoolne antiadeshioni on kantud
poltimeerkihile Toodetud thepoolse liimivaba aine kandmisega polu-
meerkihile, isenakkuva bituumen-polimeer sidujale, mis koosneb bi-
tuumenist, SIS (stlireen-isopreen-stiireen) polimeer modifikaatoritest
ja spetsiaalsetest adhesiivsetest lisanditest. Kaitsekihina on teisel kiiljel
kasutatud isenakkuv pollproplleen valukangas (Spunbond).

Paigaldusmeetod

Puhastatud, kuivale alusele. Kinnitage ilma igasuguste toovarustuseta.
Soovitav on tootada temperatuuridel mitte alla +5 °C.

7,5 10 15 20 30
+ + +
+ + + + +
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BITUMEN PRIMER NR. 01

Valmis kasutamiseks

Korge sisseimbumine

Voib kasutada miinustemperatuuridel

Kiiresti kuivav

Kasutusalad

Aluse ettevalmistamine (kruntimine) enne pealekeevitatava, isekleepu-
va katusekatte ja veekindlate materjalide paigaldamist. Kruntimine on
vajalik, et kindlustada tugev kleepumine poorsetel, karedatel ja tolmus-
tel pindadel.

Materjali kirjeldus

Bituumenkrunt on korgekvaliteetsete naftabituumenite sequ, spetsiaal-
selt valitud orgaaniliste lahustitega. Pehmenemisega mitte madalamal
temperatuuril kui 80°C. Sellel on suurendatud niisutav ja sisseimbumise
voime ning lihike kuivamisaeg.
Kasutamisvalmis krunt kantakse otse alusele, pakkudes sellega lisamu-
gavust ja suurendatud joudlust.

Kasutusmeetod

Bituumenkrunt Nr. 01 soovitatakse toopinna peale kanda harjaga voi
suure varvipintslitega. Krundi pintseldamisel imbub krunt pinnasesse
ja seob seda endaga, kindlustades hiudroisolatsiooni kindla kleepumi-
se alusele. Materjali kogus pinna katmisel: 0.25 - 0.35 I/m? (1 | krunti
3.33 m? kohta).

Hoiustamine

Hoiustage kuivas kohas paikesevalguse eest kaitstuna temperatuuride
-20°Cja +30°Cvahel.

Garanteeritud hoiuperiood - 12 kuud.

Peamised fiilisikalised ja mehaanilised omaduse

Mittelenduvate ainete massiosa, %, mitte vahem kui
Kuivamisaeg temperatuuril 20°C, tundi, mitte kauem
Suhteline viskoossus, s, vahemikus
Pehmenemistapp, °C, mitte alla

TechnoNICOL

30-40
12
10-30
+80
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BITUMEN PRIMER NR. 03

Kasutusvalmis

Kaitseb usaldusvaarselt pinnast
korrosiooni vastu

Voib kasutada miinustemperatuuridel

Kiiresti kuivav

Kasutusalad

Polymer - bituumenkrunt (polimeer - bituumenkrunt) Nr. 03 kasuta-
takse sildade sorestiku pindade tootlemiseks ja kruntimiseks enne hid-
roisolatsiooni materjalide paigaldamist, liiv- tsement, betooni ja teistele
pindadele, samuti pindade kruntimiseks enne isekleepuvate katusekatte
ja veekindlust tagavate materjalide paigaldamist.

Materijali kirjeldus

Pollimeer - bituumenkrunt Nr. 03 koosneb orgaanilistes lahustites ole-
vast naftabituumenist, polimeeridest ja adhesiivsetest lisanditest. Ma-
terjalil on lihike kuivamisaeg ja see kaitseb usaldusvaarselt metallpinda
korrosiooni vastu enne veekindlust tagava materjali paigaldamist. Parast
hudroisolatsiooni materjali paigaldamist, materjali nakketugevus aluse-
ga suureneb.

Kasutusmeetod
Bituumenkrunt kantakse peale harja voi suure varvipintsli, rulli voi ohu-

vaba pritsimisseadmega.
Krundiga pinna katmine: 0.20-0.30 I/m? (1 | krunti 4 m2).

Hoiustamine

Hoiustage kuivas kohas paikesevalguse eest kaitstuna temperatuuride
-20°Ckuni +30°C vahel.

Garanteeritud hoiuperiood - 12 kuud.

Peamised fiilisikalised ja mehaanilised omaduse

Mittelenduvate ainete massiosa, %, vahemikus
Kuivamisaeg temperatuuril 20°C, tundi, mitte kauem
Suhteline viskoossus, s, vahemikus

25-30

10-30
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BITUUMENKRUNT NR. 04

Kasutusalad

Aluse ettevalmistamine (kruntimine) enne pealesulatatavat, isekleepu-
vat katusekatte ja hiudroisolatsioonimaterjali paigaldamist. Kruntimine
on vajalik, et kindlustada kindel kleepumine poorsetel, karedatel ja tol-
mustel pindadel.

Materjali kirjeldus
Bituumen emulsioonkrunt Nr. 04 on valmistatud naftabituumeni vesie-

mulsiooni modifitseeritud tehnoloogilistest lisanditest. Materjal ei sisal-
da lahusteid, tal on neutraalne Iohn ja sobib ideaalselt sisetoodeks.

Kasutusmeetod:
Krunti soovitatakse kanda toopinnale harja voi suurte pintslitega. Pea-
lekandmise temperatuur +5°C ja +40°C vahel. Vajadusel lahjendage

veega.
Krundiga pinna katmine: 0.25-0.35 I/m? (1 I krunti 3.33 m? kohta).

Hoiustamine:

Hoiustage kuivas kohas paikesevalguse eest kaitstuna, temperatuuril
mitte alla +5°C.
Garanteeritud hoiuperiood - 6 kuud.

Kasutusvalmis

Ideaalselt sobiv siseruumides
kasutamiseks

Ei sisalda lahusteid, pole siittiv

Vahendab t66tamise aega ja kulusid

Peamised fiilisikalised ja mehaanilised omaduse

Bituumeni sisaldus koos emulgaatoriga, %, vahemikus 25-40
Pehmenemistapp, °C, mitte vahem kui 75
Suhteline viskoossus,s, vahemikus 5-30
Kuivamise aeg, tundi, mitte rohkem kui 1

TechnoNICOL
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KATUSEMASTIKS NR. 21

Kasutusalad

» Mastiksiga katusekatte paigaldamine ja igat liiki katuste parandamine;
« Ehituslike konstruktsioonide hiidroisolatsiooni tagamine (keldrid, vun-
damendid, vaiad jmt, mis on maa sisesed voi puutuvad kokku niiske
keskkonnaga);

* Metallist pindade veekindluse tagamine ja korrosioonivastane kaitlus,
s.h. torujuhtmed, autokered.

Materijali kirjeldus

Katusemastiks Nr. 21 on materjal, mis on taiesti kasutusvalmis, koosneb
tehiskummiga modifitseeritud naftabituumenist, mineraalsetest taidi-
sainetest ja orgaanilisest lahustist. Parast kuivamist moodustab suure
tugevusega kate, mis toimib laias temperatuuriskaalas suurendades
markimisvaarsel kaitstavate konstruktsioonide kasutusiga.

Kasutusmeetod

Mastiks kantakse toopinnale pintsli, pahtlilabidaga voi valamise ja tasan-
damise teel . Mastiksi kulu pinna katmisel: mastiksiga katusekatte pai-
galdus: 3.8-5.7 kg/m?; hiidroisolatsioon: 2.5-3.5 kg/m?.

Hoiustamine:

Hoiustage kuivas kohas, kaitstuna paikesevalguse eest temperatuuril
-20°C kuni +30°C.
Garanteeritud hoiuperiood - 12 kuud.

Kasutusvalmis

Korge tugevus

Voib kasutada miinustemperatuuridel

Peamised flilisikalised ja mehaanilised omadus

Nakke tugevus aluspinnaga, MPa, mitte vahem kui:

betooniga 0.6
metalliga 0.9
Nakke tugevus kihtide vahel , MPa, mitte vahem kui
rullmaterjal — rullmaterjal 0.3
rullmaterjal —betoon 0.4
LiimGhenduse vastupidavus nihkele, kN/m, mitte vahem kui 4
Tavatugevus, MPa, mitte alla 1
Venimus katkemiseni, %, mitte vahem kui 500
Vee imavaus 24 h jooksul, % kaalu jargi, mitte vahem kui 0.4
Mittelenduvate ainete massiosa, %, mitte vahem kui 50
Kuumuskindlus, °C, mitte vahem kui 110
Painduvus R=5.0+0.2 mm temperatuuril =50°C pragusid pole

Veepidavus 24 h jooksul rohul 0.1 MPa peab vastu
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LIIMMASTIKS NR. 22

Kasutusvalmis

Lubab kombineerida monoliitse
(valatud) mastiksi tugevust katusekatte
rullmaterjaliga

Kindlustab usaldusvaarse liimiihenduse

Kasutusalad

Mastiks liim Nr. 22 kasutatakse bituumenrull, polimeerbituumenist ka-
tusekattematerjalide ja hiidroisolatsiooni-materjalide (ilma kileta) liimi-
miseks betoonile, metallile, liiv- tsement ja muudele pindadele.

Materijali kirjeldus

Mastiks on paljukomponendiline materjal, mis koosneb bituumenist,
modifitseeritud polimeerist, taidisainetest, lahustist ja tehnoloogilistest
lisanditest.

See ilma lahtise tuleta paigaldusmeetod lubab kombineerida rullma-
terjalist tehtud katuste ja valatud mastikskatuste eeliseid. Hidroisolat-
sioonmaterjali, kui see on paigaldatud mastiksile, ei saa “labi poletada”.
Mastiksi kasutamine annab samuti voimaluse paigaldada materjale sit-
tivatele alustele.

Kasutusmeetod

Liimmastiks Nr. 22 aetakse alusel laiali hambulise pahtlilabidaga voi
spetsiaalse sequkammiga. Mastiksi kulu pinna katmisel: 0.8-1.8 kg 1 m?
soltuvalt aluse tulbist.

Hoiustamine

Hoiustage kuivas kohas paikesevalguse eest kaitstuna temperatuuril
-20°C kuni +30°C.

Garanteeritud hoiuperiood — 12 kuud.

Peamised fiilisikalised ja mehaanilised omadus

Nakke tugevus aluspinnaga, MPa, mitte vahem kui:

Nakke tugevus kihtide vahel , MPa, mitte vahem kui:

Liimthenduse vastupidavus nihkele, kN/m, mitte vahem kui

Mittelenduvate ainete massiosa, %, mitte vahem kui
Kuumuskindlus, °C

TechnoNICOL

betooniga 0.6
metalliga 0.45
rullmaterjal — rullmaterjal 0.3
rullmaterjal —betoon 0.3
4
70
95
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MASTIKS ELASTSELE
KATUSESINDLILE NR. 23

Kasutusalad

Mastiks Nr. 23 on moeldud elastsete katusesindlite ja teiste bituumeni
pohjal valmistatud materjalide vuukide liimimiseks. Bituumenipohiste
materjalide liimimine telliskivi-, betoon-, metall-, puit-, keraamilistele ja
teistele pindadele.

Materjali kirjeldus

Mastiks Nr. 23 kujutab endast mitmekomponentset massi, mis koosneb
bituumenist, butadieen-stireenist valmistatud termoelastoplastist voi
selle modifikatsioonidest, taiteainest, lahustist ja tehnoloogilistest lisan-
ditest.

Kasutusmeetod

Puhastada toodeldav pind tolmust, olist, jaast ja jms. Niiskele pinnale
mastiksit mitte kanda. Mastiksi poorsele pinnale kandmisel tuleb pind
eelnevalt bituumenkrundiga toodelda. Oodata krundi taieliku kuiva-
miseni. Mastiks tuleb enne tarvitamist korralikult 1abi segada. Mastiks
kanda pahtlilabidaga thele liimitavale pinnale 0.5-1 mm paksuse kihina.
Uhendada pinnad, valtides vagusid ja mulle.

Selleks on soovitav kasutada spetsiaalseid rulle. Suruda pinnad kokku
kuni mastiksi vuugi vahelt valja imbumiseni. Kasutustemperatuuri vahe-
mik -5°C kuni +40°C kraadini. Kui temperatuur on alla +5°C, hoida mas-
tiksit enne kasutamist vahemalt 6opaev toatemperatuuril. Materjalikulu
soltub 100 liigist.

Hoiustamine

Hoiustage kuivas kohas kaitstuna paikesevalguse eest temperatuuril
—20°C kuni +30°C.

Kasutusvalmis Garanteeritud hoiuperiood - 12 kuud.

Kindlustab usaldusvaarse liimihenduse

Mugav kasutada tanu pakendile

Peamised fiilisikalised ja mehaanilised omadus

Nakke tugevus aluspinnaga, MPa, mitte alla:

betooniga 0.5
terasega 0.8
Nakke tugevus kihtide vahel , MPa, mitte alla:
rullmaterjal —betoon 0.5
rullmaterjal — rullmaterjal 0.5
Liimthenduse vastupidavus nihkele, kN/m, mitte vahem kui 4
Mittelenduvate ainete massiosa, %, mitte vahem kui 75

Kuumuskindlus, °C, mitte vahem kui 110
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HUDROISOLATSIOONI

MASTIKS NR. 24

Kasutusalad

* Betoon, puit jm. ehituskonstruktsioonide (keldrid, vundamendid, sam-
bad) pindade hiidroisolatsiooniks;
» Metallpindade, konstruktsioonide, esemete korrusioonivastane toot-
lus, sealhulgas torud ja autokered.

Materjali kirjeldus

Mastiks Nr. 24 on naftabituumenile tuginev kasutuvalmis materjal, mis
sisaldab tehnoloogisi lisandeid, mineraalseid taiteaineid ja lahustit.
Kasutusmeetod

Mastiks kantakse toopinnale pintsliga, pahtlilabidaga voi valades ja
spetsiaalsete seqgukammdega tasandades. Mastiksi kulu pinna katmisel

Hoiustamine

=20°C kuni +30°C.

Kasutusvalmis

Kaitseb usaldusvaarselt korrosiooni
vastu

Voib kasutada miinustemperatuuridel

Peamised fiilisikalised ja mehaanilised omadus

Nakke tugevus aluspinnaga, MPa, mitte vahem kui:

Garanteeritud hoiuperiood - 12 kuud.

uhe kihi jaoks mitte rohkem 1kg/m? kohta.

Hoiustage kuivas kohas paikesevalguse eest kaitstuna temperatuuril

betooniga 0.1
metalliga 0.1

Liimtihenduse nihketugevus, kN/m, mitte alla 2
Vee imavus , 24 tunni jooksul, kaalu jargi, %, mitte alla 0.4
Mittelenduvate ainete massiosa, %, mitte alla 65
Pehmenemistapp, °C, mitte vahem kui 80
Suhteline viskoossus, s, mitte vahem kui 10
Elastsus R=5.040.2 mm temperatuuril =5°C pole pragusid
Veepidavus 72 h jooksul rohul 0.001 MPa peab vett

TechnoNICOL
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BITUUMENLAKK NR. 25

Kasutusalad

Bituumenlakk Nr. 25 on valja toctatud metallkonstruktsioonide ja ka be-
tooni ning teiste kovade pindade kaitseks, ettevalmistavaks sammuks
puu kaitsmisel madanemise vastu antiseptiliste vahenditega ja alumii-
niumvarvi valmistamiseks.

Materjali kirjeldus

Bituumenlakk on orgaanilistest lahustites naftabituumeni segu slintee-
tiliste modifitseerivate lisandite ja sikatiividega. Parast kuivamist tekib
kova must laikiv kate, mis suurendab vastupidavust ilmastikule.

Kasutusmeetod

Pealekandmisel kasutada pintslit, -rulli voi sisse kastmist Ghe voi mitme
kihina. Laki kulu katmiseks:

+ metallpinnad - 0.2 I/m2;

* betoon, puitpinnad - 0.3 |/m2.

Hoiustamine

Hoiustage kuivas kohas paikesevalguse eest kaitstuna temperatuuril
-20°Cand +30°C.

Garanteeritud hoiuperiood - 2 kuud.

Kasutusvalmis

Sobiv antiseptiliste rakenduste
ettevalmistamiseks puidu kaitseks
madanemise vastu

Moodustab kova laikiva katte

Peamised fiilisikalised ja mehaanilised omadu

Mittelenduvate ainete massiosa, %, mitte vahem kui 45-55
Suhteline viskoossus temperatuuril 20°C vastavalt B3-4 tlilipi viskoosimeetrile, s 20-65
Kuivamise aeg kuni 3 kihi korral, mitte enam kui:
temperatuuril 20°C 24 tundi

temperatuuril 100-110°C 20 minutit
Kihi elastsus paindumise korral, mm, mitte enam kui 1
Kaitsekile jaikus vastavalt pendelseadmele M-3, tinglihikutes, mitte alla 0.2
Kile vastupidavus vee staatilisele toimele, temperatuuri 20°C juures, tund, mitte vahem 48

Kile staatiline vastupidavus 3% NaCl lahusele temperatuuril 20°C, tund, mitte vahem 3
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LIIMMASTIKS NR. 27

Kasutusvalmis

Soojusisolatsiooniplaadid kinnitatakse
kindlalt vertikaalpindadele.

Ei korrodeeri soojustusmaterjalide pinda

Lihtne kasutada

Kasutusalad

Mastiks on moeldud pressitud vahtpolistlreenplaatide liimimiseks bi-
tuumenile ja pollimeersest bituumenist isolatsioonimaterjalidele aga
samuti ka vundamendi isolatsioonististeemide betoon-, metall-, puit-
pindadele.

Materijali kirjeldus

Liimmastiks Nr. 27 on valmistatud naftabituumenist, spetsiaalsetest
taidistest ja orgaanilisest lahustist. Mastiks on pastalaadne, mis lubab
selle kasutamist vertikaalpindadel, soojustusplaatide jaoks. Materjal on
kasutamiseks taielikult valmis ja seda on kerge kasutada.

Kasutusmeetod

Mastiksit kantakse peale punktide voi triipudena, pahtlilabida voi se-
gukammiga. Mastiksit tuleb panna paigaldatava plaadi koikidesse
nurkadesse ja keskkohta. Kui kasutatakse triipe siis need ei tohiks olla
kitsamad kui 40 mm ja ruutmeetril peaks olema vahemalt neli triipu.
Kinnituseks punktimeetodi kasutamisel kaetakse pind punktidega, igale
punktile kulub 50-80 g mastiksit. Punktid jagatakse pinnal Uhtlaselt, 10
tukki 1 m? kohta. Mastiksi kulu pinna katmisel: 0.5-1.0 kg/m?2.

Hoiustamine

Hoiustage kuivas kohas paikesevalguse eest kaitstuna temperatuuri
-20°Cja +30°Cvabhel.

Garanteeritud hoiuperiood - 12 kuud.

Peamised fiilisikalised ja mehaanilised omadus

Nakke tugevus aluspinnaga, MPa, mitte vahem kui:

LiimGhenduse vastupidavus nihkele, kN/m, mitte vahem kui
Mittelenduvate ainete massiosa, %, mitte vahem kui
Kuumuskindlus, °C

TechnoNICOL

betooniga 0.1
metalliga 0.1
0.1

75-80
90
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KATUSE JA
EMULSIOONMASTIKS NR. 31

Kasutusalad

* Pinna hidroisolatsioon siseruumides (vannitoad, basseiniporandad,
rodud, keldrid);

 Mastiksist katuste paigaldamine ja koikvoimalike katuste parandamine
(kombineerituna koos klaasriide, rullmaterjalidega ja ilma nendeta);

« Kaitsvate katusematerjalide kihtide paigaldamine;

* Ehituskonstruktsioonide hidroisolatsioon (vundamendid, sambad ja
teised konstruktsioonid, mis on maa sees voi kontaktis niiske keskkon-
naga).

Materjali kirjeldus

Katuse ja emulsioon mastiks Nr. 31 on aine, mis on taielikult kasutami-
seks valmis, koosnedes naftabituumeni vesiemulsioonist, modifitsee-
ritud tehiskummist, mineraalsetest taidistest ja orgaanilisest lahusest.
Nendel katetel on suurenenud elastsus, kuumuskindlus ja niiskuskindlus.
Veel baseeruv materjal ei sisalda lahuseid, tal on neutraalne I6hn ja see
sobib ideaalselt siseruumidesse.

Kasutusmeetod

Mastiks Nr. 31 kantakse pintsliga, pahtlilabidaga voi valamise teel t66-
pinnale ja tasandatakse spetsiaalsete sequkammide abil. Pealekandmise
temperatuur: +5°C ja +40°C vahel. Pinnakatmise kulu: mastiksiga ka-
tuse paigaldamisel: 3.8-5.7 kg/m?; hudroisolatsiooni paigaldamisel:
2.5-3.5kg/m>.

Hoiustamine

Hoiustage kuivas kohas paikesevalguse eest kaitstuna temperatuuril
mitte vahem kui +5°C.

Kasutusvalmis Garanteeritud hoiuperiood — 6 kuud.

Sobi ideaalselt siseruumides
kasutamiseks

Ei sisalda lahuseid, pole siittiv

Peamised flilsikalised ja mehaanilised omadus

Nakke tugevus betooniga, MPa, mitte vahem kui 0.45
Tavatugevus, MPa, mitte vahem kui 0.5
Venivus purunemiseni, %, mitte vahem kui 700

Vee imavaus 24 tunni jooksul, % kaalu jargi, mitte rohkem kui 1
Emulgaatoriga sideaine sisaldus, % kaalu jargi, piirides 50-70
Kuumuskindlus, °C, mitte vahem kui 95
Elastsus R=5.0%+0.2 mm temperatuuril =15°C pole pragusid

Veepidavus 24 h jooksul rohul 0.1 MPa peab vett




64

BITUUMEN
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EMULSIOONMASTIKS NR. 33

Tarnitud koos teise komponendiga

Sobib ideaalselt siseruumides
kasutamiseks

Ei sisalda lahuseid, pole siittiv

Sobib mehaaniliseks pealekandmiseks

Hoiab kokku aega ja vahendab t66

maksumust

Kasutusalad

» Mastiksist katuste valmistamine ja koikvoimalike katuste parandamine;
« Ehituskonstruktsioonide hidroisolatsioon (vundamendid, sambad ja
teised konstruktsioonid, mis on maa sees voi kontaktis niiske keskkon-
naga);

« Siseruumide hiidroisolatsiooniks (vannitoad, basseiniporandad, rodud,
keldrid).

Materijali kirjeldus

Mastiks Nr. 33 on vesiemulsioonmaterjal, mis on saadud bituumenite
dispergeerimise teel emulgaatorite vesilahuses modifitseeritud lateksi
ja polimeermodifikaatoritega. Ei sisalda lahuseid. Mehaaniline katmi-
ne vahendab drastiliselt t00 tegemiseks vajalikku aega. See mastiks on
parendatud omadustega. Nendel katetel on lai kasutustemperatuuride
vahemik.

Kasutusmeetod

Mastiksi Nr. 33 voib peale kanda nii manuaalselt kui mehaaniliselt. Ma-
nuaalse kasitsemise korral kantakse mastiks peale varvipintsli voi rul-
liga. Mehaanilisel pealekandmisel kantakse mastiks alusele ohuvaba
pritsimisseadmega. Tootlikkuse suurendamiseks (isolatsioonikatte ko-
venemiseks vajaliku aja vahendamiseks) kantakse mastiksit peale koos
koagulantlahusega (kaltsiumkloriid vesilahus) kasutades kahekanalilist
jaotusseadet. Mastiksi kulu the pinnakihi katmisel: 2.5-3.5 kg/m?.

Hoiustamine

Hoiustage kuivas kohas paikesevalguse eest kaitstuna temperatuuril
mitte vahem kui +5°C.

Garanteeritud hoiuperiood — 6 kuud.

Peamised fiilisikalised ja mehaanilised omadus

Nakke tugevus betooniga, MPa, mitte vahem kui
Tavatugevus, MPa, mitte vahem kui
Venivus purunemiseni, %, mitte vahem kui

Vee imavaus 24 tunni jooksul, % kaalu jargi, mitte rohkem kui
Emulgaatoriga sideaine sisaldus, % kaalu jargi, piirides

Kuumuskindlus, °C, mitte vahem kui
Elastsus R=5.0+0.2 mm temperatuuril =15°C
Veepidavus 24 h jooksul rohul 0.1 MPa

TechnoNICOL

0.6

0.7

900

0.4
53-65

140

pole pragusid
peab vett
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ALUMIINUMKAITSEMASTIKS NR. 57

Kasutusalad

Peegeldav mastiks katuste kaitseks UV- kiirguse ja soojusvananemise
vastu. Kasutus:

+ Uutele bituumen, polimeer-bituumenmastiksist katustele kaitsva kihi
paigaldamine;

* Vana bituumen, polimeer-bituumenmastiksist, rullmaterjalist kaitse-
kihi taastamine;

+ Katuse kattekihtide korrosioonikaitse.

Materjali kirjeldus

Mastiks Nr. 57 on paljukomponendiline materjal, mis koosneb poli-
meeridega modifitseeritud naftabituumenist, alumiinium pigmendist,
tehnoloogilistest lisanditest ja orgaanilisest lahusest. Elastne isolatsioon-
kate kaitseb efektiivselt bituumenkatuseid UV- kiirguse ja kuumuse vas-
tu ja metallkatuseid korrosiooni vastu.

Kasutusmeetod

Enne kasutamist ja kasutamise ajal segage mastiksit hoolega ,et alu-
miiniumpigment thtlaselt seguneks. Kandke mastiks peale pintsliga,
rulliga voi ohuta pritsimisseadmega. Mastiksi kulu pinna Uhe kihi kohta:
on mastiksist katus: 0.4 kg/m?; vana rullmaterjalist katus: 0.6 kg/m?;
metallkatus: 0.4 kg/m?.

Hoiustamine

Hoiustage kuivas kohas paikesevalguse eest kaitstuna temperatuuride
-20°Cja +30°Cvahel.

Garanteeritud hoiuperiood - 12 kuud.

Voib kasutada miinustemperatuuridel

Kaitseb korrosiooni ja enneaegse
vananemise vastu

Peamised fiilisikalised ja mehaanilised omadu

Varvikindlus paigaldamisel tehiskliimas, tundi, mitte alla 2
Nakketugevus alusega, MPa, mitte alla

betooniga 0.3
terasega 0.3
Nakketugevus kihtide vahel, MPa, mitte enam kui
rullmaterjal -rullmaterjal 0.2
Tavatugevus, MPa, mitte alla 0.2
Venivus katkemiseni, %, mitte alla 200
Veeimavus 24 tunni, % kaalu jargi, mitte rohkem kui 2
Mittelenduvate ainete massiosa, %, mitte alla 50
Kuumuskindlus, °C, mitte alla 100
Paindlikkus R=5.0%0.2 mm temperatuuril =15°C pole pragusid

Veekindlus 72 h jooksul survel 0.001 MPa peab vett
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KUUM BITUUMEN-
POLUMEERMASTIKS NR. 41

Kokkutombumise puudumine
kovastumise ajal

Efektiivne kasutus
miinustemperatuuridel

Kuluefektiivne kate ja hind ruutmeetri

kohta

Kasutusalad

Kuum katusekatte mastiks Nr. 41 on moeldud katuste paigaldamiseks ja
parandamiseks (pragude parandamine, lohukude tasandamine alusma-
terjalis, betoonplaatides; katusematerjali kattekihi taastamine; vihma-
veerennide paigaldus; kohad, kus katusekate liitub kokku torudega, tuu-
lutitega; lahtise tuleta rullmaterjali paigaldamine) ja hiidroisolatsioon.

Materijali kirjeldus

Kuum katusemastiks Nr. 41 on toodetud katusebituumenitest, modifit-
seeritud poliimeeride ja mineraalsete taidisainetega.

Tanu oma sarnasele struktuurile on mastiks taielikult kokkusobiv
TechnoNICOL - i korporatsiooni poolt toodetud katusekatte- ja hid-
roisolatsioonimaterjalidega. Selle rakendus hoolitseb usaldusvaarse,
taieliku katusekatmise stisteemi loomise eest.

Kasutusmeetod

Mastiksit soojendatakse temperatuurini 160-180°C ja kantakse vedelas
olekus krunditud alusele pahtlilabidaga, pintsliga voi valamise ja tasan-
damise teel.

Hoiustamine

Hoiustage kuivas kohas kaitstuna paikesevalguse eest temperatuuride
-20°Cja +30°Cvahel.

Garanteeritud hoiuperiood - 12 kuud.

Peamised fiilisikalised ja mehaanilised omadu

Pehmenemistapp, °C, mitte vahem kui

Penetratsioon temperatuuril 25°C, 0.1 mm, mitte rohkem kui

Nakke tugevus aluspinnaga, MPa, mitte vahem kui (temperatuuril 20£5°C)

Nakke tugevus aluspinnaga, MPa, mitte vahem kui (temperatuuril -20+2°C)

Nakke tugevuskihtide vahel, MPa, mitte vahem kui

Liimthenduse nihketugevus, kN/m, mitte vahem kui
Veeimavus 24 tunni jooksul h, % kaalu jargi, mitte rohkem kui

Tavatugevus, MPa, mitte vahem kui
Venivus kuni purunemisen, %, mitte alla

TechnoNICOL

105
50
betooniga 0.20
terasega 0.25
betooniga 0.80
terasega 1.00
rullmaterjal - rullmaterjal 0.15
rullmaterjal - betoon 0.15
4
1
0.2
1100
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MASTIKS MBK-G

Vaga 6konoomne materijal

Kasutusalad

Mastiks on moeldud okonoom klassi rullmaterjalide liimimiseks, pragu-
de parandamiseks, lohkude, sligavusega 5mm tasandamiseks ja maari-
tavaks hudroisolatsiooniks.

Materjali kirjeldus

Mastiksid seeria MBC-G on toode 6komoom klassis. Koosneb okstidee-
ritud bituumeni sequst ja mineraalsetest taiteainete kompleksist.
Mastiksid MBC-G on piisavalt hea imendumise, hea vetthllgavuse ja lii-
mimisomadused.

Kasutusmeetod

Mastiks kuumutatakse temperatuuril 160-180 °C juures koguaeg se-
gades ning katakse vedelas olekus tolmust vabale, krundiga toodeldud
aluspinnale pahtlilabidaga, harja voi valada ja tasandada eri kaabitsaga.
Parast jahutamist moodustab tugeva kaitsekatte ja hea nake aluspinna-
ga.

Hoiustamine

Hoiustage kuivas kohas, kaitstuna paikesevalguse eest, temperatuuril
-20 °C kuni +30 °C.

Garanteeritud hoiuperiood - 12 kuud.

Peamised fiilisikalised ja mehaanilised omadu

Pehmenemistapp, °C, mitte vahem kui 95 90 83
Nakke tugevus aluspinnaga, MPa, mitte vahem kui (temperatuuril 20+5°C)

betooniga 0.1 0.1 0.1

terasega 0.1 0.1 0.1

LiimUhenduse nihketugevus, kN/m, mitte vahem kui 4 4 4
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TECHNOLIGHT

Kasutusalad

Elamute ja toostusrajatiste tehniliste ehitiste soojus- ja heliisolatsioon,
kus soojusisolatsioon pole valise koormuse all (mansard-, podningkor-
rused, porandad koos soojustuspolstriga palkide vahel, sorestiku vahe-
seinad), ja samuti esimese (sisemise) soojusisolatsiooni kihina 6huvahe-
ga fassaadististeemides kahekihilise soojustuse jaoks.

Materijali kirjeldus

TECHNOLIGHT plaadid on mittesuttivad veekindlad, soojust ja heli iso-
leerivad kivivillaplaadid, mis on tehtud basaltkivist koos vahest fenooli
sisaldava sideainega.

Hoiustamine

Plaate tuleb hoiustada kinnistes laohoonetes. Hoiustamine sademete
eest kaitsva varikatuse all on lubatud. Plaadid peab hoiustamiseks pa-
nema konteineritesse voi kaubaaluste peale virnastatuna. Virna korgus
ei tohiks Uletada 2 m.

Korge temperatuuri taluvus

Mootmete stabiilsus

Peamised fiilisikalised ja mehaanilised omadused

Soojajuhtivustegur, A, W/m*C EN 12667 0.039
Liihiajaline veeimavus, kg/m? EN 1609 <10
Tihedus, kg/m? - 30-38
Pikkus, mm - 1000, 1200
Laius, mm - 500, 600
Paksus (sammuga 10 mm), mm - 50-200
Tuleohutuse klass EN 13501-1 Al

TechnoNICOL
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TECHNOVENT

Kasutusalad

TECHNOVENT plaadid on moeldud kasutamiseks toostus- ja tsiviilehitu-
ses ventileeritud fassaadislisteemide soojustus - ja heliisoleeriva kihina.
Materjali kirjeldus

TECHNOVENT on mittesuttivad veekindlad, soojust ja heli isoleerivad
kivivillaplaadid, mis on tehtud basaltkivist vahese fenooli sisaldusega si-
deainega.

Hoiustamine

Plaate tuleb hoiustada kinnistes laohoonetes. Hoiustamine sademete
eest kaitsva varikatuse all on lubatud. Plaadid peab hoiustamiseks pane-
ma konteineritesse voi virnastama kaubaalustel. Virna korgus ei tohiks
uletada 2m.

Suur soojuse kokkuhoid ja heliisolatsioon

Tuulekindlate kihtide kasutamine pole
noutav

Peamised fiilisikalised ja mehaanilised omadused

Soojusjuhtivustegur, A, W/m*C EN 12667 0.035
Survetugevus, 10%, kPa EN 826 10
Tombetugevus, kPa EN 1607 5
Punkt koormustugevus, kPa EN 12430 100
Luhiajaline veeimavus, kg/m? EN 1609 <1.0
Pikaajaline veeimavus, kg/m? EN 12087 <3.0
Tihedus, kg/m?* - 72-88
Pikkus, mm - 1000, 1200
Laius, mm - 500, 600

Paksus (sammuga 10 mm), mm - 30-200
Tuleohutuse klass EN 13501-1 Al
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TECHNOROOF N

Kahekihiline soojusisolatsioonisiisteem

Head soojustehnilised omadused

SOOJUSTUSMATERJALID

Kasutusalad

TECHNOROOF N plaadid on moeldud kasutamiseks alumise soojusiso-
latsioonikihina, sarrusbetoon voi profileeritud metallkatuste jaoks, tsi-
viiil- ja toostusehituses ja erinevate ehituste ja hoonete rekonstrueerimi-
seks. Soovitavalt kasutada koos TECHNOROOF V-ga.

Materjali kirjeldus

TECHNOROOF N plaadid on mittesuttivad, veekindlad, soojust ja heli
isoleerivad kivivillaplaadid, mis on tehtud vahest fenooli sisaldava side-
ainega basaltkivist.

Hoiustamine

Plaate tuleb hoiustada kinnistes laohoonetes. Hoiustamine sademete
eest kaitsva varikatuse all on lubatud. Plaadid peab hoiustamiseks pane-
ma konteineritesse voi virnastama kaubaalustel. Virna korgus ei tohiks
Uletada 2 m.

Peamised fiilisikalised ja mehaanilised omadused

Soojajuhtivustegur, A, W/m*C
Survetugevus, 10%, kPa
Tombetugevus, kPa

Punkt koormustugevus, kPa
Luhiajaline veeimavus, kg/m?
Pikaajaline veeimavus, kg/m?
Tihedus, kg/m?

Pikkus, mm

Laius, mm

Paksus (sammuga 10 mm), mm
Tuleohutuse klass

TechnoNICOL

EN 12667 0.036 0.036 0.036
EN 826 30 35 40
EN 1607 7.5 7.5 7.5
EN 12430 250 300 350
EN 1609 <1.0 <1.0 <1.0
EN 12087 <3.0 <3.0 <3.0
115%15 120£15 125%15
1200, 2400 1200, 2400 1200, 2400
600, 1200 600, 1200 600, 1200
50-140 50-140 50-140
EN 13501-1 Al Al Al
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TECHNOROOF N
ventilatsiooni kanalitega

Kasutusalad

TECHNOROOF N ventilatsiooni kanalitega plaadid on loodud kasuta-
miseks soojusisolatsioonikihina uutel ehitistel ja erineva funktsiooniga
hoonete ja rajatiste rekonstrueerimisel. TECHNOROOF N ventilatsiooni
kanalitega plaadid on moeldud lamekatuste soojusisolatsiooniks koos
ventileeritud kanalite stisteemi korraldamisega. Plaate soovitatakse ka-
sutada kombinatsioonis koos TECHNOROOF V plaatidega.

Materijali kirjeldus

TECHNOROOF N ventilatsiooni kanalitega on mittesuttivad veekindlad,
soojust ja heli isoleerivad kivivillaplaadid, mis on tehtud vahest fenooli
sisaldava sideainega basaltkivist.

Hoiustamine

Plaate tuleb hoiustada kinnistes laohoonetes. Hoiustamine sademete
eest kaitsva varikatuse all on lubatud. Plaadid peab hoiustamiseks pane-
ma konteineritesse voi virnastama kaubaalustel. Virna korgus ei  tohiks
uletada 2 m.

Kahekihiline soojustussiisteem

Head soojustehnilised omadused

Peamised fiilisikalised ja mehaanilised omadused

Soojajuhtivustegur, A, W/m*C EN 12667 0.036 0.036 0.036
Survetugevus, 10%, kPa EN 826 30 35 40
Tombetugevus, kPa EN 1607 7.5 7.5 7.5
Punkt koormustugevus, kPa EN 12430 250 300 350
Luhiajaline veeimavus, kg/m? EN 1609 <1.0 <1.0 <10
Pikaajaline veeimavus, kg/m? EN 12087 <3.0 <3.0 <3.0
Tihedus, kg/m? - 115+15 120£15 125+15
Pikkus, mm = 1200, 2400 1200, 2400 1200, 2400
Laius, mm - 600, 1200 600, 1200 600, 1200
Paksus (sammuga 10 mm), mm - 50-140 50-140 50-140

Tuleohutuse klass EN 13501-1 Al Al Al
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TECHNOROOF V

Vastupidav deformatsioonile ja
mehhaanilistele koormustele

SOOJUSTUSMATERJALID

Kasutusalad

Kasutatakse tsiviil ja toostusehituses soojustuse kihina ja erinevate hoo-
nete ja ehitiste rekonstrueerimiseks.

Plaadid on moeldud kasutamiseks Ulemise soojusisolatsiooni kihina, ka-
tusekatete jaoks, mis koosnevad sarrusbetoonist voi profileeritud me-
tallist koos rullmaterjalist voi mastiksist katusekattega, ka ilma kaitsvate
aluskateteta.

Soovitatav kasutada kombineerituna TECHNOROOF N ja/voi TECHNO-
ROOF V plaatidega.

Materjali kirjeldus

TECHNOROOF V on mittesuttivad veekindlad, soojust ja heli isoleerivad
kivivillaplaadid, mis on tehtud vahest fenooli sisaldava sideainega ba-
saltkivist.

Hoiustamine

Plaate tuleb hoiustada kinnistes laochoonetes. Hoiustamine sademete
eest kaitsva varikatuse all on lubatud. Plaadid peab hoiustamiseks pane-
ma konteineritesse voi virnastama kaubaalustel. Virna korgus ei tohiks
uletada 2 m.

Peamised fiilisikalised ja mehaanilised omadused

Soojajuhtivustegur, A, W/m*C
Survetugevus, 10% , kPa
Tombetugevus, kPa

Punkt koormustugevus , kPa
Luhiajaline veeimavus, kg/m?
Pikaajaline veeimavus, kg/m?
Tihedus, kg/m?

Pikkus, mm

Laius, mm

Paksus (sammuga 10 mm), mm
Tuleohutuse klass

TechnoNICOL

EN 12667 0,038 0,038
EN 826 50 60
EN 1607 15 15
EN 12430 150 600
EN 1609 <1.0 <1.0
EN 12087 <3.0 <3.0
170£15 180+15
1200, 2400 1200, 2400
600, 1200 600, 1200
- 40-50 40-50
EN 13501-1 Al Al
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EKSTRUDEERITUD VAHTPOLUSTUREEN
TECHNONICOL XPS

Kasutusalad

TECHNONICOL XPS on ajakohane soojustusmaterjal, mida kasutatakse
laialdaselt ehitustel ja rajatistel, et korraldada vundamendi, katuste, po-
randate, fassaadide soojuskaitset, maanteede ja raudteede soojusisolat-
siooni.

Materijali kirjeldus

TECHNONICOL XPS ekstrudeeritud vahtpollstlreen koos Uhtlaselt jao-
tatud suletud kargedega on materjal, mis ei absorbeeri vett, ei pundu, ei
tombu kokku, on kemikaalikindel ja ei maandu.

Suur tugevus lubab saada samavaarse ja samal ajal jaiga aluse ja see loo-
mulikult suurendab terve soojustussiisteemi kasutuse kestvust.

Hoiustamine

XPS plaadid tuleks hoiustada vastavalt mootudele ja kaubamarkidele
kuivas kinnises kohas, horisontaalselt virnades mitte lahemal kui 1 m
soojusallikatest. Kaubaalustel ja virnas asuvaid plaate tuleks hoiustada
varikatuse all, et kaitsta neid paikesevalguse ja sademete eest.

Mitmeotstarbeline soojustusmaterjal

Peamised fiilisikalised ja mehaanilised omadused

Tihedus, kg/m? 35
Kokkutombekindlus 10 protsendilise lineaarse deformatsiooni korral, mitte alla (kPa) 250
Mootmete stabiilsus 70 °C; 90 % r. h. % <5 %
Pikaajaline vee absorbeerimine % v/v sissekastmisel 0.2
Pikaajaline vee absorbeerimine difusiooni korral % v/v veeauru difusiooni tegur <3.0
Laminaarne tugevus A, [W/(m.K)] 0.035
Suurim tugevus staatilise painde jaoks, mitte alla, (MPa) 0.30
Auru labilaskvus, mitte rohkem kui (% mahust) 0.2
Tuletundlikkus, Euroklass E
Temperatuur normaalseks kasutamiseks, °C alates -70 kuni +75
Pikkus, mm 1180
Laius, mm 580

Paksus (10 mm sammuga suurenev), mm 20-80
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TECHNONICOL XPS 35 300 CARBON

Kasutusalad

XPS 35 300 CARBON —vundamentide ja keldriruumide, koetavate po-
randate ja maapinnale paigaldatud porandate soojustamiseks ning kdil-
masildade isoleerimiseks paneelehituses.

Materjali kirjeldus

Ekstrudeeritud vahtpolustireen XPS 35 300 CARBON kujutab endast
uhtlaselt paiknevate suletud mullikestega soojustusmaterjali. XPS 35
300 CARBON ei ima vett, ei pundu ega kahane, on keemiliselt vastupi-
dav ja ei madane. Materjali suur vastupidavus voimaldab saada tasaseid
ja samas ka tugevaid pindu, mis pikendab oluliselt kogu soojustussus-
teemi kasutusaega.

Hoiustamine

Plaate XPS 35 300 CARBON tuleb hoida kinnistes ruumides horison-
taalasendis virnades kutteseadmetest vahemalt 1 m kaugusel. Alus-
plaatidele voi -laudadele paigutatud plaate voib hoida varikatuse all, mis
kaitseb neid sademete ja paikesekiirte eest.

Mitmeotstarbeline soojustusmaterjal

Peamised fiilisikalised ja mehaanilised omadused

Minimaalne survetugevus 10%-lisel lineaarsel deformatsioonil, kPa 300 300 300 300 300
Soojusjuhtivus A, [W/(m.K)] 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035
Tuletundlikkus, Euroklass E E E E E

Max veeimavus, % 0.7

Kasutustemperatuur, °C alates -70 kuni +75

FELGLE, [ é%’, e &0 %% % allitneisgoo//soo allitr?isgoo/saoo
Pikkus, mm 1180 1180 1180 1200 600
Laius, mm 580 580 580 600 1200

TechnoNICOL
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TEHNILISTE SPETSIFIKATSIOONIDE TABEL

mm

°C

Mootelihikud m kg/m? °C N/50 mm

Modifitseeritud bituumenist katusekattematerjal, Glemisele kihile

TECHNOELAST K-PS 170/5000 8.0/1.0 poliiester, 220 g/m? 4.0 5.0+0.25 <-25 2100 700/500£100
TECHNOELAST EKP 5.5 slate 8.0/1.0 poliiester, 250 g/m? 43 5.540.25 <-20 295 820/600+150
MIDA TECHNOELAST PV S4b 10.0/1.0 poluester, 220 g/m? 4.2 5.2+0.25 <-25 2100 900/650+200
MIDA TECHNOELAST PV S5b 5.0/1.0 poliiester, 250 g/m? 5.2 6.3£0.25 <-25 2100 1000/900+200
MIDAFIXTOP PV S5 7.5/1.0 poliiester, 250 g/m? 5.2 6.3+0.25 <-25 2100 1100/900+£200
UNIFLEKS HKP slate 10.0/1.0 klaaskiudkangas, 70 g/m? 3.8+0.1 4.7+£0.25 <-20 295 400 /300 +100
UNIFLEKS EKP slate 10.0/1.0 poliiester, 160 g/m? 3.8+0.1 4.7 £0.25 <-20 295 700 /500+100
UNIFLEKS EKP 5.0 slate 10.0/1.0 poliiester, 180 g/m? 4.1 5.0+0.25 <-20 295 800 /600 £100
UNIFLEKS EKP Extra slate 8.0/1.0 poliiester, 180 g/m? 44401 5.5+0.25 <-20 295 800 /600 £100
BIKROELAST HKP slate 10.0/1.0 klaaskiudkangas, 70 g/m? 4.0£0.25 <-10 285 400 /300 +100
BIKROELAST EKP slate 10.0/1.0 poliiester, 160 g/m? 4.0 £0.25 <-10 285 600 /500 £100
BIPOL HKP slate 10.0/1.0 klaaskiudkangas, 70 g/m? 4.0£0.25 <-15 285 400 /300 %100
BIPOL STANDART HKP slate 10.0/1.0 klaaskiudkangas, 70 g/m? 4.5+0.25 <-15 285 400 /300 +100
BIPOL XL STANDART HKP slate 10.0/1.0 klaaskiudkangas, 70 g/m? 5.0 £0.25 <-15 285 400 /300 +100
BIPOL EKP slate 10.0/1.0 poliiester, 160 g/m? 4.0£0.25 <-15 285 600 /500 100
BIPOL STANDART EKP slate 10.0/1.0 polester, 160 g/m? 4.5+0.25 <-15 285 600 /500 +100
BIPOL XL EKP slate 10.0/1.0 poliiester, 160 g/m? 5.0+0.25 <-15 285 600 /500 £100

Modifitseeritud bituumenist katusekatte alumiseks kihiks ning ehituskonstruktsioonide htdroisolatsiooniks ja aurutokkeks

TECHNOELAST K-MS 170/4000

TECHNOELAST K-MS 170/3000

MIDA TECHNOELAST PV S5s
MIDA TECHNOELAST PV S4s
UNIFLEKS HPP

UNIFLEKS HMP

UNIFLEKS EPP

UNIFLEKS EMP

UNIFLEKS EPP

BIKROELAST HPP

BIKROELAST HMP

BIKROELAST EPP 3.0

TechnoNICOL

10.0/1.0

10.0/1.0

5.0/1.0
10.0/1.0
10.0/1.0
10.0/1.0
10.0/1.0
10.0/1.0
10.0/1.0

15.0/1.0

15.0/1.0

15.0/1.0

poliiester, 220 g/m? 3.2
poliiester, 220 g/m? 2.5
poliiester, 250 g/m? 5.0
poliiester, 220 g/m? 4.0
klaaskiudkangas, 70 g/m? 2.8+0.1
klaaskiudkangas, 70 g/m? 2.8+0.1
pollester, 160 g/m? 2.8£0.1
poliiester, 160 g/m? 2.8+0.1
poliiester, 160 g/m? 3.0

klaaskiudkangas, 70 g/m?

klaaskiudkangas, 70 g/m?

pollester, 150 g/m?

4.0+0.25 <-25
3.0£0.25 <-25
6.1£0.25 <-25
5.3£0.25 <-25
3.7£0.25 <-20
3.7£0.25 <-20
3.7+0.25 <-20
3.7+0.25 <-20
4.0+0.25 <-20
3.0+0.25 <-10
3.0£0.25 <-10
3.0+0.25 <-10

2100

700 /500+100

700 /500+100

1000/900+200
900650200
400 /300 £100
401 /300 +100
700/ 500£100
700 /500100
700 / 500+100

400 /300 +100

400 /300100

600 /500 £100



%

N/50 mm

materjal limitakse ettevalmistatud jamedateraline halli kergsulav

+ tlemi ihi +
2075020 katusekatte Glemiseks kihiks alusele gaasipoletiga sulatades. 180/180£50 kiltkivi segu poliimeerkile
O TS, jamedateraline halli kergsulav
50/50+20 katusekatte iilemiseks kihiks voimalik ka tavalise sulatamise ja 300/300+100 Jameaater Srgsuiav
) . ) kiltkivi sequ poliimeerkile
osalise sulatamise meetodil.
40740 £20 katusekatte Ulemiseks klhlksf kasutatakse ka etteyal_mlsjatud alusele 200/ 200 Jamefiatgralme halli kgrgsula\{
katuse parandamiseks gaasipoletiga sulatades. kiltkivi sequ poliimeerkile
40740 £20 katusekatte Ulemiseks k|h|ksf kasutatakse ka etteya[mlgtatud alusele 300 /300 Jame@atg(allne halli kgrgsulay
katuse parandamiseks gaasipoletiga sulatades. kiltkivi sequ polimeerkile
40/40 £20 tihekihilise katuseisolatsiooni etteyal_m|§tatud alusele 300/300 pmedatgralme hall kgrgsula\{
gaasipoletiga sulatades. kiltkivi sequ polimeerkile
2.2/2.2+10 katusekatte Ulemiseks kIhIkS{ kasutatakse ka etteyal_ml;tatud alusele 50 /50 +10 Jamefiat'ez(allne halli kelzlrgsula\{
katuse parandamiseks gaasipoletiga sulatades. kiltkivi sequ poliimeerkile
50/50 £20 katusekatte Glemiseks k|h|ksf kasutatakse ka etteya|~m|§tatud alusele 180 / 180 £50 Jame(jatgrlalme halli kgrgsulay
katuse parandamiseks gaasipoletiga sulatades. kiltkivi sequ polimeerkile
50/50 £20 katusekatte tlemiseks k|h|ksf kasutatakse ka etteyal_mﬁtatud alusele 180 / 180 £50 Jamedat_er.alme halli kgrgsulay
katuse parandamiseks gaasipoletiga sulatades. kiltkivi segu poliimeerkile
- D ettevalmistatud alusele . .
50/50 £20 katusekatte tlemiseks k|h|ks., kasutatakse ka gaasipdletiga sulatades, saab aluse 180 / 180 £50 Jamedatgralme halli kgrgsula\{
katuse parandamiseks N s o kiltkivi segu poliimeerkile
kiilge kinnitada ka mehaanilistelt
2.2/2.2+10 katusekatte Ulemiseks k|h|ks{ kasutatakse ka etteyal_m|§tatud alusele 50 /50 +10 Jamedatferalme halli kgrgsula\{
katuse parandamiseks gaasipoletiga sulatades. kiltkivi sequ polimeerkile
katusekatte tilemise kihina ja erinevate rajatiste ettevalmistatud alusele jamedateraline kergsulav
+ +
20/50£20 ehituskonstruktsioonide hiidroisolatsioonina gaasipoletiga sulatades. 180/180 £50 kiltkivi sequ poliimeerkile
22/2.2+10 katuse pargn_dg_m.seks VOi katusgkatte tlemise etteyal_m@tatud alusele 50 /50 £10 Jarr.]ed_ateralme kgrgsulay
kihi taielikuks taastamiseks gaasipoletiga sulatades. kiltkivi segu poliimeerkile
katuse parandamiseks voi katusekatte tilemise ettevalmistatud alusele jamedateraline kergsulav
+ +
2.2/2.2£10 kihi taielikuks taastamiseks gaasipoletiga sulatades. 50/50£10 kiltkivi segu poliimeerkile
22/22+10 katuse par@n}dg}mllseks VOi katusgkatte tlemise etteya[mlgtatud alusele 50 /50 £10 Jarrjedg?eralme kgrgsulay
kihi taielikuks taastamiseks gaasipoletiga sulatades. kiltkivi sequ polimeerkile
50/50 £20 katgsekatte ulem|§e k|h|na ja ermevate_ rajapste etteya[mﬁtatud alusele 180/180 £50 ) Ja.meda_ter.alyne kgrgsulay
ehituskonstruktsioonide hiidroisolatsioonina gaasipoletiga sulatades. varvitud kiltkivisegu | polimeerkile
katusekatte tlemise kihina ja erinevate rajatiste ettevalmistatud alusele jamedateraline kergsulav
+ +
20750 £20 ehituskonstruktsioonide hiidroisolatsioonina gaasipoletiga sulatades. 1807180 £50 varvitud kiltkivisegu | poliimeerkile
50/50 £20 katgsekatte ulem|§e k|h|na ja ermevate‘ raJaTlste etteya|~m|§tatud alusele 180/180 £50 } Jalmedaﬁerglfne kgrgsulay
ehituskonstruktsioonide hiidroisolatsioonina gaasipoletiga sulatades. varvitud kiltkivisegu | polimeerkile

50/50+10

50/50+20

40/40+20
40/40+20
2.2/2.2 %10
2.2/2.2+10
50/50+20
50/5020
50/50+20

50/50+20

50/50+20

50/50+20

katusekatte alumiseks kihiks ning
ehituskonstruktsioonide hiidroisolatsiooniks

katusekatte alumiseks kihiks ning
ehituskonstruktsioonide hiidroisolatsiooniks

katusekatte alumiseks kihiks ning
ehituskonstruktsioonide hiidroisolatsiooniks
katusekatte alumiseks kihiks ning
ehituskonstruktsioonide hiidroisolatsiooniks
katusekatte alumiseks kihiks ning
ehituskonstruktsioonide hidroisolatsiooniks
katusekatte alumiseks kihiks ning
ehituskonstruktsioonide hiidroisolatsiooniks
katusekatte alumiseks kihiks ning
ehituskonstruktsioonide hiidroisolatsiooniks
katusekatte alumiseks kihiks ning
ehituskonstruktsioonide hidroisolatsiooniks
katusekatte alumiseks kihiks ning
ehituskonstruktsioonide hiidroisolatsiooniks
katusekatte alumiseks kihiks ning
ehituskonstruktsioonide hiidroisolatsiooniks
katusekatte alumiseks kihiks ning
ehituskonstruktsioonide hiidroisolatsiooniks,
aurutoke
katusekatte alumiseks kihiks ning
ehituskonstruktsioonide hiidroisolatsiooniks,
aurutoke

gaasipoletiga sulatades.
Bituumensindli aluskihina
kinnitatakse mehaaniliselt

gaasipoletiga sulatades.
Bituumensindli aluskihina
kinnitatakse mehaaniliselt

gaasipoletiga sulatades
gaasipoletiga sulatades
gaasipoletiga sulatades
gaasipoletiga sulatades
gaasipoletiga sulatades
gaasipoletiga sulatades
gaasipoletiga sulatades

gaasipoletiga sulatades

gaasipoletiga sulatades

gaasipoletiga sulatades

180/180 £50

180/180 £50

300/300
200/ 200
50 /5010
50 /5010

180 / 18050

180 / 180450

180 / 18050

50/50+10

50/50+£10

180 /180 £50

peeneteraline liiv

peeneteraline liiv

peeneteraline liiv
peeneteraline liiv
polimeerkile.
peeneteraline liiv
polimeerkile.
peeneteraline liiv
polimeerkile.

polimeerkile.

peeneteraline liiv

poliimeerkile.

kergsulav
polimeerkile

peeneteraline
liiv

kergsulav
poliimeerkile
kergsulav
polimeerkile
kergsulav
polimeerkile
kergsulav
polimeerkile
kergsulav
polimeerkile
kergsulav
polimeerkile
kergsulav
polimeerkile
kergsulav
poliimeerkile

kergsulav
polimeerkile

kergsulav
polimeerkile



Maoteihikud

BIPOL HPP

BIPOL STANDART HPP

BIPOL EPP

BIPOL STANDART EPP

m mm kg/m?
15.0/1.0 klaaskiudmatt, 70 g/m? 3.0+0.25
10.0/1.0 klaaskiudmatt, 70 g/m? 3.5%0.25
15.0/1.0 pollester, 150 g/m? 3.0+0.25
10.0/1.0 poliiester, 150 g/m? 3.5£0.25

Vay

°C

-15

-15

-10

-10

°C N/50 mm
285 400 /300 £100
285 400 /300100
285 600 /500 +100
285 600 /500 +100

Aluskattematerjal

MIDA LIGHT

MIDA START

MIDA SELF BASE S3
MIDA SELF PV S2s

YEP 2200

SHINDELIT SR

20.0/1.0 klaaskiudmatt 1.2 1.45
15.0/1.0 poliiester 0.85
10.0/1.0 klaaskiudmatt 2.7 33
15.0/1.0 poliester 2.0 33
10.0/1.0 poliester 1.8 2.2
10.0/1.0 klaaskiudmatt 1.5

Poliimeer-bituumen sildade hiidroilolatsioon

I\

NN

7
o

290 450 /300
2135 350/ 250
2100 400/300
> 85 400 /300
>80 400 /200
>70 500 /300

MIDA MOST PV S4s

MIDA MOST PV S5b

MIDA MOST BITUMELIT PR5

BITUMELIT PR5

10.0/1.0 poliiester, 220 g/m? 4.0 5.2
5.0/1.0 poliiester, 250 g/m? 5.2 6.3
7.5/1.0 poluester, 250 g/m? 5.2 6
7.5/1.0 poliiester 5.0

I\

-20

-25

-20

2100 850 /600

> 100 1000 /900
2 140 1200 / 1000
> 120 1000 /800

Tehnilised naitajad - liim mastiksid

Nimetus

KATUSEMASTIKS Nr. 21
MASTIKA, HERMETIKIS BITUMENA
DAKSTINIEM Nr. 23 (FIXER)

BITUMENA MASTIKA XPS
PIELIMESANAI Nr. 27

Nakke tugevus Nakke tugevus kihtide

aluspinnaga (RM-RM ;aRhl\?II-betoon)
(betoon/metall), MPa MP '
a
0.6 /0.45 0.3/0.3 4
0.5/0.8 0.5/05 4
0.1/0.1 0.5/05 0.1

Tehnilised naitajad - hiidroisolatsiooni mastiksid

Liimiihenduse
vastupidavus
nihkele, kN/m

Mittelenduvate Kuuma-
ainete massio- kindlus,
sa, % °C
70 100
75 110
75 -80 90

Nimetus

KATUSEMASTIKS Nr.21

HUDROISOLATSIOONIMASTIKS Nr. 24

KATUSE JA HUDROISOLATSIOONI
EMULSIOONMASTIKS Nr. 31

BITUUMEN
EMULSIOONMASTIKS Nr.33

KUUMALT PAIGALDATAV
KATUSEMASTIKS Nr. 41

KUUMALT PAIGALDATAV KATUSE
BITUUMENMASTIK MBK-G

TechnoNICOL

“aluspinnaga.  Limahendusevas- \ZUEEIET UG
(betoon/metall), P kN/m ! massiosa, tugevus,
MPa % MPa
0.6/0.9 4 50 1
0.1/0.1 2 65
0.45 0.5 50-70
0.6 0.7 53-65 0.7
0.2/0.25 4 100 0.2
0.1/0.1 4 100

Kuuma- Painduvus
kindlus, raadiusega 5mm,

°C £E

110 -50

80 -5

95 -15

140 -25

105 -

95



% N/50 mm

katusekatte alumiseks kihiks ning Kerasulav

2.2/2.2+10 ehituskonstruktsioonide hiidroisolatsiooniks, gaasipoletiga sulatades 50 /50 %10 polimeerkile rgsulav
Aurutdke polimeerkile

katusekatte alumiseks kihiks ning Kergsulav

2.2/2.2£10 ehituskonstruktsioonide hiidroisolatsiooniks, gaasipoletiga sulatades 50 /5010 poliimeerkile ergsuiav
aurutske polimeerkile

katusekatte alumiseks kihiks ning Kergsulav

50/50£20 ehituskonstruktsioonide hiidroisolatsiooniks, gaasipoletiga sulatades 180 /180 £50 polimeerkile ergsuiav
aurutske polimeerkile

katusekatte alumiseks kihiks ning Kerasulay
50/50+20 ehituskonstruktsioonide hiidroisolatsiooniks, gaasipoletiga sulatades 180 /180 £50 poliimeerkile poIUrgleerkile

aurutoke

kinnitatakse mehaaniliselt, peeneteraline

2/2 katuse aluskattematerjal servavuugid liimitakse mastiksiga peeneteraline liiv liiv
30/30 katuse aluskattematerjal kmmta“(akfe mehaamhsellt,A peeneteraline liiv
servavuugid limitakse mastiksiga
5/5 katuse aluskattematerjal isekleepuv materjal peeneteraline liiv iseliimuv kiht
45/45 katuse aluskattematerjal isekleepuv materjal 100/100 peeneteraline liiv iseliimuv kiht
20/20 katuse aluskattematerjal kmmta"(ak.sle lmehaamhsellt,. 100/100 peeneteraline liiv peeneFeraIme
servavuugid liimitakse mastiksiga liiv
4/4 katuse aluskattematerjal kinnitatakse mehaaniliselt 60/30 peeneteraline liiv IS EES

liiv

45/45 ettenéhtlud sild“adelja muL‘Jdet‘ranspordirajaltiste gaasipoletiga sulatades peeneteraline liiv k(lalrgsulav.

betoonpinna hiidroisolatsiooni moodustamiseks polimeerkile
e S e oGO s | S
S50 conpima hidchlatsoon moodtaneks  S2eSPOIeigs stades ey plimeae
s et e O s e | L

Tehnilised néitajad - praimerid

Kuivamiseaeg +20 °C Mittelenduvate ainete Pehmenemis- Materjali kulu,

it juures, tund massiosa, % tapp, °C kg/m?

BITUUMENKRUNT Nr. 01 12 60-70 80 0.25-0.35
POLUMEERNE - BITUUMENKRUNT Nr. 03 5 25-30 0.20-0.30
BITUUMEN EMULSIOONKRUNT Nr. 04 1 25-40 75 0.25-0.35

Tehnilised naitajad - kivivill

g & é ~ ~ g
5 5 3 = S g g = 3
. 2 < e 5 o 5 ") 0w =
Naitaja £ = <n o @ = S g £3 £3 z
5 ¢ 3¢ T3 2 % 2 53 5.8 2
S5E w o E= 2 ] £ &£ ‘© £ S
gg5 | &3 | &3 3 58 5 £3. 23 g
aes = g = M) [~ aZ 3¢E z8e >
EN katsetusmeetod EN 12667 EN 823 EN 1604 EN 826 EN 1607 EN 12430 EN 1609 EN 12087 EN 12086
Deklareerimise siimbol A T DS Cs(10) TR PL (5) WS WL (P) MU
TECHNOLITE EXTRA 0.039 2 T+ 0.5 - 0 <1.0 - 1
TECHNOVENT STANDARD 0.035 4 T+ 10 5 100 <1.0 <3.0 1
TECHNOROOF N30 0.036 6 TH /T+ 30 7.5 250 <1.0 <3.0 1
TECHNOROOF N35 0.036 6 TH /T+ 35 7.5 300 <10 <3.0 1
TECHNOROOF N40 0.036 6 TH/T+ 40 7.5 350 <10 <3.0 1
TECHNOROOF V50 0.038 5 TH /T+ 50 15 450 <10 <3.0 1
TECHNOROOF V60 0.038 5 TH/T+ 60 15 600 <10 <3.0 1
TECHNOROOF V70 0.040 5 TH/T+ 70 15 700 <10 <3.0 1
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LOGISTILISED PARAMEETRID

Katuse ja hudroisolatsiooni rullmaterjalid

Nimetus kl;a/e:nl,z R‘:rlllzis' Ru"[i(l;aal, Rulle alusel  Alusel, m? kﬁcl:;:’%z(aez:ll- AIusatl(-:tI;tngus L-agsaﬁg;ﬁ:z_
TECHNOELAST EKP 5.5 slate 5.5 8 44 20 160 919 22 3520
TECHNOELAST K-MS 170/3000 3 10 30 30 300 939 22 6600
TECHNOELAST K-PS 170/5000 5 8 40 23 184 959 22 4048
TECHNOELAST K-MS 170/4000 4 10 40 23 230 959 22 5060
MIDA TECHNOELAST PV S5s 6.1 5 30.5 30 150 954 22 3300
MIDA TECHNOELAST PV S4s 5 10 50 20 200 1039 20 4000
MIDA TECHNOELAST PV S4b 5.1 10 51 20 200 1059 20 4000
MIDA TECHNOELAST PV S5b 6.3 5 315 30 150 984 21 3150
MIDA FIXTOP PV S5 6.3 7.5 47.25 20 150 984 21 3150
MIDA MOST PV S4s 53 10 53 20 200 1099 19 3800
MIDA MOST PV S5b 6.3 5 315 30 150 984 21 3150
MIDA MOST BITUMELIT PR5 6 7.5 45 20 150 939 24 3600
BITUMELIT PR5 6 7.5 45 20 150 939 24 3600
MIDA LIGHT 1.45 20 29 30 300 910 26 7800
MIDA START 0.85 15 12.75 30 450 4225 33 14850
MIDA SELF BASE S3 3.5 10 35 20 200 1014 23 4600
MIDA SELF PV S2s 3.3 15 49.5 25 375 849 24 9000
YEP 2200 2.2 10 22 36 360 8235 24 8640
SHINDELIT SR 2.1 10 21 30 300 670 33 9900
UNIFLEKS HPP 3.7 10 37 25 250 964 22 5500
UNIFLEKS EPP 3.7 10 37 25 250 964 22 5500
UNIFLEKS EPP 4.0 4 10 40 23 230 959 22 5060
UNIFLEKS EMP 3.7 10 37 25 250 964 22 5500
UNIFLEKS HKP slate 4.7 10 47 23 230 1120 19 4370
UNIFLEKS EKP slate 47 10 47 23 230 1120 19 4370
UNIFLEKS EKP 5.0 slate 5 10 50 20 200 1039 20 4000
UNIFLEKS EXTRA EKP slate 55 8 44 23 184 1051 20 3680
UNIFLEKS HMP 3.7 10 37 25 250 964 22 5500
BIPOL HPP 3 15 45 23 345 1074 20 6900
BIPOL HKP slate 4 10 40 25 250 1039 20 5000
BIPOL STANDART HKP slate 4.5 10 45 23 230 1074 20 4600
BIPOL XL HKP slate 5 10 50 20 200 1039 20 4000
BIPOL EPP 3 15 45 23 345 1074 20 6900
BIPOL STANDART EPP 35 10 35 25 250 914 22 5500
BIPOL EKP slate 4 10 40 25 250 1039 20 5000
BIPOL STANDART EKP slate 4.5 10 45 23 230 1074 20 4600
BIPOL XL EKP slate 5 10 50 20 200 1039 21 4200
BIKROELAST HPP 3 15 45 23 345 1074 20 6900
BIKROELAST HMP 3 15 45 23 345 1074 20 6900
BIKROELAST HKP slate 4 10 40 25 250 1039 20 5000
BIKROELAST EPP 3 15 45 23 345 1074 20 6900
BIKROELAST EKP slate 4 10 40 25 250 1039 20 5000

TechnoNICOL
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Mastiksid ja praimerid

Nimetus Pakendi tiitip Mass neto, kg Kogus alusel, tk  Aluse kaal, kg G e ik

maht, |
dmber, 101 8 60 480 600
BITUUMENKRUNT Nr. 01
Smber, 20| 16 36 576 720
POLUMEERNE BITUUMENKRUNT Nr. 03 Smber, 20 | 16 36 576 720
dmber, 101 10 60 600 600
BITUMENA EMULSIJAS GTUNTS Nr. 04
Smber, 20| 20 36 720 720
amber, 31 3 150 450 450
BITUUMEN EMULSIOONKRUNT Nr. 21 By
(TECHNOMAST) dmber, 101 10 60 600 600
amber, 20| 20 36 720 720
LIIMMASTIKS Nr.22 (VISHERA) Smber, 20| 20 36 720 720
dmber, 3.6 3.6 150 540 540
MASTIKS ELASTSELE .
KATUSESINDLILE Nr. 23 (FIXER) amber, 121 12 & 720 7L
tuub, 310 ml 0.35 1800 630 630
dmber, 31 3 150 450 450
HUDROISOLATSIOONIMASTIKS Nr. 24 (MGTN) dmber, 101 10 60 600 600
Smber, 20| 20 36 720 720
dmber, 31 2.7 150 405 450
BITUUMENLAKK Nr. 25
dmber, 101 9 60 540 600
dmber, 101 10 60 600 600
LIIMMASTIKS Nr.27
Smber, 20| 20 36 720 720
dmber, 31 3 150 450 450
KATUSE JA HUDOISOLATSIOONI .
EMULSIOONMASTIKS Nr. 31 Aset, 101 19 ed aloe s
Smber, 20 | 20 36 720 720
BITUUMEN EMULSIOONMASTIKS Nr. 33 meta”voégl(ff“kt“””' 200 4 800 800
KUUM KATUSEMASTIKS Nr. 41 (EVRIKA) paber pakend, kilega 30 35 1050
seespoolt
KUUMALT PAIGALDATAV KATUSE paber pakend, kilega 30 35 1050
BITUUMENMASTIK MBK-G seespoolt
dmber, 31 3 150 450
ALUMIINIUM-KAITSEMASTIKS Nr.57 dmber, 101 10 60 600 600
Smber, 20| 20 36 720 720

Ekstrudeeritud poliistiireen XPS

Plaadi N n
Nimetus mostmed, Leht, m? Plaat|d|:e_ ko; Pakis, m? Maht gakls, Pakke ;Iusel. Alusel, m? Maht aslusel,
mm gus pakis, t m t m
1180x580x40 0.6844 10 6.844 0.27376 264 1806.82 72.273
TECHNONICOL XPS 1180x580x50 0.6844 8 5.4752 0.27376 264 1445.45 72.273
35300 CARBON 1180x580x60 0.6844 7 4.7908 0.28744 240 1149.79 68.988
1180x580x80 0.6844 5 3.422 0.27376 264 903.41 72.273
1180x580x20 0.6844 20 13.688 0.28800 264 3613.63 76.032

TECHNONICOL XPS

35250 STANDART  1106,580x30  0.6844 13 8.8972 0.26692 264 2348.86 70.466
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Nimetus

TECHNOLIGHT
EXTRA

TECHNOVENT
STANDART

TECHNOROOF N30
TECHNOROOFN30g

TECHNOROOF N30

TechnoNICOL

Pikkus,
mm

1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400

Laius,
mm

600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200

Paksus,

mm
50
60
70
80
90

100
110

120

130

140

150

160
170

180

190

200
50
60
70
80
90

100
110

120

130

140

150

160

170

180

190

200
50
60
70
80
90

100
110

120

130

140

150

160
170

180

190

200
50
60
70
80
90

100
110

120

130

140

150

Plaat , tk

12
10
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Kogus pakis
m? m?
8.64  0.4320
7.20 0.4320
5.76 0.4032
4.32 0.3456
4.32 0.3888
4.32 0.4320
3.60  0.3960
3.60 0.4320
2.88 0.3744
2.88 0.4032
2.88 0.4320
2.16 0.3456
2.16 0.3672
2.16 0.3888
2.16 0.4104
2.16 0.4320
432 0.2160
3.60 0.2160
2.88 0.2016
3.60  0.2880
2.88 0.2592
2.88  0.2880
2.16 0.2376
2.16 0.2592
1.44 0.1872
1.44 0.2016
1.44 0.2160
144  0.2304
144  0.2448
1.44 0.2592
1.44 0.2736
144  0.2880
4.32 0.2160
2.88 0.1728
2.88 0.2016
2.16 0.1728
2.16 0.1944
2.16 0.2160
2.16 0.2376
1.44 0.1728
1.44 0.1872
1.44 0.2016
1.44 0.2160
144 0.2304
144 0.2448
1.44 0.2592
1.44 0.2736
144 0.2880

Paki

kaal, kg

16.4
16.4
15.3
131

14.8
16.4
15.0
16.4
14.2
15.3
16.4
131

14.0
14.8
15.6
16.4
19.0
19.0
17.7
253
22.8
253
209
22.8
16.5
17.7
19.0
20.3
21.5
22.8
241

253
28.1

225
26.2
225
253
281

309
225
243
26.2
28.1
30.0
31.8
337
35.6
37.4

Pakki, tk

16
16
16
20
16
16
16
16
16
16
16
20
16
16
16
16
32
32
32
24
24
24
28
24
36
32
32
28
28
24
24
24
32
40
32
40
32
32
28
40
36
32
32
28
28
24
24
24

Kogus alusel
m? m?
138.24 6.912
115.20 6.912
92.16 6.451
86.40 6.912
69.12 6.221
69.12 6.912
57.60 6.336
57.60 6.912
46.08 5.99
46.08 6.451
46.08 6.912
43.20 6.912
34.56 5.875
34.56 6.221
34.56 6.566
34.56 6.912
138.24 6.912
115.20 6.912
92.16 6.451
86.40 6.912
69.12 6.221
69.12 6.912
60.48 6.653
57.60 6.912
51.84 6.739
46.08 6.451
46.08 6.912
40.32 6.451
40.32 6.854
34.56 6.221
34.56 6.566
34.56 6.912
138.24 6.912
115.20 6.912
92.16 6.451
86.40 6.912
69.12 6.221
69.12 6.912
60.48 6.653
57.60 6.912
51.84 6.739
46.08 6.451
46.08 6.912
40.32 6.451
40.32 6.854
34.56 6.221
34.56 6.566
34.56 6.912
138.24 6.912
115.20 6.912
92.16 6.451
86.40 6.912
69.12 6.221
69.12 6.912
60.48 6.653
57.60 6.912
51.84 6.739
46.08 6.451
46.08 6.912

Aluse
kaal, kg

228
228
213
228
205
228
209
228
198
213
228
228
194
205
217
228
794.88
794.88
741.89
794.88
715.39
794.88
765.07
794.88
775.01
741.89
794.88
741.89
788.26
715.39
755.14
794.88
794.88
794.88
741.89
794.88
715.39
794.88
765.07
794.88
775.01
741.89
794.88
741.89
788.26
715.39
755.14
794.88
794.88
794.88
741.89
794.88
715.39
794.88
765.07
794.88
775.01
741.89
794.88

Auto laadimine

Alused, tk

m3

76.0320
76.0320
70.9610
76.0320
68.4310
76.0320
69.6960
76.0320
65.8900
70.9610
76.0320
76.0320
64.6250
68.4310
72.2260
76.0320
76.0320
76.0320
70.9632
76.0320
68.4288
76.0320
73.1808
76.0320
741312
70.9632
76.0320
70.9632
75.3984
68.4288
72.2304
76.0320
76.0320
76.0320
70.9632
76.0320
68.4288
76.0320
73.1808
76.0320
741312
70.9632
76.0320
70.9632
75.3984
68.4288
72.2304
76.0320
76.0320
76.0320
70.9632
76.0320
68.4288
76.0320
73.1808
76.0320
741312
70.9632
76.0320
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Nimetus

TECHNOROOF N35
TECHNOROOFN35 g

TECHNOROOF N35

TECHNOROOF N40
TECHNOROOFN40 g

TECHNOROOF N40

TECHNOROOF V50

TECHNOROOF V60

Pikkus,
mm

2400
2400
2400
2400
2400
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
1200
2400
1200
1200

Laius,
mm

1200
1200
1200
1200
1200
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
600
1200
600
600

Paksus,
mm

160
170
180
190
200
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
40
40
40
50

Plaat , tk

14
14
12
12
12
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Kogus pakis
m? m?
4.32 0.2200
2.88 0.1728
2.88 0.2016
2.16 0.1728
2.16 0.1944
2.16 0.2160
2.16 0.2376
1.44 0.1728
1.44 0.1872
1.44 0.2016
1.44 0.2160
144  0.2304
144  0.2448
1.44 0.2592
1.44 0.2736
1.44  0.2880
3.60 0.1800
2.88 0.1728
2.16 0.1512
2.16 0.1728
2.16 0.1944
2.16 0.2160
1.44 0.1584
1.44 0.1728
1.44 0.1872
1.44 0.2016
3.60 0.1440
3.60 0.1440

Paki
kaal, kg

29.16
233
27.2
233
26.2
29.2
321
233
253
27.2
29.2
311
33.0
35.0
36.9
38.9

25.2
24.2
21.2
24.2
27.2
30.2
22.2
24.2
26.2
28.2

24.8

259

Pakki, tk

32
40
32
40
32
32
28
40
36
32
32
28
28
24
24
24

36
40
a4
40
32
32
40
40
36
32

a4

44

Kogus alusel
m? m?
40.32 6.451
40.32 6.854
34.56 6.221
34.56 6.566
34.56 6.912
138.24 6.912
115.20 6.912
92.16 6.451
86.40 6.912
69.12 6.221
69.12 6.912
60.48 6.653
57.60 6.912
51.84 6.739
46.08 6.451
46.08 6.912
40.32 6.451
40.32 6.854
34.56 6.221
34.56 6.566
34.56 6.912
138.24 6.912
115.20 6.912
92.16 6.451
86.40 6.912
69.12 6.221
69.12 6.912
60.48 6.653
57.60 6.912
51.84 6.739
46.08 6.451
46.08 6.912
40.32 6.451
40.32 6.854
34.56 6.221
34.56 6.566
34.56 6.912
129.60 6.480
115.20 6.912
95.04 6.653
86.40 6.912
69.12 6.221
69.12 6.912
57.60 6.336
57.60 6.912
51.84 6.739
46.08 6.451
138.24 6.91
115.20 6.912
92.16 6.451
80.64 6.451
69.12 6.221
69.12 6.912
60.48 6.653
57.60 6.912
51.84 6.739
46.08 6.451
158.4 6.336
164.16 6.566
158.4 6.336

164.16

6.566

Aluse
kaal, kg

741.89

788.26
715.39
755.14
794.88
829.44
829.44
774.14
829.44
746.50
829.44
798.34
829.44
808.70
774.14
829.44
77414
822.53
746.50
787.97

829.44
829.44
829.44
77414
829.44
746.50
829.44
798.34
829.44
808.70
774.14
829.44
77414

822.53

746.50
787.97

829.44
810.00
864.00
831.60
864.00
777.60
864.00
792.00
864.00
842.40
806.40
864.00
864.00
806.40
806.40
777.60
864.00
831.60
864.00
842.40
806.40
1140.48
1181.95
1077.12
1116.29

Auto laadimine

Alused, tk

m3

70.9632
75.3984
68.4288
72.2304
76.0320
76.03

76.0320
70.9632
76.0320
68.4288
76.0320
73.1808
76.0320
74.1312

70.9632
76.0320
70.9632
75.3984
68.4288
72.2304
76.0320
76.0320
76.0320
70.9632
76.0320
68.4288
76.0320
73.1808
76.0320
74.1312

70.9632
76.0320
70.9632
75.3984
68.4288
72.2304
76.0320
71.2800
76.0320
73.1808
76.0320
68.4288
76.0320
69.6960
76.0320
741312

70.9632
76.0320
76.0320
70.9632
70.9632
68.4288
76.0320
73.1808
76.0320
74.1312

70.9632
69.6960
72.2304
69.6960
72.2304
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NICOBAND

Nimetus H M.°°dl.'d' Pakendi suurus, mm Mater;al_l kogu_s Uil L kog_us Aluse kaal, kg
pikkus ja laius, mm pakendis, rulli kaal, kg alusel, rulli

NICOBAND 3000x50 box 40x240x320 24 5.9 480 148

NICOBAND DUO 300050 box 40x240x320 16 5.9 320 148

NICOBAND INSIDE
3000x50 box 40x240x320 12 5.9 720 384
3000x50 box 40x240x320 8 5.9 480 384
1000x75 box 80x180x320 4 5 120 180
1000x100 box 80x180x320 3 5 270 480
1000x150 box 80x180x320 2 5 180 480
1000x200 box 80x180x320 1 35 90 345
1000x300 box 80x180x320 1 5 90 480

TechnoNICOL
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